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Spolecnost Tarkett je predni svétovy vyrobce
inovativnich podlahovych krytin a sportovnich
povrchUd. Na trhu uspésné pasobi jiz 135 let

a jeji Ciste trzby v roce 2018 prekrocily 2,8

miliardy eur.

Spolecnost Tarkett poskytuje sluzby
zakaznikdm ve vice nez 100 zemich svéta a
jgji portfolio zahrnuje sirokou Skalu produktd,
vcetné vinylovych a drevenych podlah,
pryze, laminatd a linolea, kobercd, umelé
travy a sportovnich povrchd. Zameéestnava
priblizné 13 000 zameéstnancd, ma 35
vyrobnich zavodd a denné proda 1,3 milionu
metrd Ctverecnich podlahovych krytin pro
nemocnice, skoly, bytove domy, hotely,
kancelare, obchody a rizna sportovni

zarizeni.

Zavazkem ,Pro lepsi svét. Spolecné” (Doing
Good. Together), skupina zavedla strategi
ekologickych inovaci zaloZzenou na principech
Cradle to Cradle® a podporuje cirkularni
ekonomiku s konecnym cilem prispéet

ke zdravi a blahu obyvatel a zachovani

prirodniho bohatstvi. www.tarkett.cz

O spolecnostl Tarkett
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Kazdy den
pracujeme na tom,
aby se lidem zilo
[épe, myslime na
zivotni prostredi a
usilujerne o ochranu
prirodnich zdroju.

Lidé dnes 90 % svého ¢asu
travi v budovach, kde pracuji,
studuji i odpocivaji. Nase
kvalitni, udrzitelné produkty
vam pomohou vytvaret

Neustale pracujeme na tom,
abychom splnili podminky
dalSich zdravotnich a
ekologickych certifikaci, a
snazime se volit materialy,
které je mozné recyklovat a
znovu pouzit jako suroviny
pro vyrobu dalSich produktd.
Drzime se zasad Cradle

to Cradle® a své produkty
navrhujeme tak, abychom
pomahali chranit prirodni

zdroje a zmirfiovat zmeény

klimatu.

Vérime, Ze spole¢nymi silami dokaZzeme ménit Zivoty lidi i stav planety k
lepSimu. Snazime se vyrabét vysoce kvalitni, udrzitelné podlahové krytiny,

které vam pomohou vytvaret zdravéjsi a pohodInéjsi prostory.

Vnimame potfeby svych zdkaznikd a ve spolupréci se véemi

zainteresovanymi stranami navrhujeme produkty, které jsou maximalné

funkeni, prospivaji zdravi a Setfi prirodni zdroje.

"U"z’g\"/‘lrﬁ
kruh

Protoze vam chceme
usnadnit efektivni likvidaci
podlahovych krytin, které
doslouzily, a zaroven se
chceme podilet na ochrané
svetového prirodniho
bohatstvi, mame program
zpétného odbéru ReStart®.
Kobercové ¢tverce, které
nam vratite, zpracovava
nase centrum pro recyklaci
koberc(, jez oddéluje pfizi
a dalsi vlakna od podlozky.
Podlozku DESSO EcoBase
s certifikaci Cradle to
Cradle® Gold jsme schopni
pIné recyklovat ve vlastnim
vyrobnim zdvodé. Material
PA 6 mUZeme vrétit

partnerskému vyrobci pfize,

ktery jej vyuzije pfi vyrobé
noveé prize.

Reseni zdsadnich
svetovych problému v
oblasti udrzitelného rozvoje
vyZzaduje partnerskou
spolupraci a soucinnost
mezi odvetvimi a v ramci
dodavatelskych retézcu.
Své zakazniky a vSechny
zainteresované strany se
snazime motivovat, aby

se spolu s nami zacali
zasazovat o pozitivni
zmeény. Klademe velky
ddraz na to, abychom
transparentné informovali
o svych pokrocich na cesté
k udrzitelnosti a abychom
nabizeli jasna fakta o svych
produktech a cilech.

Nase hodnoty
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Kreativita,
funkcnost a zasady
Cradle to Cradle®.

Kreativiﬁ_ _

Jednou z nasich priorit

je Spickovy design.
Inspirujeme se nejnovejSimi
trendy v oblastech maody,
architektury a interiérového
designu. Kromé toho
podporujeme spolec¢nou
tvorbu fantastickych novych
vzorl jedineénych navrh(
at uz prostrednictvim nasi
mezinarodni platformy
Circles of Architects®, ve
stfedisku Design Center™,
nebo prostrednictvim
Uspésné partnerské
spoluprace s prednimi
architekty a designéry.

Pro vSechny koberce DESSO je typicka souhra tfi klicovych prvk:
kreativity, funkénosti a zasad Cradle to Cradle®.

Jako spole¢nost, kterd se mnoho let (vice nez 80 let) vénuje vyrobé

koberctl a dlouhodobé (vice nez 45 let) specializuje na moduldrni koberce,

jsme spolehlivym partnerem, ktery mdze nabidnout odborné znalosti a
zkusenosti, flexibilni vyrobu i dodéni a zazemi dlouholetych obchodnich
vztahd.

Prevazna vétsina lidi dnes travi 90 % ¢asu v budovach. Proto je naprosto
nezbytné, abychom vytvareli zdravé interiéry. Jsme presveédceni, ze jako
dodavatelé koberct pro komeréni i spotfebitelsky sektor méme povinnost
vyvijet produkty, jez umozni realizaci zdravéjsich prostor pro zivot a praci.

Funk¢énost

Prichdzime s reSenimi,

diky nimz mohou lidé zit

a pracovat v prijemnéjsim
prostredi. Pri vyvoji novych
produktd si vzdy klademe
otazku, jak by nase koberce
mohly prispét ke zlepseni
zdravi a celkové pohody

lidi. Prave tato otazka

byla impulzem k vytvoreni
takovych inovaci, jako jsou
napriklad koberce DESSO
AirMaster® a SoundMaster®,
které snizuji mnozstvi prachu
v mistnosti a potlacuji hluk.

Cradle to
Cradle®

Nasi ambicf je vytvaret
produkty, které maji
pozitivni vliv na zdravi

a celkovou pohodu lidi
doma a na pracovistich,

a podilet se na zavedeni
udrzitelngjsiho obchodniho
modelu pro budoucnost.
Nase designérska filozofie
proto vychazi ze zasad
Cradle to Cradle®, podle
nichz je odpad surovinou.

Nase hodnoty 11
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/droj inspirace,
novych impulzd
a prostor pro
spolupraci.

Kdyz do vody hodite kamen, rozbije klidnou hladinu a od mista, kam
dopadl, se vzapéti zacnou Sifit kruhy — jako myslenka, ktera putuje dal a
dal. Pfesné na tomto principu uz od roku 2007 funguje mezinarodni sit
Circles of Architects.

Zprostredkovava osobni diskuse a online navazovani kontaktd s designéry
a architekty. Prinasi nam inspiraci, nové poznatky o trzich a trendech

a samoziejmé také moznost spolecné Inovatnivni a jedine¢né navrhy
kobercU.

Komunitu architektd a designér( oslovujeme jak na setkdnich sité Circles of
Architects, ktera porfadame, také online

-— —

Nase hodnoty 13
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DESSO
Colorant 8522

Kolekce Design
Center

Kolekce Design Center jsou
specidlné vytvarené kolekce

se zvlastnimi vzory a barvami,
které nejsou zafazeny v nabidce
nasich standardnich kolekci.
Vznikaji na zakazku, vzdy pouze
pro jediného zakaznika.

dalsi krok a zfidili stfedisko designu Design Center. V ném se kazdy muize
presvédcit, Ze nase slova o vyuzivani udrzitelnych materialG a vyrobnich
postuptl skuteéné plati.

Nasi zdkaznici se mohou aktivné zapojit do procesu vyroby, dat prichod své
kreativité a navrhnout si podlahovou krytinu ve vlastnim nezaménitelném
stylu. Mimo to maji k dispozici know-how zkuseného tymu textilnich
designérd a technik a mnozstvi specializovanych stroj.

Zdakaznikiim doporucéujeme, aby si nejen prohlédli nase standardni kolekce
kobercU, ale aby také navstivili stfedisko Design Center, kde si ve spolupraci
s nasimi odborniky mohou navrhnout idedlni krytinu na svoji podlahu.
Mohou se pfimo zuc¢astnit kreativniho procesu a pomoci vytvofit produkt,
ktery odpovida jejich konkrétnim potfebam.

DESSO Colourant:8522

Nase hodnoty 15
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Proklikejte se
k pUsobivemu
designu

TEXTURES™

Pfi navrhovani interiéru budovy je velmi dulezité uvazit i vhodnou texturu
podlahové krytiny. Pravé ta vam muizZe pomoci docilit pozadovaného
efektu. Jako vyrobci podlahovych krytin jsme premysieli, jak cely proces
vytvareni designu koberce zjednodusit a zefektivnit

Nakonec jsme vyvinuli digitalni nastroj DESSO 3D Textures. Tento nastroj
vam pomuze dosdhnout efektu, jaky si predstavujete. Nékolika kliknutimi
snadno zvolite spravnou strukturu, barvu i zplsob instalace, ktery zaruci
nejlepsi vysledek.

Nastroj DESSO 3D Textures vznikl proto, abychom vam mohli nabidnout
moznost vyuziti potencidlu nejnovéjsich vzord koberct DESSO a vytvaret
vizualné plsobivé navrhy, které v lidech probouzi inspiraci. Je to velmi
prakticky online nastroj, ktery vdm umozni rychle a efektivné navrhnout
vlastni architektonickou vizi pro optimalni efekt. Staci jen nékolik kliknuti.

www.desso.com/3d-textures

Nase hodnoty
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,Jcinny zplsob
navozeni atmosfery
Inspirovany
pDovahou
architektury”

DESSO Arable 8904, 8333

CARPETECTURE je novy pristup, ktery pracuje s prvky moderni

architektury z celého svéta a pomaha vytvaret plsobivé kobercové vzory.

Inspiraci ¢erpa z promén architektury a zplisobu uvazovani lidi o prostoru,

atmosfére, barvach a materialech.

Kdyz se promény architektury promitaji do vzor( na kobercich, rodi se
synergie. Koberec uz nenf jen podlahovou krytinou, ale funguje spole¢né s
ostatnimi architektonickymi prvky a prohlubuje celkovy dojem. Béhem let
jsme na trh uvedli rizné kolekce koberct DESSO, v nichZ se tento koncept
odrazi: Transitions, Essentials, Make It Your Own a naposledy kolekci
Human Fascination.

Nase hodnoty
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Fusion: posouvani
hranic, které upouta
a nadchne

DESSO Harvest 2915/ ID Square English OAK Beige 24576305

Systém Fusion propojuje riizné typy podlahovych krytin. Vysledkem jsou
nepiehlédnutelna a prakticka feseni interiérd v modernim stylu.

Systém Fusion — a nas tym, ktery ma jedinecny prehled a zkusenosti ve
vSech kategoriich krytin — vam pomuze vytvofit svézi a Ucelnou podlahovou
konfiguraci. Sestavit ji mUzete ze ¢tverct ¢i lamel v celé fadé vzord, barev

a styll. Variant, jak poskladat krasnou podlahu ve stylu Fusion, je nes¢etné
MNOZStvi.

Systém, o jakém kreativni tvirci sni

Zakladnim predpokladem dobrého designu je kreativita — a touha vyniknout.
My chceme architektlim a designérlim pomoci navrhnout interiéry, které
zaujmou svym vzhledem a funkénosti. Dynamicky pfistup, ktery kombinuje
rGzné typy nasich podlahovych krytin, pfindsi nepfeberné moznosti a
umozni splnit jakékoli prani.

Posouvani hranic, které upouta a nadchne

Inovace nas bavi, a tak stale pracujeme na navrzich novych kvalitnich
podlahovych krytin, které jsou funkéni a originalni. Nase produkty v sobé
snoubi jemnou rovnovahu, kterd umoznuje stoprocentné naplnit tvirei vizi,
technické pozadavky i kritéria udrzitelnosti. Spole¢nost Tarkett dodava
rozlicné druhy podlahovych krytin v rozmanitych texturach, barvach a
vzorech, jez vyhovi vysokym estetickym naroklim — a posouvaji hranice
zpUsobem, ktery upouté a nadchne.

www.tarkettfusion.com.

Nase hodnoty 21
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Inovujeme, protoze
myslime na zdravi
a pohodu lidf

PM2.5

Lidsky vlas s
primeérnym

prdmérem 70 um

Jemny pisek z plaze s

prdmérem 90 um

T Svétova zdravotnicka organizace, celkovy
pocet umrti zpsobenych znegisténim
vnéjsiho a vnitfniho ovzdusi v roce 2012.

2 Pokyny Svétové zdravotnické organizace
(WHO) tykajici se kvality ovzdusi a pevnych
¢dstic, globalni zprava 2005.

3 Odbor kvality ovzdusi okresu Pima, Arizona

- USA.

Primérny ¢lovék se 90 % svého ¢asu zdrzuje v budovach. Vnitini ovzdusi
ale mGze byt 2krat az 5krat znecisténéjsi nez to venkovni, a protoZe na
pracovistich je kvalita vzduchu jednim z nejvétsich problémoi, je nacase

jednat.

Cisty vzduch ma zasadni vyznam pro lidské zdravi

Dychat ¢isty vzduch je jedno ze zékladnich lidskych prav. Znecisténi ovzdusi
presto stdle vice ohrozuje lidské zdravi a podle Udaji Svétové zdravotnické
organizace (WHO) kvlli nému kazdy rok umira 7 miliong lidi."

V souvislosti s kvalitou vzduchu obvykle pfemyslime o smogu ve méstech,
tézkém pramyslu ¢i ulicich zamorenych vyfukovymi plyny. Stejné dllezita, a
mozna jesté dlleZitéjsi, je ale kvalita vzduchu v interiérech, protoze prave v
téch travime 90 % Casu.

Jednim z uréujicich faktord, jeZ rozhoduji o kvalité vzduchu v nasich
domovech a na pracovistich, jsou drobné, pouhym okem neviditelné pevné
¢astice (PM), které se oznacuji také jako prachové ¢astice nebo jemny prach
a které pfimo souviseji s moznymi zdravotnimi problémy.?

Predevsim ¢astice s aerodynamickym primérem 10 ym nebo mensim
(PM10) mohou obsahovat mikrobidlni kontaminujicf latky, jako jsou plisné,
pyly a alergeny,® které mohou byt pfic¢inou dychacich potizi a alergickych
reakci. Kromé toho mohou plsobit na srdce a plice a vyvolat vazné
fyziologické problémy.

Aktivni snaha o zvysSovani kvality vnitfniho ovzdusi je nesmirné dualezita pro
zdravi a celkovou pohodu lidi dnes i v budoucnu.

DESSO Desert AirMaster 5227

Nase hodnoty 23
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Funkcnost

Jak pevné castice
pronikaji do téla?

1 Pevné Castice se nosem a
Usty dostanou do dychacich
cest (plic).

2 Vétsich ¢astic se zbavime
kaslanim ¢i kychanim nebo
je spolkneme.

3 Mensi ¢astice mohou
postoupit hluboko do plic, az
do plicnich sklipkd, a mohou
zpUsobovat plicni a srde¢ni
obtize a predavat skodlivé
chemickeé latky do krevniho
recisté.

T Symbol pm oznacuje mikrometr, coz je
jedna tisicina milimetru.

2 Pokyny Svétové zdravotnické organizace
(WHO) tykajici se kvality ovzdusi a pevnych

¢astic, globalni zprava 2005.

24 The Foundation 2020

Pevné c¢astice pod drobnohledem

Pevné Castice, které doma a na pracovistich vdechujeme, rozdélujeme do
dvou kategorif:

PM;o

Céstice s aerodynamickym prdmérem do 10 pm’ — ty mohou potize
zpUsobovat proto, Ze se ndm diky své malé velikosti ¢asto dostavaji
hrtanem az do plic.?

PM_
Jemné ¢astice s aerodynamickym prdmérem mensim nez 2,5 um — ty
mohou poskozovat dychaci a kardiovaskularni systém.

DESSO Desert AirMaster® 7082, 8834, 8901



Prokazatelné Gcinné cisténi vzduchu

DESSO AirMaster je prvni produkt na svéteé, jemuz nezavisla némecka
organizace Gesellschaft fir Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), ktera
se specializuje na testovani kvality vzduchu, udélila nejvyssi stupen své
certifikace, GUI Gold Plus.

Védci v laboratofi organizace GUI provedli 15 testl ve tfech zkusebnich
mistnostech s rliznymi typy podlahovych krytin (hladka krytina, standardni
smyckovy koberec a koberec DESSO AirMaster) a méfili, do jaké miry
koberec DESSO AirMaster dokaze snizit koncentraci prachu.

Co zjistili?
Koberec DESSO AirMaster dokaze jemny prach zachytit a zadrzet

8krat ucinnégji nez hladka podlahova krytina (PMyg). A 4krat ucinnéji nez
standardni koberec (PMy)." Diky tomu v roce 2010 jako prvni produkt na
trhu ziskal certifikaci GUI Gold. V roce 2015 si pfipsal certifikaci GUI Gold
Plus.

Tu ziskal za vynikajici vysledky podle dalSich tri testovacich kritéri:

vhodnost pro alergiky,

vyborna schopnost vazat jemny prach,
- priznivé emise tékavych organickych latek (VOC).?

DESSO AirMaster® Atmos 6422, 9096

" Podle testt organizace GUI, ktera

porovnavala koberec DESSO AirMaster®,
standardni hladkou podlahovou krytinu a
standardni smyc¢kovy koberec (medianové

hodnoty).

~

Zkusebni analyza podle normy I1SO 16000
na zakladé schématu AgBB 2010 a v

souladu s emisnimi kritérii GUT.

Nase hodnoty 25
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Funkcnost
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Laboratorni testovani produktu DESSO AirMaster®

Aby bylo hodnoceni skute¢né vedecky podloZzené a neopiralo se pouze
0 jednorazové méreni, mimoradna schopnost koberce DESSO AirMaster
zachycovat jemny prach se méfila pfi 15 opakovanych zkouskach a

certifikace GUI Gold byla udélena na zakladé prdmeéru jejich vysledka.
Béhem nékterych ze zkousek koberec DESSO AirMaster jemny prach
zachytil a zadrZel az 20krat ucinnégji nez hladké podlahové krytiny.

Laboratorni 314
testovani produktu
DESSO AirMaster®
(medianove

Koncentrace jemného prachu [ug/m?3]

67.2
hodnoty)
Koberec DESSO AirMaster
dokaze jemny prach zachytit 16.8
a zadrzet 8krat ucinnégji nez 0
hladkd podlahova krytina. 0 10

Zacatek cirkulace

Koncentrace pevnych ¢astic v ) P
(v dychaci zoné).

mistnostech s kobercem DESSO

AirMaster klesa podstatné

rychleji nez v mistnostech s

hladkou podlahovou krytinou.

Pri pouziti hladké podlahové

krytiny zlstdva mnozstvi

pevnych ¢astic ve vzduchu Hladka krytina
stabilné vyssi nez nejvyssi

I Hladka podlahova krytina
[ Standardni koberec
I DESSO AirMaster®

30 60
Cas [minuty]

Méreni se provadeji ve vySce 80 cma 110 cm

DESSO AirMaster®

mnozstvi ¢astic namérené v
mistnosti s kobercem DESSO

AirMaster. Dychaci zéna

The Foundation 2020



DESSO AirMaster® ma certifikaci Cradle to Cradle®
urovneé Silver

Vyvoj kobercd, které prispivaji k lepsimu zdravi a celkové pohodé lidi a také k

CERTIFIED ochrané zivotniho prostredi, je pro spolecnost Tarkett kliCovou prioritou jak
7 hlediska inovacni strategie, tak z hlediska dlouhodobého zavazku drzet se
cradletocradle z4sad Cradle to Cradle®.
V souc¢asné dobé ma cely sortiment DESSO AirMaster certifikaci Cradle to
el P ko Cradle® trovné Silver a jako podlozka se u n&j standardné pouziva materidl
EcoBase™.

Definované barvivo

PA 6 pfize

Primarn podlozka ColBack® Gold

Povlak + stabilizator

Polyolefinova vrstva se stabilizatorem

Skelné platno
Plst

= Sekundarni podlozka
DESSO EcoBase Vizi Cradle to Cradle® naplnujeme mnoha riznymi zpUsoby:

— Na koberce z kolekci DESSO AirMaster pouzivame stoprocentné
regenerovanou nylonovou pfizi ECONYL®, ktera se vyrabi z odpadnich
materialU, jako jsou pfize ze starych kobercl a vyfazené rybarské sité.

— VSechny koberce DESSO AirMaster maji primarni podlozku Colback®
Gold', jez obsahuje az 0 95 %? méné antimonu. Diky tomu se zbyte¢né
nevyCerpavaji omezené zasoby antimonu a recyklace kobercovych

' Podlozka Colback® Gold mé stejné dobreé — VSechny produkty AirMaster maji podlozku DESSO EcoBase®
vlastnosti jako primarni podlozka, kterou s certifikaci Cradle to Cradle® Gold, ktera se vyrabi z pozitivne?
jsme pouzivali dfive, ale obsahuje az 0 95 deﬂnovanych surovin.
% méné antimonu. — Podlozku DESSO EcoBase dokazeme stoprocentné recyklovat v rdmci

2 Ve srovndni se standardni netkanou vlastniho vyrobniho procesu.
primarni podlozkou. Obsahuje minimalné 75 % recyklované kfidy z lokalni vyroby pitné

¢ Oznaceni ,pozitivné definované” fika, ze vody.* V roce 2015 podlozka DESSO EcoBase ziskala certifikaci Cradle
jsou véechny suroviny podle kritérif Cradle to Cradle® Urovné Gold a certifikaci Urovné Platinum za zdravotni
to Cradle® hodnoceny bud jako Green nezavadnost materialu.
(optimalni), nebo jako Yellow (pfijatelné). — Zavedlijsme program ReStart® pro zpétny odbér pouzitych kobercovych
Podle popisu v dokumentu Cradle to Ctvercl. Vracené koberce zpracovavé nase zarizeni pro recyklaci
Cradle® CertifiedCM Product Standard kobercU, které oddéluje pfizi a dalsi vidkna od podlozky.
verze 3.1. — Vroce 2019 jsme vkrocili do dalsi etapy. Predstavili jsme novou

+ Spolednost Lloyd's Register potvrdila, 7e kolekci AirMaster s certifikaci Cradle to Cradle® Urovné Gold se stejné
je podiozka EcoBase 100% recyklovatelna vyjimecnou schopnosti zachycovat jemny prach, jakou nabizeji vsechny
a 7e pouzivana kiida je materidl 100% kolekce DESSO AirMaster. Tato kolekce nazvana AirMaster Gold pfispiva
recyklovany pi vyrobé produktii pro k vytvareni zdravéjsich pracovist a udrzitelnéjsiho svéta zase o néco
spotiebitele. vice.
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DESSO AirMa;ster._ _9504 :Create your own-AirMaster®



Nove si mizete
navrhnout reseni
AirMaster podle
svych predstav.

™

DESSO AirMaster jsou jedinecné kobercové ctverce. Dokazou zachytit

a zadrzet Skodlivy jemny prach z ovzdusi v interiérech. Testy prokazaly,
ze jemny prach zachycuji a zadrzuji 8krat uc¢innéji nez hladka podlahova
krytina (PM10) a 4krat Gu¢innéji nez standardni koberec (PM10).

Nové si miZzete navrhnout feseni AirMaster podle svych predstav.

Jak to funguje?

V nastroji Create your own AirMaster si mUZete zvolit vlastni barevné
kombinace. K jedné ze Sesti zdkladnich podkladovych barev si mizete
vybrat az pét ze Sestnacti akcentovych barev.

Potom staci jednou kliknout a hned budete mit pfedstavu o tom, jak vas
design bude vypadat — na jednom kobercovém ¢tverci i pfi pouziti v rdznych
prostredich.

Zvolené barvy pak mlzZete podle libosti ménit a upravovat, dokud nedocilite
vysledku, s nimz budete uplné spokojeni. Celkem je mozné vytvorit vice
nez 6 miliont variant, takZe pfi navrhovani vlastnich kobercovych ¢tvercl
AirMaster mate opravdovou kreativni svobodu.
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Definované barvivo

PA 6 — PA 6.6 pfize

Primarni podlozka

Povlak + stabilizator

Polyolefinova vrstva se stabilizatorem

Skelné platno

Plst

DESSO SoundMaster

1 Zpréva Environmental Noise and Health

in the UK organizace Health Protection
Agency, str. 57-58; zprdva Noise in figures
Evropské agentury pro bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci, str. 70-73.

N

Podle Evropskeé agentury pro bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci je doporuc¢end
hladina hluku 30-45 dB(A), pficemz i v
Jtichych” kancelafich je hladina hluku v

primeéru 40-45 dB.

w

Testy provedené spole¢nosti SWA
(Schall- und Wamemessstelle Aachen
GmbH) ~ Institut fur schalltechnische und
warmetechnische Prifungen-Beratung-

Planung.

~

Pro srovnani: U jinych podlahovych krytin
(jinych nez koberce) je hodnota obvykle

mezi 5a 10 dB.

I

Pro srovnani: U jinych podlahovych krytin
(jinych nez koberce) je hodnota obvykle

mezi 0,05a0,10.

Na méné hluéném pracovisti lidé pracuji produktivnéji. Snizeni hladiny

hluku miize pomoci predchazet zdravotnim problémdim, sniZit stres a
zlepsit koncentraci. Obzvlast nezbytny je Gtlum hluku v kancelafich typu
open space, kde lidé potrebuji prostor jak na klidnou soustfedénou praci,
tak na pfimou komunikaci a kde je potfeba najit misto pro soukromé
rozhovory i na setkani velkych skupin.’

Snahu snizit hluk v budovach na optimalni Uroven jesté komplikuji dalsi
faktory, jako je dopravni hluk z ulice, hu¢eni topeni a klimatizace a Sum
pocitacového vybaveni?.

Proto je tak dllezita dobra zvukové pohltivost a zvukova izolace. Nejlepsim
a finan¢éné nejvyhodnéjsim fesenim pfitom nejsou ¢asto drazsi feSeni na
stropy Ci stény, ani panely, ale kobercové ¢tverce s podlozkou SoundMaster.

Podlozka DESSO SoundMaster nabizi izolaci krocejového hluku (AL,) az
0 +10 dB vyssi, nez je standardni hodnota®, a nastavuje novou latku pro
funkéni vlastnosti kobercl. Koberce obecné snizuji krocejovy hluk o 20 az
30 decibeld”.

Pokud jde o zvukovou pohltivost, tu podlozka DESSO SoundMaster zvysuje
az 0+0,15 (aw)3, coz ve srovnani s koberci se standardni konstrukef (jez
maji hodnotu a,, mezi 0,15 a 0,20) odpovida zlepseniaz o 100 %°.

Zvukovou pohltivost a zvukovou izolaci optimalizuje nékolikavrstva
konstrukce kobercovych &tvercl a predevsim podlozka SoundMaster. Tato
plsténd podlozka se vyrabi ze 100% polyesteru (z 80 % recyklovaného) a
pouziva se pravé pro svou schopnost vyborné izolovat a pohlcovat zvuk.
Navic pfispiva k tomu, Ze je koberec jesté pfijemnéjsi na doslap nez bézné
koberce.

PodloZka SoundMaster ma promyslené funkéni viastnosti, a protoze 80 %

surovin na jeji vyrobu tvori recyklované PET lahve, je také skvelym prikladem
upcyklace.
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Zadné lepidlo
Z&dnée prostoje
Maximalni flexibilita

1 Paska TarkettTAPE byla testovéna a
vyhodnocena jako vyhovujici podle
programu Green Label Plus pro testovani

kvality vnitfniho ovzdusi organizace CRI.

Paska TarkettTAPE pfinasi novy standard instalace kobercovych ¢tverct
- nabizi maximalni flexibilitu a pfilnavost bez nutnosti aplikace lepidla na
podklad.

Maximalni flexibilita

Kobercoveé ¢tverce DESSO upevnéné pomoci pasky TarkettTAPE je mozné
lehce odstranit. Paska se nelepi na podkladovou vrstvu, ale na Ctverce, ty
se tak v pfipadé potfeby daji bez problémd vymeénit, a kdyz doslouZi, vratit
k recyklaci. Paska TarkettTAPE na podkladu nezanechava zadné stopy

a kobercové Ctverce prichyti zcela spolehlivé. Podlahova krytina nenf
instalovana ,napevno’, ale pritom drzi na miste tak, jak dlouho potfebujete.

Péska lepi pfimo z role a montéfi si pochvaluji, Ze je prace s ni rychla, Cista a
snadnd. Ma velmi nizké emise tékavych organickych latek (VOC)', nepachne
a nevyzaduje Zadny ¢as na schnuti. Diky tomu je naprosto v souladu s
nasimi cili v oblasti udrzitelnosti.

Rychla, snadna instalace

Paska je rozdélena na dilky o rozmeérech priblizné 8 x 10 cm oddélené
perforaci a vroubky po stranach. V kazdé roli je 324 dilkd, cozZ postaci na
poloZeni kobercovych étvercl velikosti 50 x 50 cm na plochu zhruba 80 m2.
Pasku dodavame v baleni po 1 az 16 rolich a minimalni objednaci mnozstvi
je jedna role. Dilek pasky se umisti na roh kobercového ¢tverce tak, aby

na ngj bylo mozné pfilepit rohy dvou sousednich a jednoho protilehlého
Ctverce.

Paska TarkettTAPE se perfektné hodi k lepeni kobercovych ¢tvercl s
podloZkou DESSO EcoBase® i DESSO ProBase.

QP

nevyzaduje ¢as
nizké emise VOC bez zapachu na schnuti
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,Kdyby lidé na
celém sveteé zili jako
v USA, nestacily by
nam ani 4 planety
Zeme’

Nasi ambici je vytvaret produkty, které maji pozitivni vliv na zdravi a
celkovou pohodu lidi doma a na pracovistich, a podilet se na zavedeni
udrzitelnéjSiho obchodniho modelu pro budoucnost. Nase designérska
filozofie proto vychazi ze zasad Cradle to Cradle®, podle nichz je odpad
surovinou.

Spole¢nost Tarkett celkové uplatiuje zasady Cradle to Cradle® od roku
2011, u koberct DESSO tento proces zapocal jiz v roce 2008.

Cradle to Cradle® je koncept inspirovany pfirodnimi cykly, ktery materialy
chape jako ziviny, jez by mély cirkulovat ve zdravém, bezpecném kolobéhu.

V 90. letech 20. stoleti s timto konceptem pfisli némecky profesor chemie
a procesni inzenyr Michael Braungart a americky architekt William
McDonough. Jejich hambursky institut EPEA

(Environmental Protection Encouragement Agency) vytvoril systém pro
certifikaci produktt a primyslovych postupt, ktery odpovida pozadavkim
Cradle to Cradle®.

Drive pouzivany, 150 let stary linearni model, ktery se ¢asto popisuje jako
LVytézit — vyrobit — vyhodit", kdysi mozna daval smysl. Dnes uz to tak
davno neni. Jednou z moznosti, které se v soucasné dobé nabizeji, je brzdit
ekonomicky rdst a motivovat lidi ke snizovani spotfeby. Domnivame se
vSak, Ze existuje také lepsi alternativa, ktera umozni, aby z ekonomického
rlstu a prosperity profitovalo vice lidi. Proto se dlouhodobé soustredime na
principy Cradle to Cradle® a cirkularni ekonomiky.
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Nase podlozka
DESSO EcoBase®
s certifikaci Cradle
to Cradle® urovne
Gold je plné
recyklovatelna.

ReStart je nas program zpétného odbéru, v ramci néhoz prijimame
pouzité kobercové ctverce. Vracené koberce zpracovava nasSe centrum
pro recyklaci koberct, které oddéluje pfizi a dal$i vlakna od podloZzky.
Postup pouzivany u jednotlivych slozek se lisi podle kvality a nebo sloZeni
Ctverci.

Podlozku DESSO EcoBase s certifikaci Cradle to Cradle® Gold jsme
schopni pIné recyklovat ve vlastnim vyrobnim zavodé. Material PA 6
mUzZeme vratit partnerskému vyrobci pfize, ktery jej vyuZije pfi vyrobé nové
prize. Kobercové Ctverce s zivicovou podlozkou (tento typ podlozky se v
soucasnosti pouziva u vétsiny kobercovych ¢tverct v Evropé) nachazeji
dalsi vyuZiti jako vysoce efektivni palivo v cementarnach. Vsechny
nerecyklovatelné slozky vzniklé béhem procesu zpracovani se uplatni jako
sekundarni palivo v cementarnach.

Program zpétného odbéru ReStart® spolecnosti Tarkett dava vyfazenym
kobercovym ¢tverclim odevzdanym k recyklaci $anci slouzit dal. Proto
také na konci roku 2019 v nizozemském Waalwijku otevieme zbrusu nové
recyklacni centrum.

Mate-li k programu ReStart jakékoli otazky, kontaktujte mistniho
obchodniho zastupce.
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Dalsi krok k cirkularnimu systému

EcoBase je nase 100% recyklovatelna podlozka pro kobercové ¢tverce s
certifikaci Cradle to Cradle Gold. Vyrabi se ze zcela pozitivné definovanych’
surovin, ziskala certifikaci Cradle to Cradle® urovné Platinum za zdravotni
nezavadnost a pomaha vytvaret zdravéjsi, Iépe fungujici prostredi pro praci,
coz je velmi ddlezité, protoze zdravi a bezpeénost na Zebficku priorit u
pracovist stoupa stéle vys. V evropskych firméach, kde lidé pracuji prevazné
v kanceléfich, je celkovd pohoda zaméstnanct aktualné dokonce nejvyssi
prioritou.?

Protoze se nam podafilo navazat unikatni spolupraci s nizozemskymi
vyrobci pitné vody, jez umozriuje upcyklovat kfidu, podlozka EcoBase
nyni obsahuje 75 % pozitivneé definované kfidy. Ta samotna se ziskava ze
stoprocentné pozitivné definovanych recyklovanych materidld.

Spole¢nost Lloyd's Register potvrdila, Ze je podlozka EcoBase 100%
recyklovatelna a Ze pouzivana krida je material 100% recyklovany pfi vyrobé
produktl pro spotrebitele.

Podlozka EcoBase muze jako souc¢dst udrzitelného podlahového fesent,
které zohlednuje potreby lidi, pfispét jak ke zvySovani produktivity a urovné
spokojenosti na pracovistich, tak k pInénf kritérii standard( kvality budov z
hlediska udrzitelnosti, jako jsou BREEAM, LEED a WELL.
Podlozka EcoBase je k dispozici pro vSechny kobercové ¢tverce z naseho
sortimentu a veskeré materidly, z nichZ se vyrabi, jsme schopni bezpecné
recyklovat v nasem vlastnim zafizeni. Recyklované materidly jsou stejné
kvalitni jako nové, pfi jejich vyuziti ale vznika méné emisi uhliku nez pfi
vyrobé koberc(l z novych surovin.

1 Pozitivné definované" = véechny suroviny

Prechod na podlozku EcoBase, spolecnosti Tarkett a nasim zakazniklim

jsou podle kritérii Cradle to Cradle® .. . . P . S o )
umoznuje ,uzavrit kruh” a naplnovat princip cirkularni ekonomiky.

hodnoceny bud jako Green (optimalni),

nebo jako Yellow (pfijatelné). Podle popisu Podlozku EcoBase charakterizuji 3 &isla:
v dokumentu Cradle to Cradle® Certified™ — Podlozku EcoBase dokdazeme 100% recyklovat na nasi specialni lince ve
Product Standard verze 3.1. Waalwijku.

— Podlozka EcoBase ma certifikaci Cradle to Cradle urovné Gold za 100%
pozitivné definované materidly a certifikaci urovné Platinum za zdravotni
nezavadnost materialu.

- Pfirecyklaci kobercovych étvercl s podlozkou EcoBase vznikd az o

spolecnost Tarkett. 20 % méne CO2 na vyrobni cyklus nez pfi pouziti podlozky EcoBase ke

Toto tvrzeni prezkoumala a potvrdila treti kogeneraci(kombinované vyrobé elektriny a tepla) v cementarnach.®

~

Podle 44 % respondentl dotdzanych v
ramci prazkumu mezi 2 500 kancelarskymi

pracovniky, ktery byl zpracovan pro

©

strana.

Definované barvivo

Pfize PA6 - PA 6.6

Primarni podlozka

Povlak + stabilizator

Polyolefinova vrstva se stabilizatorem

Skelné platno
Plst

= Sekundarni podlozka
DESSO EcoBase

Nase hodnoty 39

Nase hodnoty






/4dny odpad.
Zadné nove zdroje,
Jen nekonecné
MOoZNosti.

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Systém regenerace materialu ECONYL®

Zachrana

Nova forma

Znovuzpracovani

Regenerace

Udrzitelné ¢innosti se ¢asto definuji jako ¢innosti koncipované tak, aby
mély minimalni dopad na Zivotni prostiedi. Filozofie Cradle to Cradle®
vychazi z predpokladu, Ze kazdy z nas uréitym zplsobem pisobi na svét,
v némz zijeme. A kazdy z nas by mél usilovat o to, aby byl dopad jeho
aktivit pro nase soucasniky i budouci generace pfinosny.

Spoluprace a nasazeni

0Od samého pocatku si uvédomujeme, ze chceme-li dosahnout svého cile
Cradle to Cradle®, neobejdeme se bez spoluprace a angazovani klicovych
partnerd.

V soucasnosti pfi vyrobé vice nez 70 % naseho sortimentu kobercovych
Ctvercl pouzivdme pfizi ECONYL®. ECONYL® je pfize zpracovdvana ze 100%
regenerovaného nylonu, ktery se ziskava mimo jiné z pouzité prize v nasem
recyklacnim centru. Vyvinuli jsme ji v Uzké spolupraci s dodavatelem prize,
spolecnosti Aquafil.

Projekt ,Healthy Seas"”

Nase spole¢nost podporuje projekt ,Healthy Seas”. Jeho cilem je
odstrafiovat z more odpad, zejména rybarské sité, aby se more ozdravila, a z
tohoto odpadu vyrabét regenerovanou pfizi. Ta se kromé jiného pouziva i na

kobercové ¢tverce DESSO.

Podrobnéjsi informace: www.healthyseas.org
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Predpoklada se, ze do roku 2050 bude 70 % svétové populace zit ve méstech.
Zasadni roli pfi snizovani celosvétovych emisi sklenikovych plynt, ochrané
pfirodnich zdrojtl a péci o zdravi a Zivotni pohodu lidi tak bude nutné hrat
zastavéné prostredi.

Nase environmentalni prohldSeni o produktu (EPD) a prohlaseni o zdravotni
nezavadnosti materidld (MHS) zdkaznikiim davaji jasnou predstavu o

tom, jaky vliv na zivotni prostredi a zdravi lidi maji materialy pouzité v
nasich produktech, a pomahaji jim ¢init informovana nakupni rozhodnuti.
Architekti a designéri diky témto informacim mohou dosahnout lepsiho
hodnoceni kvality budov z hlediska udrzitelnosti, pInit pozadavky stavajicich
i budoucich predpist, snizovat mnoZstvi odpadu a podporovat bezpec¢nou
recyklaci vhodnych materidld v rdmci cirkularni ekonomiky.

Environmentalni prohlaseni o produktu (EPD)

Ackoli to vyvijejici se stavebni predpisy a podminky certifikace hodnotici
kvalitu budov z hlediska udrzitelnosti nevyZzaduji, poskytujeme zdkazniklim
prohlaseni EPD, kterd pfehledné shrnuji dopad konkrétnich produktt na
Zivotni prostredi. Prohldseni EPD jsou dlleZitou souc¢dsti nasi strategie
udrzitelnosti. Vychazeji z analyzy zivotniho cyklu a umoznuji nam
identifikovat moznosti dal§iho zmensovani environmentalni stopy produkt.

Prohlaseni EPD ke koberciim Tarkett najdete zde: https://ibu-epd.com/en/
published-epds/

Environmentalni prohlaseni o produktu jsou pro laiky ¢asto obtizné
srozumitelna, primarné se zaméruji ne na zdravotni, ale na environmentalni
aspekty a neuvadéji kvalitativni detaily o zdravotnich rizicich a dopadech
jednotlivych surovin. Tyto chybéjici informace obsahuji prohlaseni o
zdravotni nezdvadnosti materidld spolecnosti Tarkett, z nichZ se zakaznici
dozvédi pfesné Udaje o nebezpecich a rizicich spojenych s konkrétnimi
materialy.

Prohlaseni o zdravotni nezavadnosti material(i (MHS)

MHS spole¢nosti Tarkett jsou nezavisle ovéfovana prohlaseni vypracovana
na zakladé védeckych zkoumani, ktera vypocitavaji zdravotni rizika a
nebezpeti souvisejici s konkrétnimi produkty, a to az po uroveri 100 ppm
(0,01 %). Prohlaseni MHS jsme zavedli, abychom doplnili Udaje o vlivu na
Zivotni prostfedi z prohlaseni EPD, a vyhovéli tak potfebam svych zakaznikd,
a abychom napomohli Sir§imu vyuzivani zdravéjsich material( a rozsifovani
principu transparentnosti.

Prohlaseni MHS spolec¢nosti Tarkett jsou snadno pochopitelna a na trhu
ojedinéla. Jsou také prvnim krokem k ziskani certifikace Cradle to Cradle®
(C2C) a dalsi optimalizaci nasich produktl. Nezavislé hodnoceni nasich
materiall provadi institut Environmental Protection Encouragement
Agency (EPEA), ktery v roce 1987 zalozil dr. Michael Braungart, spoluautor
designového konceptu C2C. Od roku 2070 tym institutu podle kritérii C2C
zhodnotil jiz pfes 3 000 materidld spole¢nosti Tarkett.

Prohlaseni o zdravotni nezdvadnosti material( a certifikaty jsou nyni k

dispozici zékaznikdm v celém regionu EMEA. VyZadat si je mlZete na
adrese sustainabilityEMEA@tarkett.com.
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Nase hodnoty

Koberce DESSO maji parametry nezbytné pro udéleni mezinarodné

akreditovanych programti pro Setrné budovy LEED verze 4, BREEAM a
WELL.

K dobrym vysledkdm pfispivaji pfedevsim v kategoriich kvality vnitfniho
ovzdusi, akustiky, transparentnich informaci o materidlech a zdravotni
nezéavadnosti materidld. Vy se tedy mdzete spolehnout na to, ze vdm
nase produkty pomohou vytvaret zdravéjsi aglomerace, které budou lépe L
odpovidat potfebam lidi.
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Koberce DESSO®
a zivotni prostredi
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Jako vyrobci koberct dobre vime, Ze zékaznici chtéji jistotu, Ze nase
produkty vyhovuji nejvyssim standardlm kvality.

Koberce DESSO splruji kritéria téchto oborovych norem:

- certifikace AS 9100 (letectvi)
- certifikace BRE
Byggevarebedomningen
osvédcéeni o shodé CE (Evropa)
certifikace Cradle to Cradle® Urovné Bronze

- certifikace Cradle to Cradle® Urovné Silver
CQ +  certifikace Cradle to Cradle® urovné Gold

cradiefocradie cradefocradie cradiefocradie

E
e
|

certifikace Green Label Plus CRI (podle smérnice LEED pro stavebni
materidly)

certifikace Green Tag (Australie)
francouzsky zakon ,Grenelle” — Ucinny od cervence 2013

I> CERTIFIED
o)

O CERTIFIED
=

@ CERTIFIED

o

=

1l

S 9100

certifikace GUI Basic
certifikace GUI Alergic
certifikace GUI Gold (DESSO AirMaster®)
certifikace GUI Gold+ (DESSO AirMaster®)
certifikace IMO/MED (namorni doprava)
- certifikace podle norem ISO 9001 a ISO 14001
- certifikace NF-UPEC*
+  Clenstvi + certifikace Prodis-GUT
- certifikace SEC Singapore Green Label

FIND US ON

glob

* Pouze pro produkty: Essence, Essence Stripe, Stratos, Stratos Blocks, Tempra a Pallas.

Spolec¢nost Tarkett se vytrvale snazi prospivat svétu a timto otevrené
vyzyva své zakazniky, konkurenty a celé odvétvi, aby se k ni pridali a aktivné
pomahali utvaret svét, ktery bude zdravejsi, krasnéjsi a udrzitelnéjsi.

Od roku 2008 V roce 2013 jsme se Podporujeme 10
uplathujeme zasady mezi prvnimi zapojili zdasad iniciativy
Cradle to Cradle® do programu Circular Global Compact
Economy 100
s oy
ca =24 ICE100 £ @}

‘1)
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g

cradletocradle "
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Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikaci nebo infe o I hwtho upozornéni. VSechny ilustrace jsou

nezavazné. Nejnoveéjsi verze technickych specifikaci jsou k di€pozici na nasem webu: www.tarkett.com.
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Kobercove ctverce
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AirMaster® 52 Flores 96 Natural Nuances 138

AirMaster® Atmos 54 Forto 98 Orchard 142

AirMaster® Earth 56 Frisk 100 Palatino 144

AirMaster® Gold Collection Fuse 102 Protect 148

- AirMaster® Nazca Gold 59 Fuse Create 104 Reclaim Ribs Il 150

- AirMaster® Salina Gold 60 C2C Gold Collection Resonance 152

- AirMaster® Tierra Gold 61 - Fields Gold 107 Reveal 154

AirMaster® Sphere 62 - Reclaim Ribs Gold 108 Ridge 156

AirMaster® Tones 64 - Sand Gold 109 Rock 158

Arable 66 - Tweed Gold 111 Salt 160

Arcade 68 Grain 112 Scape 162

Breccia 70 Granite 114 Stitch 164

Carved 72 Grids 116 Stratos 166

Desert 74 Harvest 118 Stratos Blocks 168

Desert AirMaster® 76 Iconic 120 Street Tracks 170 Kober

DESSO &Ex Concrete 78 Jeans Original 122 Street View 172

Edges Large 80 Jeans Stonewash 124 Tempra 174

Edges Small 82 Jeans Twill 126 Torso 178

Essence 84 Libra Lines 128 Trace 182

Essence Maze 88 Linon 130 Traverse 184

Essence Stripe 90 Lita 132 Tweed 186

Essence Structure 92 Metallic Shades 134 Verso 188 e vrolich

Fields 94 Mila 136 Wave 190 Kusove koberce
Koberce v rolich & Kusove koberce 193

Asteranne 194 DESSO &Ex 206 Torso 216

Denim Regular 198 Essence 208 Sense of Marble 218 7akazkové koberce

Denim Stonewash 200 Palatino 210 Vintage 220

Denim Twill 202 Patterns 212

Denim Worn 204 Shades 214

/akazkove Koberce 273

Axminster 224 Wilton 228

Gravure 226
Dodatek

Prehled produktd 232
lkony 244

23

Instalace a udrzba 247
Pravni upozornéni 248
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AirMaster® 52
AirMaster® Atmos 54
AirMaster® Earth 56

AirMaster® Gold Collection
- AirMaster® Nazca Gold 59
- AirMaster® Salina Gold 60
- AirMaster® Tierra Gold 61
AirMaster® Sphere 62

AirMaster® Tones 64
Arable 66
Arcade 68
Breccia 70
Carved 72
Desert 74

Desert AirMaster® 76
DESSO &Ex Concrete 78

Edges Large 80
Edges Small 82
Essence 84
Essence Maze 88
Essence Stripe 90
Essence Structure 92
Fields 94
Flores 96
Forto 98
Frisk 100
Fuse 102
Fuse Create 104
C2C Gold Collection

- Fields Gold 107
- Reclaim Ribs Gold 108
- Sand Gold 109
- Tweed Gold 111
Grain 112
Granite 114
Grids 116
Harvest 118
Iconic 120
Jeans Original 122
Jeans Stonewash 124
Jeans Twill 126
Libra Lines 128
Linon 130
Lita 132
Metallic Shades 134
Mila 136
Natural Nuances 138
Orchard 142
Palatino 144
Protect 148

Reclaim Ribs I
Resonance
Reveal

Ridge

Rock

Salt

Scape

Stitch

Stratos
Stratos Blocks
Street Tracks
Street View
Tempra

Torso

Trace
Traverse
Tweed

Verso

Wave

150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
178
182
184
186
188
190

Kobercove Cctverce
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Kobercové ctverce DESSO
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Vytvorte si vlastni AirMaster®

V ndstroji Create your own AirMaster si mizete zvolit vlastni
barevné kombinace. Staci jednou kliknout a hned budete mit
predstavu o tom, jak vas design bude vypadat pfi pouziti v
rtiznych prostredich. Celkem je moZzné vytvorit vice nez

6 milion0 variant, takze pfi navrhovani vlastnich kobercovych
Gtvercl AirMaster méte opravdovou kreativni svobodu.

R
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Predbézna specifikace dle EN 1307 z
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424 ) —
Vzhled Strukturovany smyckovy ISO 2424 <]:
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342
(20 ¢tverct v balent)
Primarni podklad Colback® Gold Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
7311 4406 4208
obsahu L3379 /LRV 7,91 L 36,61/LRV 9,33 L 29,08 / LRV 587
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*
Celkova vyska 6.0 mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 2.4 mm 0.09 inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4150 g/m? 122.5 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 650 g/m? 19.2 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povichem 345 g/m? 10.2 0z/yd? ISO 8543 3211 9084 9502
L2422/ LRV 4,17 36,59/ LRV 9,32 L2893/ LRV 581
Hustota vlasu 0.144 g/cm? 0.0052 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 25dB ISO 10140 =
— 9104 9091 3118
Snizeni hluku 015a, ISO 354 126,94/ LRV 5,07 L 19,16/ LRV 2,79 L20,75/LRV 3,18
Hoflavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz pravad strana stranky podle CIELAB
barvy
DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle 9511 4307 4407 [
kritérif hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM 119,61/ LRV 2,89 120,22/ LRV 3,04 119,56/ LRV 2,88

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

8208 8508
L 20,16/ LRV 3,03 L1997 /LRV 298

7218

s podlozkou
EcoBase™ L 20,31 /LRV 3,07

CERTIFIED

o

o e R g R g

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

0] Eu /j\ l Eo éil Em i EmR 7|i fa...\

Management System Cerification
1509001 & 150 14001

cradletocradle

s sy e g e
B, e b W o

5wy

9522
L 383,06/LRV 7,57

. 2

Vyrobeno
C € Tarkett BV
PO Box 169 3923 9504 8902
EN 14041 ~ L 31,50/ LRV 6,87 L. 49,58 / LRV 18,07 L 2338 /LRV 3,91
0493-CPR-0002 NL 524@ AD
Waalwijk
Kobercove Ctverce DESSO 53
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+[+[+]>]| [+[*]*]*

[ple] [T
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S[ab1r] [T
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)

Colback® Gold Polyesterova plst
Desso EcoBase® " - obsahuje
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.0 mm 0.2inch

31 mm 0.12inch
4200 g/m? 124 oz/yd?
700 g/m? 20.7 oz/yd?
460 g/m? 13.6 0z/yd?
0.148 g/cm?® 0.0054 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

24 dB

015a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

__ % @ % @ w "’tnt“

Management System Cerification
1509001 & 150 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk
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L 58,49/ LRV 26,48

8814
L 39,29/LRV 10,83

9032
L 31,17 /LRV 6,72

9096
L 51,89/ LRV 20,04

9505
L 51,70/ LRV 19,88
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4301
L33,07/LRV 757

L 49,34/1LRV 17,87

9031
L20,75/LRV 3,18

9092
L 26,65/ LRV 4,97

9107
L 50,87 /LRV 19,15

9523
L 34,56 / LRV 8,28

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

4[>+ +[+]+]+
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V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)

Colback® Gold Polyesterova plst
Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.3inch
3.0mm 0.12inch
4300 g/m? 126.9 oz/yd?
840 g/m? 24.8 oz/yd?
490 g/m? 14.5 oz/yd?

0.163 g/cm? 0.0059 Ib/in®
1540 /dm? 128759 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz

<02%

24 dB

0154,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

Sl o =l

Management System Cerification
150900 & 10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV

N0 PO Box 169

14041

0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk

1051

AirMaster® Earth

2913
L4599 /LRV 15,26

L 51,28 /LRV 19,51

8900
L 36,26/ LRV 9,14

9056
L44,09/LRV 1390

9535
L 44,63/LRV 14,28

9970
L 32,67 /LRV 739

Kobercoveé ¢tverce DESSO 57
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost
Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor
Z&atézova trida
Rozmeérova stélost
Horlavost

Prodis - GUT

V&ivany 1/10“
Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno

50x 50cmxcm /19,68 x 19,68"

(20 ¢tverct v baleni)

Colback® Gold Polyesterova plst
Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.254inch
3,8mm 0.15inch
4300 g/m? 126.9 oz/yd?
775 g/m? 22.9 oz/yd?
510g/m? 15.1 oz/yd?
0.134 g/cm? 0.0048 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz

<02%

B, - s1 (testovén volné polozeny)

IS0 2424 9115
IS0 2424

L4411 LRV 1392

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

9212
L 48,08 LRV 16,86
ISO 2424

ISO 1765
1SO 1766
ISO 8543
1SO 2424
ISO 8543 9318

L 24,35LRV 4,26
ISO 8543
1SO 1763
IS0 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
EN13501-1

www.pro-dis.info

9411
L 38,00 LRV 10,11

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalini) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com.

CERTIFIED

cradletocradle

T3

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

S8,
i e
f *
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o

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk
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AirMaster® Nazca Gold



AlirMaster® Salina Gold
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby Vsivany 1/10 "

Vzhled Strukturovany smyc¢kovy

Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost
Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor
Z&atézova trida
Rozmeérova stélost

Heat transfer resistance
Horlavost

Celoprobarvené vlakno

50x 50cmxcm /19,68 x 19,68"

(20 ¢tverct v baleni)

Colback® Gold Polyesterova plst
Desso EcoBase® " - obsahuje
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

7 mm 0.3inch

3.9 mm 0.15inch
4400 g/m? 129.9 oz/yd?
865 g/m? 25.5 0z/yd?
550 g/m? 16.2 oz/yd?
0.141 g/cm? 0.0051 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

<017 m2K/W

B, - s1 (testovén volné polozeny)

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 8302
EN 13501-1

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalini) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com.

CERTIFIED

cradletocradle

83

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

e m
r s Qualty- and Environmental
‘%.-.IT}‘ Management System Certfication
\,““_I e 130900 &10 14001
Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
oascproooy  NL5240 AD Fﬁq
Waalwijk =

60 The Foundation 2020

9501
L 26,90 LRV 5,06

9502
L 26,84 LRV 5,04

9514
L 43,05LRV 13,20

9533
L 36,48 LRV 9,26
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby Vsivany 1/10 "

Vzhled Strukturovany smyc¢kovy

Zpusob barveni

Celoprobarvené vlakno

ISO 2424
ISO 2424

4432
L 40,04 LRV 11,29

AirMaster® Tierra Gold

Rozméry 50x50cmxcm /19,68"x19,68"  ENISO 24342

(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Colback® Gold Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424

nejmeéné 75% C2C pozitivné

definovaného recyklovaného

7163

obsahu L 41,55 LRV 12,22
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424

(ECONYL® je vyroben ze 100%

regenerovaného obsahu)*
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3mm 0.12inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4400 g/m? 129.9 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 900 g/m? 26.6 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 520 g/m? 15.3 oz/yd? ISO 8543 8301

128,78 LRV 576

Hustota vlasu 0.173 g/cm? 0.00683 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986 :
Hoflavost B, - s (testovan volné poloZeny) EN 13501-1 05 -t Bl s il 3 B e -

L 40,68 LRV 11,69
DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalini) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com.

9524
L 44,85 LRV 11,44

9850
L 27,08 LRV 512

000 ° ° ° : ‘K7 (Q‘..\
G Es G me .

CERTIFIED

ECONYL

O
3

oS
S ENDLESS POSSIBILITIES

cradletocradle

3‘@. i . Quality- and Environmental
{ GUT ‘ Management System Certfication
L 15030018150 1401
Vyrobeno "
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 5
0493-CPR-0002 N '-'5249 AD iﬁ‘
Waalwijk ——

Kobercoveé ¢tverce DESSO 6
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Predbézna specifikace dle EN 1307
Zpusob vyroby VSivany 1/10 " 1ISO 2424 4301 6117
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424 L3295/ LRV 7,51 L 58,58/ LRV 26,57
Zpusob barveni Celoprobarvené vlakno ; : &
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342

(20 ¢tverct v baleni)

Primarni podklad Colback® Gold Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424

nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného

6422 8103

obsahu L 49,75/ LRV 18,21 146,40/ LRV 15,56
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424

(ECONYL® je vyroben ze 100%

regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 6.0 mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 31 mm 0.12inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4200 g/m? 124.0 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 700 g/m? 20.7 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povichem 460 g/m?2 13.6 0z/yd? ISO 8543 3831?31 LRV 675 32?91,81 LRV 204
Hustota vlasu 0.148 g/cm? 0.0054 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 24dB ISO 10140

9032 9092

Snizeni hluku 0154q, ISO 354 L29,10/LRV 588 L 26,39 /LRV 4,88
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz pravad strana stranky podle CIELAB

barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze .
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle 906 ) " 1 07
kritérif hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM 150,42 / LRV 18,77 150,57 / LRV 18,90
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

9505 9523

s podiozkou L 51,20/ LRV 19,44 134,60 / LRV 8,30
EcoBase

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

__ % @ % @ w "’tnt“

Management System Cerification
1509001 & 150 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV

N0 PO Box 169

14041

0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk

Kobercoveé ¢tverce DESSO 63
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342

(20 ¢tverct v baleni)

Primarni podklad Colback® Gold Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424

nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

Celkova vyska 6.0 mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 31 mm 0.12inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4150 g/m? 122.5 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 675g/m? 19.9 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 435 g/m? 12.8 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.140 g/cm?® 0.0051 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 22dB ISO 10140
Snizeni hluku 015q, 1ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz pravad strana stranky podle CIELAB
barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Sl o =l

Management System Cerification
150900 & 10 14001

Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL-5240 AD Fﬁq

Waalwijk —\—

AlrMaster® Tones

1321
L 54,10/ LRV 22,07 L 34,49/LRV 8,25
2121 4312

L18,32/LRV 2,59

-~ :
7083
L 50,44 /LRV 18,79 L 24,88/ LRV 4,38

8903
L 42,77 / LRV 13,01 L 30,12/ LRV 6,28

9501 9526
L 20,66/LRV 3,16 L 49,94 /LRV 1837

9533 9950
L 3568 /LRV 885 L 51,44 /LRV 19,65

o
a1

Kobercoveé ¢tverce DESSO



M

S A
H

E

Iyt [
5




[+ [F[*[*[x] I
»lalrle] [T+]+]+]] B
+[+[+]>] [+[*]*]+
>+ ]+ [+]+]+
Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424
Zpusob barveni Celoprobarvené vlakno
Rozméry 50x50cmxcm/ 19,68 x 19,68 EN IS0 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Priméarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® * - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.2mm 0.13inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4100 g/m? 121.0 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 640 g/m? 18.9 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 415 g/m? 12.2 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.130 g/cm?® 0.0047 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965

Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307

Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 25dB ISO 10140
Snizeni hluku 0.15aw ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy

Hloubka barvy (L) Viz pravad strana stranky podle CIELAB

barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

cradletocradle

SILVER

Qualty- and Environmental
Management System Certfication

iy
%
&>
i 1309001 & IS0 14001
Vyrobeno !
c € Tarkett BV

PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL-5240 AD F@

Waalwijk —\—

Arable

2922
L 38,40/LRV 10,38

L 56,40/ LRV 24,35

5031 8333

L 4520/LRV 14,71 L4713 /LRV 16,12
\_ 2 & Ll . = = ._ i -
8904 9021

L 50,86/ LRV 19,23 L 31,73 /LRV 6,99

9106 9113 L
L 52,28/ LRV 20,40 L3216 /LRV7,18

9503

L 40,71 /LRV 11,72 L 64,41 /LRV 3333

Kobercové ctverce DESSO 67
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

s podlozkou
ProBase™

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradlefocradle

Vsivany 1/8

Stfizeny vlas

Povrchové barvené
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(16 ctvercl v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -
Polyscan®

BCF Polyamide 6.6

9.5mm 0.4inch
7.0mm 0.28inch
4900 g/m? 144.6 oz/yd?
1540 g/m? 45.5 0z/yd?
1200 g/m? 35.4 0z/yd?
0.171 g/cm? 0.0062 Ib/in®
1070 /dm? 89463 /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

32 Komeréni - stfedni

<02%

28dB

020aq,

C,, - s1 (testovan volné polozeny)
Viz prava strana stranky podle
barvy

Viz prava strana stranky podle
barvy

i 2 63 & & e

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno
C E Tarkett BV
N1 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL'SQ@ AD
Waalwijk

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
IS0 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
I1SO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

Arcade

N
o
=
~N

S o T =
1710 2014
LL5931/LRV 2737

L 56,19/LRV 24,10 L 39,32/LRV 10,85

N
iy
N
-]

2051 2121

L 28,54/ LRV 5,66 L 19,55/LRV 288 L 24,02/LRV 411

2922 2931 3901
L 38,34 /LRV 10,28 L18,82/LRV 270

L47,50/LRV 16,41

g = et ]
6102 8222
L 53,65/LRV 21,64 L 3589/LRV 895

8811 9013
L 2490/LRV 4,38 L 37,77 /LRV 9,96

TR S5
g
1]

9092 9095 9107
L 23,44 /LRV 393 L 39,65/LRV 11,04 L67,99/LRV 37,95

9111 9501 9502
L21,20/LRV 3,30

L 21,73 /LRV 3,44 L 3555/LRV 878

9517 9531 9533
L 58,86/ LRV 26,87 L 1820/LRV 2,56 L 48,86/LRV 17,48
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vldkna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z3atézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

Vsivany 1/10 "

Strukturovany smyc¢kovy
Povrchové barvené +
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 &tverct v balent)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.3inch
3mm 0.12inch
4150 g/m? 122.5 0z/yd?
760 g/m? 22.4 0z/yd?
440g/m? 13 oz/yd?
0.147 g/cm? 0.0053 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

=1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

25dB

015a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
I1SO 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bazi polyolefint. Pozitivné definované znamend, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popséno v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com
* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

ENDLESS POSSIBILITIES

ECONYL

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 8 150 14001

P
*
&>
e

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N 14081 PO Box 169
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

2914
L 53.76 / LRV 21.76

8913
L41,79/LRV 12,38

8915
L 51,50/ LRV 19,71

9066
58,18/ LRV 26,16

9097
L 52,98 /LRV 21,19

9517
L 60,29 / LRV 28,75

9523
L43,82/LRV 1377

Kobercové ctverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

TPER] FRE s
bl [F
blab] [rrar
Pible] [P
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

7.5mm 0.3inch

3.9 mm 0.15inch
4150 g/m? 122.5 0z/yd?
730 g/m? 21.5 0z/yd?
475 g/m? 14.0 oz/yd?
0.122 g/cm? 0.0044 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

26 dB

020aq,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

__ % @ % @ w m

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

2033 2915
L 48,53 /LRV 17,21 L 59,69/ LRV 27,78

8902 8914
L31,33/LRV6,79 L 45,55/ LRV 14,93

9508 9515
L 63,55/LRV 32,25 L 40,43 /LRV 11,51

9524 9526 L

L 40,76/ LRV 11,34 L 5398/LRV 21,96

9975 9980
L 29,03 /LRV 5,85 L1639/LRV218
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424

Vzhled Strukturovany smyckovy 1SO 2424 L6507/ LRV 34,14 E%fw 9/LRV 2031 L 64,60/ LRV 33,54
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® - ISO 2424
Polyscan®
Slozeni vldkna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424 3822 4118 5011
(ECONYL® je vyroben ze 100% L3114/LRV 6,71 L2373 /LRV 388 129,15/ LRV 589
regenerovaného obsahu) ™ ]
Celkova vyska 6.0 mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 31 mm 0.12inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4100 g/m? 121.0 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 590 g/m? 17.4 0z/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 405 g/m? 12.0 oz/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.131 g/cm? 0.0047 Ib/in® ISO 8543 e - ' : e
6103 7184 7954
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763 L 53.41/LRV 21.42 L 46.25/ LRV 1545 L 49,22/ LRV 17,77
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356 s
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965 ;
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz ~ EN 1307 ;
Rozmeérova stélost <02% EN 986 .
Utlum krocejového hluku AL, 24 dB ISO 10140
Snizeni hluku 015q, ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1 8213 8811 8905 §

Hodnota svételné odrazivosti Viz prava strana stranky podle BS 8493 L3872 /LRV10,49 L2329/1RV388 L4936/ LRV 17,89

(LRV) barvy v
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB .
barvy ..
ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah ¢
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com #
9094 9502 9505
L 42,78 /LRV 13,01 L 36,18 /LRV 9,10 L 49,94 /LRV 1837
dlozk dlozk 9510
LN § podiozkou 126,03/ LRV 475 L 5541/LRV 2332 L 30,80/ LRV 6,57
roBase EcoBase
ceRTiviED cenmirie = o
cradletocradle cradletocradle "'. Qﬁx“ EEr%ssPOMSL

BRONZE
o

SILVER
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iy N lgéfﬁ't’!\ Qualty-and Envitonmental
f i | BREEAM Management System Certfication
\ 5 £

o B 1509001 &S0 1401

Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL-5240 AD Fﬁq

Waalwijk —\—

Kobercové ctverce DESSO 75



8901

'_ DESSO Desert AirMaster® 7082, 8834



i ©
el D
4+
@)
Predbézna specifikace dle EN 1307 g
Zpusob vyroby Vsivany 1/10 “ ISO 2424 5227 —
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424 L33.59/LRV7.82 <]:
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno 4
Rozméry 50 cmx 50 cm / 19,68” x 19,68" ENISO 24342 o
(20 ¢tverct v balenf) )
Primarni podklad Colback® Gold Polyesterova plst ISO 2424 8
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424 Q
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného e
8834 8901
obsahu L 49.62/LRV 18.10 L 44.18/ LRV 13.97
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.0mm 0.12inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4150 g/m? 122.5 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 685 g/m? 20.2 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 425 g/m? 12.5 0z/yd? ISO 8543 3%2?44/ LRV 10.33 3295?55 LRV 460
Hustota vlasu 0.142 g/cm? 0.0051 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 23dB ISO 10140 9501
Snizeni hluku 015a, ISO 354 L 56.21/LRV 24.19 L 27.28/LRV 519
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

i

9525 9940
L 49.09/ LRV 17.67 L 50.95/ LRV 19.23

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

9970 9990
L 38.06/ LRV 10.12 L 21.51/LRV 338

s podlozkou
EcoBase™

__ % @ % @ w m
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424

Vzhled Strizeny vlas ISO 2424

Zpusob barveni Potisk

Rozméry 100cmx 50cm/39,36" x 19,68" EN IS0 24342
(10 lamel v balen)

Primarni podklad Polyesterova plst - polyamide plst ~ 1SO 2424

Sekundarni podklad Desso EcoBase® * - obsahuje ISO 2424

nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného

obsahu
SloZeni vlakna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 7.0mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 4.8mm 0.19inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4250 g/m? 125.4 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 885 g/m? 26.1 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 625 g/m? 18.4 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.130 g/cm?® 0.0047 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1975 /dm? 165130 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stalost EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 26dB ISO 10140
Snizeni hluku 0154q, ISO 354
Horlavost C, - s (testovan volné polozeny) EN 13501-1

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se li$i podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

9945

9975

Qualty- and Environmental

g o () () (o N
i & O &
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424
Zpusob barveni Celoprobarvené vlakno
Rozméry 50cmx50cm/ 19,68"x 19,68" EN IS0 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Priméarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® * - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 7.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.7mm 0.15inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4150 g/m? 122.5 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 680 g/m? 20.1 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 475 g/m? 14.0 oz/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.128 g/cm? 0.0046 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 26dB ISO 10140
Snizeni hluku 0154q, ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

500 g g g g < 7 ( 2
hEeGZoaE
ol W‘%\
(@} f emean £
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Vyrobeno !
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cradletocradle

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1309001 &10 14001

2915
L 56,99/ LRV 24,91

Edges Large

6005
L 54,84/ LRV 22,77

6201
L 53,23/ LRV 21,25

SNERE

8500
L 23,91/ LRV 4,07

8811
L 31,70/ LRV 6,70

—

9950
L47,19/LRV 16,16
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Predbézna specifikace dle EN 1307 W
Zpusob vyroby Vsivany 1/10 1ISO 2424 3502 4500 @))
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424 L57.80/LRV2575 L4719/LRVI6,17 S
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
8010 8812
obsahu L 22,06/ LRV 353 132,63/ LRV 7,37

SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

Celkova vyska 7.0 mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.8mm 0.15inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4100 g/m? 121.0 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 625 g/m? 18.4 0z/yd? ISO 2424 .
Hmotnost vlasu nad povrchem 475 g/m? 14.0 0z/yd? ISO 8543 354?87 LRV 1445 ‘E’%‘Zg LRV 2204
Hustota vlasu 0.125 g/cm? 0.0045Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 25dB ISO 10140
9024 9980

Snizeni hluku 0154q, ISO 354 L3286/ LRV 747 L 2525/LRV 4,50
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze i
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle 2014 o ’ ] 301
kritérif hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM L4551/ LRV 1491

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

6202

s podiozkou L 63,56 / LRV 32,26 L5389/ LRV 21,87
EcoBase

CERTIFIED

cradletocradle
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342

(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® ISO 2424
Slozeni vlakna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 5.5mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 2.6 mm 0.10inch ISO 1766
Celkova hmotnost 3900 g/m? 115.1 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 500 g/m? 14.8 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 310 g/m? 9.1 oz/yd? IS0 8543
Hustota vlasu 0.119 g/cm? 0.0043 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Zatézova trida 33 Komer¢ni - velmivysoka zatéz ~ EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 24 dB ISO 10140
Snizeni hluku 015q, 1ISO 354
Horlavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB
barvy
s podlozkou s podlozkou
ProBase™ EcoBase™
cradletocradle cradletocradle
m

i O e

)
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Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
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B oo

2915 2923
L5520/ LRV 23,12 L 50,35/ LRV 18,71

2925 3820

L 47,35/ LRV 16,29 . 31,83/LRV 7,01
3842 4218
L19,12/LRV 2,78 L 27,15/LRV 515
4413 5012

136,45/ LRV 9,24

L3743 /LRV 9,77

5420 6408
L 52,77 / LRV 20,84 L 56,31/ LRV 24,22

7123

L 42,06 /LRV 12,54 L 42,77 / LRV 13,01

8012 8413
L 38,56/ LRV 10,40 L 3490/ LRV 845

8803 8904

L2990/LRV 6,19 L4588 /LRV 15,18

More colours >>>
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Essence

9005 9031 9036

L 44,77 / LRV 14,38 L1585/LRV 2,07 L 45,74/ LRV 15,07

9092 9095 9096

L 31,59/LRV 6,90 L 50,07 /LRV 18,48 L 38,97 /LRV 10,64

9502 9504 9507

L2541 /LRV 4,55 L 39,22 /LRV 10,78 L 44,86/ LRV 14,44
- - i

9515 9523 9926

L 53,00/ LRV 21,04 L 44,38 /LRV 14,10 53,23/ LRV 21,25

9975 9981 9991

3551/LRV 875 27,81/LRV 539 16,77 / LRV 2,25
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DESSO Essence 6408, 7075, 2915 / DESSO Essence Maze 7071, 9107 / DESSO Essence Stripe 7003 / DESSO Essence Structure 9965
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342

(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® ISO 2424
Slozeni vlakna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.0mm 0.12inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4050 g/m? 119.5 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 580 g/m? 17.1 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 360 g/m? 10.6 0z/yd? IS0 8543
Hustota vlasu 0.120 g/cm? 0.0043 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Zatézova trida 33 Komer¢ni - velmivysoka zatéz ~ EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 25dB ISO 10140
Snizeni hluku 020q, 1ISO 354
Horlavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB
barvy
s podlozkou s podlozkou
ProBase™ EcoBase™
cradletocradle cradletocradle
111)

e EAL

e R
7 | é- -‘z}__\_}
f i [£ BREEAM [1
\ L i

et G &

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1309001 &10 14001
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2033
48,62 / LRV 17,28

7071
L48,99/LRV 17,58

8901
L 24,38/ LRV 4,22

9092
L 29,18 /LRV 591

9107
L43,41/LRV 1343

9513
L 32,54 /LRV 732

3821
L 33,68/LRV 786

8431
L 38,76 / LRV 10,52

8905
L 50,13/ LRV 18,53

9104
L3552 /LRV 8,76

9505

L 48,36/ LRV 17,08

9991
L 20,85/LRV 321
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342

(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® ISO 2424
Slozeni vlakna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 5.5mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 2.6 mm 0.10inch ISO 1766
Celkova hmotnost 3900 g/m? 115.1 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 500 g/m? 14.8 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 310 g/m? 9.1 oz/yd? IS0 8543
Hustota vlasu 0.119 g/cm? 0.0043 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Zatézova trida 33 Komer¢ni - velmivysoka zatéz ~ EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 24 dB ISO 10140
Snizeni hluku 015q, 1ISO 354
Horlavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB
barvy
s podlozkou s podlozkou
ProBase™ EcoBase™
cradletocradle cradletocradle
m

i O e

iy
7 "'-;: .ﬂ‘q‘ ‘z\
f i B FH:F.MII
\ ]

et & &

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

B oo

2933
L 29,14 /LRV 5,89

4411
L 3336/LRV 770

6011
L 48,69/LRV 17,34

8162
L 4544 /LRV 14,86

9093
L 46,40/ LRV 15,57

9514
L4540/ LRV 14,83

3211
L 33,08/LRV 757

5102
L 3492/LRV 8,46

7003
L 50,56/ LRV 18,89

8522
L 39,81/LRV 11,14

9502
L 3348/LRV7,76

9982
L 21,37 /LRV 334
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby V$ivany 1/10 " ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
Zpusob barveni Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx50cm&100cmx25cm/  ENISO 24342

19,68" x 19,68" & 39,36" x 9,84"

(20 ¢tverct nebo lamel v balent)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® ISO 2424
Slozeni vldkna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 2.8mm 0.17inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4050 g/m? 119.5 oz/yd? ISO 8543
Celkovd hmotnost vlasu 580 g/m? 171 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 320 g/m? 9.4 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.114 g/cm? 0.0041 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? 1SO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Z4atézova trida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz ~ EN 1307
Rozmeérova stalost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 24 dB ISO 10140
SniZeni hluku 015q, ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné poloZeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy
s podlozkou s podlozkou
ProBase™ EcoBase™

cradletocradle cradlefocradle
m

i O e

e R
7 | é- -‘z}__\_}
f i [£ BREEAM [1
\ L i

et G &

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1309001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

1660
L51,12/LRV 19,37

6017
L48,62/LRV 17,29

7511
L 39,24 /1LRV 10,80

9504
L 47,58 / LRV 16,46

9507
L 37,56/LRV 9,84

9930
L4890/ LRV 17,52

5012
L 38,04 /LRV 10,11

7017
L 50,09/LRV 1849

9502
L 23,30/LRV 3,89

9505
L 32,69/LRV 7,40

9521
L 3499/LRV 8,49

9965
L40,36/LRV 11,47
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Essence Structure
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+[2[+]>] [*[*][*]+

onooioag

wplah]| PR

S[Ab1r] [T
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*

6.5mm 0.3inch
2.8mm 0.17inch
4250 g/m? 125.4 0z/yd?
730 g/m? 21.5 0z/yd?
415g/m? 12.2 0z/yd?
0.148 g/cm?® 0.0054 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

23dB

0150,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com
* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

Management System Cerfficati
1509001 & 150 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

(c )

1t

2
L 61,52/LRV 29,84

4301
L 28,10/ LRV 5,49

7072
L4324 /1RV 1332

8813
L 39,46 /LRV 10,93

8901
L 23,58 /LRV 3,97

9024
L 36,32/LRV9,17

9515
L 52,04 /LRV 20,18

9980
L 31,61/LRV 6,91

2912 2915
L 46,75/ LRV 15,83

L3736 /LRV9,73

5012

6218
L 38,76 /LRV 10,52 L 51,64 /LRV 19,82

7231 7944
L 31,09/LRV 6,69 L41,42/1LRV1213

8822 8834
L 36,27 /LRV9,15 L 46,76 / LRV 15,84

8904 9021
L4198 /LRV 12,48 L20,61/LRV 314

9095 9111
L 36,35/LRV9,19 L 2563/ LRV 4,62

9945
L43,08/LRV 13,21

L2820/ LRV 5,53
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plalalel [Te[e]+]
Aplab| [T
B [T
Predbézna specifikace dle EN 1307
Zpusob vyroby VSivany 1/10 " 1ISO 2424 924
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424 L4540/LRV 14,92
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno .
Rozméry 50 x50 cmxcm/ 19,68" x 19,68" ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
8112

obsahu L 36,02/ LRV 9,13
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424 .

(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

Celkova vyska 7.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.5mm 0.14 inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4650 g/m? 137.2 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 850 g/m? 25.1 oz/yd? ISO 2424 .
Hmotnost vlasu nad povrchem 500 g/m? 14.8 0z/yd? ISO 8543 3843;?44/ LRV 12,19
Hustota vlasu 0.143 g/cm® 0.0052 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum kro¢ejového hluku AL, 24 dB ISO 10140 093
Snizeni hluku 015q, ISO 354 139,14/ LRV 10,83
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz pravad strana stranky podle CIELAB
barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze J
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle 911
kritérif hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM L 44,09/ LRV 13,96
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

dosk 9965
s podlozkou L41,02/LRV 11,91

EcoBase™

CERTIFIED

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

cradletocradle

BEGEO@E

=1 ~
-'”‘ i Quality- and Environmental
{ GUT } q Management System Certfication
L 15030018150 1401
Vyrobeno "
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 5
0493-CPR-0002 N '-'5249 AD f@
Waalwijk ——

O
~l
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

Vpichovany

Vpichovany

Povrchové barvené
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -

Polyscan®

70% polyamide - 30% Polyesterova
7.0mm 0.3inch
2.2mm 0.09inch
4600 g/m? 135.8 0z/yd?
525 g/m? 15.5 0z/yd?
470 g/m? 13.9 oz/yd?
0.214g/cm®  0.0077Ib/in®
-/dm? - /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

19dB

0150,

B, - s1 (testovan volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
IS0 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
I1SO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

s G G

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV

N0 PO Box 169

14041

0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk

Forto

8801 8812* 8913

L 22,65/ LRV 3,70 L33,31/LRV 7,68 L 40,59 / LRV 11,61
8902 7801 8852

L 34,47 /LRV 8,24 L 26,43/ LRV 4,89 L 33,21 /LRV 7,63

2913 2914 2033

L37,74/1LRV 9,94 L4382 /LRV 13,71 L 37,82/LRV 9,99

2932* 2098 2108*

L 30,24 /LRV 6,33 L2714 /LRV 514 L 20,96/ LRV 3,23

9501* 9985* 9503+ =

L 19,73 /LRV 292 L 23,77 / LRV 4,03 L 3383/LRV 793
. [

9024 9506 9990

L42.28/LRV 12.68 L24.77 / LRV 4.34 L2571/ LRV 4.65

* také mozno dodat ve 2m roli na listy a schody
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby Vsivany 1/10 "
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy

Zpusob barveni
Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni viakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Zatézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horflavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

Povrchové barvené +
Celoprobarvené vlakno
50cmx 50cm / 19,68" x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -
Polyscan®

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*

7.0mm 0.3inch
3.5mm 0.14inch
4400 g/m? 129.9 oz/yd?
870 g/m? 25.7 oz/yd?
500 g/m? 14.8 oz/yd?
0.143 g/cm® 0.0052 Ib/in®
1020 /dm? 85282 /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

25dB

0.20q,

B, - s1 (testovan volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

IS0 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
1SO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
ProBase™

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle

cradlefocradle

BRONZE

SILVER
n ")
e s

B 3
Y S
> o 0

ENDLESS POSSIBILITIES

ECONYL

E. /j\i E ég E i S a...\

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno
C € Tarkett BV
N1 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk

8501

o
9960

L 22,37/ LRV 3,62

8901

L1828/LRV 2,58

7812

L 27,58/ LRV 530

9501

L 19,47 /LRV 2,86

L 55,59/ LRV 23,50

9970
L 24,37/ LRV 4,21

2914
L 5579/LRV 23,70

4008
L30,10/LRV 6,28

L49,30/LRV 17,84

L 3574 /LRV 887

2055
L 42,76 / LRV 13,00

4301
L 32,54/ LRV 732

2942
L 24,32/ LRV 4,20

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307
Zpusob vyroby VSivany 1/10 " 1ISO 2424 204
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424 L5175/LRV19,92
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342
(20 ¢tverct v balent)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 2.8mm 0.17inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4250 g/m? 125.4 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 730 g/m? 21.5 0z/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 415 g/m? 12.2 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.148 g/cm? 0.0054 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 23dB ISO 10140
Snizeni hluku 015q, ISO 354 L 32,89 /LRV 749
Hoflavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB
barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle 0023
kritérif hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM 128,71 /LRV 573
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

dosk 9094
s podiozkou L3819 /LRV 10,20
EcoBase

CERTIFIED

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

000 g ° ° ° ‘KA G).“\ e =
| 9965

Management System Cerification

1309001 4150 14001

Vyrobeno !
C E Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
oascproooy  NL5240 AD fﬁq

Waalwijk —\—

cradletocradle

Kobercove
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby Vsivany 1/10 "

Vzhled Strukturovany smyc¢kovy

Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni viakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikdlni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

Celoprobarvené vldkno

50cmx 50cm & 100 cm x 25¢cm /
19,68"x19,68" & 39,36" x 9,84"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® * - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.3inch
2.8mm 0.17inch
4250 g/m? 125.4 0z/yd?
730 g/m? 21.5 0z/yd?
415 g/m? 12.2 0z/yd?
0.148 g/cm® 0.0054 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

23dB

015q,

B, - s1 (testovan volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN S0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
IS0 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
ISO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

Viz prava strana stranky podle barvy CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bazi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se li$i podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

BEGEo @S

"-. -ﬂ" {‘z\ Qualty- and Environmental
( | wsm ] Management System Certication

o e' ‘ 1309001 & IS0 14001
Vyrobeno !
c € Tarkett BV

PO Box 169

EN 14041 o
0493-CPR-0002 NL'524,0 AD F@
Waalwijk —\—

2014

2913
L4877/ LRV 17,40

5102

L 4327 /LRV 1334

7073
L 47,69 /LRV 16,55

8823
L 43,38 /LRV 13,42

8836
L 4892 /LRV 17,53

8905
L 47,20/ LRV 16,17

9096
L 44,88/ LRV 14,46

Kobercové ctverce DESSO
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Fuse Create



* Gold Collection




Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+[+[+]2] [+[*]*]*

s[al+] [Tl+[]

ABab| [P

DA [T
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*

6.0 mm 0.2inch
2.8mm 0.17inch
4400 g/m? 129.9 oz/yd?
850 g/m? 25.1 oz/yd?
460 g/m? 13.6 0z/yd?
0.164 g/cm? 0.0059 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

23dB

0150,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com
* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

3‘@. i . Quality- and Environmental
{ GUT ‘ q Management System Certfication
L 15030018150 1401
Vyrobeno "
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 5
0493-CPR-0002 N '-'5249 AD iﬁ‘
Waalwijk ——

6
L 49,55/ LRV 18,04

4208
L 29,66/LRV 6,10

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Reclaim Ribs Gold

Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+[+[+]+] [*[2[+]>

[+[+]+]] [P[+[2]+

L] Al

ENEIES I EIENENES
V&ivany 1/10“

Smyckovy

Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.0 mm 0.2inch
3.5mm 0.14inch
4250 g/m? 125.4 0z/yd?
750 g/m? 221 oz/yd?
600 g/m? 17.7 oz/yd?
0.171 g/cm? 0.0062 Ib/in®
1540 /dm? 128759 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

25dB

020aq,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

Qualty- and Environmental
Management System Cerifcation
150900 &10 14001

Vyrobeno
Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk
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4202
L 3547/LRV 874

9106
L49,69/LRV 18,16
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

V&ivany 1/10“

Smyckovy

Celoprobarvené vlakno
50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68”
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

5.0mm 0.2inch
2.4mm 0.09inch
4050 g/m? 119.5 0z/yd?
640 g/m? 18.9 oz/yd?
470 g/m? 13.9 oz/yd?
0.196 g/cm? 0.0071 Ib/in®
1970 /dm? 164712 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

24 dB

0150,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424 94 ”
SO 2424 L 44,48/ LRV 14,17

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

Qualty- and Environmental
Management System Cerifcation
150900 &10 14001

Vyrobeno
Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled

Zpusob barveni
Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vidkna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+[2[+2]+] [P+ ]2] [*FH*H [*[*]*][=
+x [+ %] P[] Z%Z% [+[+]*]

L 3 EI Y e K3 E3EY B ES ekl e +[+[+]+
+[2]2]2] P2+l [2H2H [Tt]*[2]
V$ivany 1/10 " ISO 2424
Strukturovany smyckovy ISO 2424

Celoprobarvené vldkno

50cmx 50 cm/ 19,68"x 19,68" EN IS0 24342
(20 ¢tverct v baleni)

Polyesterova plst ISO 2424
Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné

definovaného recyklovaného

obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%

regenerovaného obsahu) ™

7.0 mm 0.3inch ISO 1765
3.5mm 0.14inch ISO 1766
4500 g/m? 132.8 oz/yd? ISO 8543
1000 g/m? 29.5 0z/yd? ISO 2424
705 g/m? 20.8 0z/yd? ISO 8543
0.201 g/cm?®  0.0073Ib/in? ISO 8543
1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
<2,0kv ISO 6356
<1x10°0hm ISO 10965
33 Komer¢éni - velmivysoka zatéz  EN 1307
<02% EN 986
24.dB IS0 10140
020a, ISO 354
B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Viz prava strana stranky podle BS 8493
barvy

Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

“ ECONYL® je prize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % lIze nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

=1 ~
-'”‘ i Quality- and Environmental
{ GUT } q Management System Certfication
L 15030018150 1401
Vyrobeno "
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 5
0493-CPR-0002 N '-'5249 AD f@
Waalwijk ——

9093
L 43,14/ LRV 13,25

Kobercoveé ¢tverce DESSO

117

Tweed Gold






+[2[+[>]| [+[*]*][*

s lx] [T

+[+2[2[>]| [+[*]*][*

SABIA] [T
Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby Vsivany 1/10 "
Vzhled Smyckovy

Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad

Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpichl

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

s podlozkou
ProBase™

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradlefocradle

ol ol el
s T o o Gl Prdcs e e

Celoprobarvené vlakno
50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68”
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver®

BCF Polyamide 6

6.5mm 0.3inch
3.4mm 0.13inch
4050 g/m? 119.5 oz/yd?
620 g/m? 18.3 oz/yd?
410 g/m? 12.1 oz/yd?
0.121 g/ecm? 0.0044 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kV

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

27dB

020aq,

B, - s1 (testovan volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424
ISO 2424
ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

Grain

1908 4211
L 49,83/LRV 18,27 L 29,14/ LRV 5,89

6116 - 7272
L 60,94/ LRV 29,18 139,69/ LRV 11,06

8331 8833
L2414/1RV 4,14 L 40,24 /1LRV 11,39

9093 9094
L 36,64/ LRV 9,34 L 4199/LRV 12,49

9111 9501
L 27,88/LRV 541 L 31,58 /LRV 6,90

§
§
§

9506 9990

L4294 /1RV 13,12 L 20,73/LRV 3,18

Kobercoveé ¢tverce DESSO 113



DESSO Granite 2103, 9004




E [ iefele| PRpl FEEE BT
[ | + [+ [+ [+| [*[P[=]> ZTET A+ [+
+[2]2]2] P2l [2H2H [T*I*[2]
Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V$ivany 1/10 " ISO 2424
Vzhled Strukturovany smyckovy ISO 2424
Zpusob barveni Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50 x 50 cmx cm/ 19,68" x 19,68" ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.3mm 0.13inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4400 g/m? 129.9 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 920 g/m? 27.2 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 530 g/m? 15.6 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.161 g/cm? 0.0058 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢éni - velmivysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stalost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 24dB ISO 10140
Snizeni hluku 0.15aw ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy

Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle barvy CIELAB
DESSO EcoBase® je podlozka na bdzi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

“ ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

__ % @ % @ w m

cradletocradle

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

e’
Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL'524Q AD Fﬁq
Waalwijk ==

g —
[N
2005 2068 2103
L 47,28/ LRV 16,24 L 37,25/LRV 9,68 L3343 /LRV 774

2904 2935 5312

L 43,27 /LRV 13,35 L 43,30/LRV 1337

L42,02/LRV 12,52

i, b,
6112
L 51,70/ LRV 19,36

7021 8222
L 4553/LRV 14,17 L 3520/ LRV 8,62

8801 8911 9004
L 22,70/ LRV 3,72 L 30,18 / LRV 6,32 L 3837 /LRV 10,31

C

9023 9096 9504
L 39,25/LRV 10,81 L 49,79 /LRV 18,25 L 44,64 /LRV 14,30

9523 9524 9975
L 40,44 /LRV 11,52 L 48,57 / LRV 17,25 L 34,46 /LRV 8,23

C
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E [ iefele] plepl] [l [T
[ | + [+ [+ [+| [*[P[=]> ZTET A+ [+
+[2]2]2] P2l [2H2H [T*I*[2]
Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V$ivany 1/10 " ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
Zpusob barveni Povrchové barvené +
Celoprobarvené vlakno
Rozméry 50cmx 50 cm/ 19,68"x 19,68" ENISO 24342
(20 &tverct v balent)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® - obsahuje ISO 2424
nejméne 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu
Slozeni vidkna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 6.0 mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 2.5mm 0.10inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4150 g/m? 122.5 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 730 g/m? 21.5 0z/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 390 g/m? 11.5 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.156 g/cm? 0.0056 Ib/in? ISO 8543
Pocet vpichl 1700 /dm? 142137 /yd? ISO 1763
Vnitfni napétf <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965

Zatézova trida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307

Rozmeérova stalost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL,  23dB ISO 10140
Snizeni hluku 015a, ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1

Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle barvy BS 8493

(LRV)

Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle barvy CIELAB
DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

“ ECONYL® je prize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % lIze nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES
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s E g w
Qualty- and Environmental

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL-5240 AD fﬁq

Waalwijk —\—
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Grids

8521 7005
L1791/LRV 2,50 L47,96/LRV 16,77

6105 4301
L 28,56/ LRV 5,67

2915 2913
L 40,50/ LRV 11,56

9027 9013 L
L 57,45/ LRV 2538 L3191 /LRV 7,05

9503 9091

L 30,48/LRV 6,43 L 19,53/ LRV 287

B

3923 9021

L 36,50/ LRV 9,27 L1935/LRV 283
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

s podlozkou s podlozkou
ProBase™ EcoBase™
T g
ceRTIFIED ceRTIFIED
cradletocradle cradletocradle

o e Colle oo ")
b e ol 0 Gode .

+[2[+]>]| [+[*]*]*

>[4 ]+ [+[+]+]

Apleh] PR

S[+[p1e] [T*TeT*
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -

Polyscan®

BCF Polyamide 6

6.5mm 0.3inch
2.8mm 0.17inch
4100 g/m? 121.0 oz/yd?
590 g/m? 17.4 0z/yd?
325g9/m? 9.6 0z/yd?

0116 g/cm?® 0.0042 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kV

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

25dB

0150,

B, - s1 (testovan volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
IS0 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
I1SO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

000 g 0 o z - - N

N A it
s E g w
Qualty- and Environmental

Management System Certfication
1509001 &10 14001

S8,
i e
f *
\ ¥
o

Vyrobeno
c € Tarkett BV

N0 PO Box 169

14041

0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk

L 54,92 /LRV 22,85

L6121
L 46,20/ LRV 1541

L 8811
L 23,89/ LRV 4,07

L 9094
L 42,84 /LRV 13,05

L 9960
L 51,47 /LRV 19,67

L9975
L41,69/LRV 1230

L2923
L 37,83/LRV9,99

L7184
L 46,58 / LRV 15,70

L9031
L 18,48/LRV 2,63

L9522
L2794/ LRV 543

L9970
L4397 /LRV 13,82

L9980
L 30,02/LRV 6,24

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 7.0 mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.5mm 0.14 inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4100 g/m? 121.0 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 655 g/m? 19.3 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 420 g/m? 12.4 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.120 g/cm? 0.0043Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 24dB ISO 10140
Snizeni hluku 015q, 1ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB
barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

500 g 0 g g S A a...\
b e e
Qualty- and Environmental

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno !
c € Tarkett BV

cradletocradle

PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD Fﬁq
Waalwijk —\—

l[conic

2101 2906 2913
L 19,27 /LRV 2,81 L63,19/LRV 31,81 L 39,46 /LRV 10,93

4208 4212 5103
L 28,36/LRV 5,59 L 38,55/ LRV 10,40 L 43,98 /LRV 1382

6401 7164 8107
L 56,08 / LRV 23,99 L 43,68/13,62 L 40,88/LRV 11,79

s

8802 8911 9093

L 24,46/ LRV 4,24 L 26,01/LRV 4,75 L 27,86/ LRV 540

' LA
~ v i X
9096 9097 9512
L 60,60/ LRV 28,79 L2799/ LRV 545

9517 9523 9524

L 34,56 / LRV 8,28 L 39,04/LRV 10,68

1

9525 9527 9945
L 52,71 /LRV 20,78 L6716/ 36,84 L43,02/LRV 13,17

9975 9980 9990
L 3518/LRV 8,59 L 24,04/LRV 411 L 26,04/LRV 476
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vidkna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+PAP] [
bl [l
blab] [rrar
PIble] [P
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyc¢kovy
Povrchové barvené +
Celoprobarvené vlakno
50cmx 50 cm/ 19,68"x 19,68"
(20 &tverct v balent)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)

6.0 mm 0.2inch

2.7 mm 0.17inch
4200 g/m? 124.0 oz/yd?
650 g/m? 19.2 oz/yd?
430 g/m? 12.7 oz/yd?

0.159 g/cm? 0.0057 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

=1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

21dB

015a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)
Viz prava strana stranky podle
barvy

Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
I1SO 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bazi polyolefint. Pozitivné definované znamend, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno
C E Tarkett BV

N1 PO Box 169

14041

0493-CPR-0002 NL'524Q AD
Waalwijk

8902
L 2559/LRV 4,61

8904
L 48,37 /LRV 17,09

9021
L 24,03/LRV 411

SSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vldkna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

TPER FRER s
bl [l
blab] [rrar
PIble] [P
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyc¢kovy
Povrchové barvené +
Celoprobarvené vlakno
50cmx 50 cm/ 19,68"x 19,68"
(20 &tverct v balent)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

70mm 0.3inch
3.3mm 0.13inch
4300 g/m? 126.9 oz/yd?
780 g/m? 23.0 oz/yd?
505 g/m? 14.9 oz/yd?

0.153 g/cm? 0.0055 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kV

=1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

24 dB

015a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
I1SO 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bazi polyolefint. Pozitivné definované znamend, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

__ % @ % @ w m

b ""'.-;: ﬁﬁr&‘!}\
(‘G}; f prezan )

s
CUDT A U 4

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1309001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV

N0 PO Box 169

14041

0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk

L 53,44/ LRV 21,52
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vldkna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+PAP] [
bl [l
blab] [rrar
PIble] [P
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyc¢kovy
Povrchové barvené +
Celoprobarvené vlakno
50cmx 50 cm/ 19,68"x 19,68"
(20 &tverct v balent)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)

7.0 mm 0.3inch
3.3mm 0.13inch
4300 g/m? 126.9 oz/yd?
745 g/m? 22.0 oz/yd?
475 g/m? 14.0 oz/yd?
0.144 g/cm? 0.0052 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

=1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

23dB

020a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
I1SO 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bazi polyolefint. Pozitivné definované znamend, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com
* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

Management System Cerfficati
1509001 & 150 14001

Vyrobeno
C € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

111)

8812
L2990/LRV 6,19

8903
L 40,80/ LRV 11,74
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni viakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Zatézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horflavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

4(>]|+]>]| [+][2]2]+

>+ [+] [¢[2][2]+

+[+[+][>]| [+[2]2]+
S22 [2] [2]2]2]r
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyc¢kovy
Povrchové barvené +
Celoprobarvené vlakno
50cmx 50cm / 19,68" x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -
Polyscan®

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.0 mm 0.2inch
2.5mm 0.10inch
4100 g/m? 121.0 oz/yd?
6259g/m? 18.4 0z/yd?
400 g/m? 11.8 0z/yd?
0.160 g/cm?® 0.0058 Ib/in®
1540 /dm? 128759 /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

27 dB

015q,

B, - s1 (testovan volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

IS0 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
1SO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
ProBase™

s podlozkou
EcoBase™

i i

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradletocradle
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Pty oS

gmr Y

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

E620=E

f % Qualty- and Envionmental
f i Management System Certication
h el 150 2001 &S0 1401
Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 9
0493-CPR-0002 NL'524Q AD Fﬁq
Waalwijk ——

. . o
3922 8431 8801 9
L3465/ LRV 833 L3678/ LRV 9,42 L2869/ LRV 572
8812 8841 7912
L 4500/ LRV 14,54 L31,12/LRV 6,70 13395 /LRV 798
15|
i3
i - 1 1
£
1
i1
£
§
4 HE
7812 7952 9950
L4731/LRV 1626 L4173 /LRV 12,33 L 47,03/ LRV 16,04
2924 2062 2045 L
L4823/ LRV 16,97 L 49,06 / LRV 17,64 L 49,35/ LRV 17,88
3 ]
E5h
a i .
i
1
1
2117 2004 =
L 50,99/ LRV 19,26 L3607 / LRV 9,04 L 36,62/ LRV 9,33
. . ™
9022 9021 9501
130,93/ LRV 6,62 L 27,85/ LRV 540 L 30,13/ LRV 6,29
9001 9072 9975
L 31,40/ LRV 6,82 13689/ LRV 9,48 L3343/ LRV 7,74

2942 9104 2082

L 34,66 /LRV 833 L 37,27 / LRV 9,69 L 34,79/LRV 8,39
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

SPp] FEER m—

SIp ] [Tl o

hlsh] Pl

S[epls] [T
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.0 mm 0.2inch
2.8mm 0.17inch
4100 g/m? 121.0 oz/yd?
610 g/m? 18.0 oz/yd?
355 g/m? 10.5 0z/yd?
0.127 g/cm? 0.0046 Ib/in®
1580 /dm? 132104/yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

24 dB

0.15a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1765
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
EN 1307
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

ECONYL® je prize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

000

i

() () () () () (c N
- s S
Qualty- and Environmental

Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

2015
L4596/ LRV 1524

L 59.44/ LRV 27.51

6022
L47.28/LRV16.24

9005
L 36.88/ LRV 9.47

9097
L 50.14/ LRV 18.54

9526
L 55.73/ LRV 23.64

B,

"J
A

My

2023

3913 5038

2102

L40.62/LRV11.63 L 33.66/ LRV 7.84

L 38.23/LRV10.22 L4733 /LRV16.27

7942 8832

L31.33/LRV6.79 L 3481/LRV841

9055 9093
L 46.68/LRV 1577

L 38.41/LRV10.32

9508
L 58.41/ LRV 26.40

9504
L 43.96/ LRV 13.81

9950
L4519/LRV 14.68

9965
L 3425/LRV 813

Kobercové ctverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby Vpichovany ISO 2424
Vzhled Vpichovany ISO 2424
ZpUsob barvenf Povrchové barvené
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342

(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® ISO 2424
Slozeni vlakna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 9.0 mm 0.4inch ISO 1765
Vyska vlasu 5.0mm 0.20 inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4950 g/m? 146.1 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 1340 g/m? 39.6 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 500 g/m? 14.8 oz/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.100 g/cm?® 0.0036 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht -/dm? - /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kVv ISO 6356
Vertikdlni odpor - ISO 10965
Z&tézova trida - EN 1307
Rozmérova stélost <0,2% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 25dB ISO 10140
Snizeni hluku 0.25q,, ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné poloZeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

m

E@ ii E/jiﬁ i < 7
Qualty- and Environmental

Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

8501
L 24,95/ LRV 4,40

8424
L41,01/LRV 11,87

9502
L 27,43 /LRV 525

.. ¥

7111
L 41,60 /LRV 12,24

1908
L 56,34/ LRV 24,25

2116
L 3587 /LRV 894

3821
L 24,54/ LRV 4,27

2951
L 21,36/LRV 3,34

8801
L 20,92/ LRV 3,22

8222
L 3493 /LRV 846

7281
L2551 /LRV 4,58

9524 9505
L4412 /LRV 1392

6108

L 58,69 / LRV 26,70

4201
L2599/ LRV ,74

9990
L17,84/LRV 248

2081
L2410/LRV 413

L 22,22 /LRV 3,58

Kobercoveé ¢tverce DESSO

L 47,65/LRV 16,52
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled

Zpusob barveni
Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vidkna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

L 3 ENEN I EY K 3 EY B ES e K e +[+[+]+
L 3 EI S E3 3 CIEY B £ el g [+[+]*]

L 3 EI Y e K3 E3EY B ES ekl e +[+[+]+
+[2]2]2] P2l [2H2H [TtI*[2]
V$ivany 1/10 " ISO 2424
Strukturovany smyckovy ISO 2424

Celoprobarvené vldkno

50cmx 50 cm/ 19,68"x 19,68" ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)

Polyesterova plst ISO 2424
Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné

definovaného recyklovaného

obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%

regenerovaného obsahu) ™

7.0mm 0.3inch ISO 1765
3.3mm 0.13inch ISO 1766
4500 g/m? 132.8 oz/yd? ISO 8543
945 g/m? 279 oz/yd? ISO 2424
615 g/m? 18.2 oz/yd? ISO 8543
0.186 g/cm?® 0.0067 Ib/in® ISO 8543
1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
<2,0kV ISO 6356
<1x10°0hm ISO 10965
33 Komer¢éni - velmi vysoka zatéz  1SO 10965
<0,2% EN 1307
23dB ISO 10140
015q,, ISO 354
B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Viz prava strana stranky podle BS 8493
barvy

Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamend, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

o &7

ENDLESS POSSIBILITIES

ECONYL

=1 ~
-'”‘ i Quality- and Environmental
{ GUT } Management System Certfication
L 15030018150 1401
Vyrobeno "
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 5
0493-CPR-0002 N '-'5249 AD f@
Waalwijk ——

2017
L 39,64/LRV 11,03

2083
L 3556/LRV 878

2915
L 59,23/ LRV 27,28

9031
L 33,56/ LRV 7,80

9950
L 46,71 /LRV 1580

2031
L 34,81/LRV 840

2942
L 30,78/ LRV 6.56

9975
L41,44/1RV 12,14

L 49,60/ LRV 18,08

Kobercoveé ¢tverce DESSO

135

Metallic Shades






DEEE
DEEE
BEEE
BEBE

.d
Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424 8823
Vzhled Stfizeny vlas 1SO 2424 L 3603/LRV 9,02
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® - ISO 2424
Polyscan®
Slozeni vlakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424 9022
(ECONYL® je vyroben ze 100% 120,45/ LRV 3,10
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.7mm 0.15inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4200 g/m? 124.0 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 850 g/m? 251 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 545 g/m? 16.1 oz/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.147 g/cm? 0.0053 Ib/in® ISO 8543 :
Pocet vpichl 1660 /dm? 138793 /yd? ISO 1763 3542317 /LRV 13,05
Vnitfni napéti <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stalost <0,2% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 27dB ISO 10140
Snizeni hluku 0.20a, ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1 9965
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493 L4235/LRV12,72
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB
barvy
* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com
9980
126,42/ LRV 4,89
s podlozkou s podlozkou 3923019 /LRV 330
ProBase™ EcoBase™ ' :

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradlefocradle

ENDLESS POSSIBILITIES

s ECONYL

odsto o
e ol 0 Gode

E620=E

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL-5240 AD Fﬁq

Waalwijk —\—
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad
Slozeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpichl

Vnitfni napéti

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+[2[+[2] [+[*]*][*

AEEIES [+[+]+]

+>|+]> +[+]+ [+

»>[2[>]+ [+]+[+]
V&ivany 1/10“

Smyckovy

Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver®

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*

5.5mm 0.2inch
2.4mm 0.09inch
4000 g/m? 118.1 0z/yd?
600 g/m? 17.7 oz/yd?
360 g/m? 10.6 0z/yd?

0.150 g/cm? 0.0054 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kV

33 Komeréni - velmi vysoka zatéz
<02%

23dB

015q,

B, - s1 (testovén volné poloZeny)
Viz pravd strana stranky podle
barvy

Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424
ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
EN 1307
EN 986
ISO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

ECONYL® je prize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

9010 **
L 65,50/ LRV 34,68

9030
L 43,60/ LRV 13,56

9050
L 26,20/ LRV 4,81

L 63,32 /LRV 31,97

9020
L 51,82/LRV 19,98

9040
L 3505/LRV 8,52

9060
L17,88/LRV 249

9120
L 53,44/ LRV 21,45

Natural Nuances

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

** | RV colours will be delivered with a standard EcoBase backing

9150 9160
L 23,42 /LRV 392 L1580/ LRV 2,06
R TR .

it

dlozk dlozk 9210 ** 9220
E’rpOOBagéwou E(?C?Bazzemou L6789/LRV3782* L 57,60/ LRV 25,54
o - @
cradlefocradle cradletocradle %Y EmNYL
R ENDLESS POSSIBILITIES

e Colle oo ol
e ol 0 Gode .

() () o 3 (o )\
N A it
9240 9250
L39,61/LRV 11,02 L 26,50 / LRV 492
e

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169 9260 9320

EN 14041 _ ﬁ L 21,88/LRV 3,48 L 57,44/ LRV 2538
osoacrroooz N 5249 AD ﬁ
Waalwijk —\—

More colours >>>

Kobercoveé ¢tverce DESSO 139



Natural Nuances

9330
L 50,42/ LRV 18,77

i -

9410 **
L 63,89/ LRV 32,66*

9440
L 31,33/LRV6,79

9530
L4813 /LRV 16,89

aiF 4 e
[if ¢ i
e
oy
d
b
Sy

9560
L1793/LRV 2,50

9640
L 37,58 / LRV 9,86

o
N Y

Wi,

9720
L 55,10/ LRV 22,93

9810 **
L 60,95/ LRV 29,19*

140 The Foundation 2

9360
L 16,99 /LRV 2,30

9430
L 48,57 /LRV 17,25

:'14:" ::- r{‘{:f}‘."’-‘
o

o

: .

9460
L 21,26/LRV 331 L 60,72 / LRV 28,93*

9540 9550
L 41,77 /LRV 12,35 L2502/ LRV 4,42

9610 ** 9630
L 63,28 /LRV 31,93 L 46,86/ LRV 1591

9660

L16,80/LRV 2,26 L 58,18 / LRV 26,15*

9740
L41,42/LRV 1213

9730
L46,19/LRV 1541

9830

L4716/LRV 16,14 L 41,01 /LRV 11,87




9850
L 20,98/ LRV 3,24

9920
L4712 /LRV 16,11

9950
L 21,94 /LRV 3,50

9860
L1484 /LRV 1,88

9930
L 46,28/ LRV 15,47

9960
L 16,51 /LRV 2,20

9910 **
L 60,68/ LRV 28,89*

9940
L2913 /LRV 589

ce DESSO

14

Natural Nuances






by K E N B ENEIEN EI R EN e E3 e +[+[+]+
£y EN EN N I RS E3 £ B £ e £ g [+[+]*]
LN EN ENEN I ESEIEY £ B EY o ES o BN EN EN EN 3
+[2[2]2] DPlr[e] [2HrH [T2]2[2]
Predbézna specifikace dle EN 1307
Zpisob vyroby Vsivany 1/10 " 1SO 2424 1708 S 2086
Vzhled Strukturovany smyckovy ISO 2424 L 4941/LRV17.93 L 39.07/LRV10,70
Zpusob barveni Celoprobarvené vlakno X ;
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68" ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné .
definovaného recyklovaného obsahu — :
SloZeni vldkna BCF Polyamide 6 ISO 2424 3845;?70 / LRV 16,56 E(E‘2’5’324/ LRV 14,72
Celkové vyska 7.0mm 0.3inch ISO 1765 ;
Vyska vlasu 3.7mm 0.15inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4100 g/m? 121.0 oz/yd? ISO 8543
Celkovd hmotnost vlasu 630 g/m? 18.6 0z/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 420 g/m? 12.4 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.114 g/cm? 0.0041 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763 9032 0034
Vnitfni napétf <2,0kV SO 6356 L 30,58 / LRV 6,47 L3921 /LRV 10,78
Zatézova tfida 33 Komeréni - velmi vysoké zatéz ~ EN 1307 e ; il
Rozmeérova stalost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 27 dB ISO 10140
Snizeni hluku 020aq, ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné poloZeny) EN13501-1

Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle L
(LRV) barvy 9093

Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle L40,46/LRV 11,53 L51,09/LRV19,85
barvy £
-8 &
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle .-
barvy i j _
o A
DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze {"-}
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle 1,',"‘__.'{ |
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM oo
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu . . :
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com 9097 9950

L 56,24/ LRV 24,15 L 46,52/ LRV 15,66

9970 9990

s podiozkou L3610/ LRV 90,06 L 26,51/ LRV 492
EcoBase

CERTIFIED

cradletocradle

it

Management System Certfication
1309001 &10 14001

Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL-5240 AD fﬁq

Waalwijk —\—
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DESSO Palatino 4212, 4020, 4406



SRR
SRR

SRR
SRR

Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vizhled

Zpusob barveni
Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SlozZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napétf

Vertikdlni odpor

Zatézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
SniZeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

Vsivany 1/10 "
Strizeny vlas
Povrchové barvené

50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -

Polyscan®

BCF Polyamide 6.6

8.0 mm 0.3inch
5.0mm 0.20inch
4450 g/m? 131.3 0z/yd?
1100 g/m? 32.50z/yd?
845 g/m? 24.9 oz/yd?
0.169 g/cm?® 0.0061 Ib/in®
1500 /dm? 125415 /yd?
<2,0kV

<1x10°0hm

33 Komeréni - velmi vysoka zatéz
<02%

27 dB

015q,

B, - s1 (testovén volné polozeny)
Viz prava strana stranky podle
barvy

Viz pravd strana stranky podle
barvy

* LRV colours will be delivered with a standard EcoBase backing.

s podlozkou
ProBase™

s podlozkou
EcoBase™

i g

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradletocradle

ISO 2424
ISO 2424

1318

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
ISO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

1321*

1510

2036
CIELAB

2121

L 20,14/ LRV 3,02

2502*

L 68,08 / LRV 38,08

000

il

o) BB

BOuUEdm

Qualty- and Environmenta
Management System Certficafo
1509001 & 150 14001

Vyrobeno
c E Tarkett BV
N 14081 PO Box 169
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

"M
| 2923

2928*

L 70,73 /LRV 41,79

Palatino

L 58,02/ LRV 25,98

L 62,11 LRV 30,53

L 59,68 / LRV 27,77

L 49,91 /LRV 1835

L49,15/LRV 17,72

et
.:,-L*,.,‘«- 1 u byl
Tyl

More colours >>>

Kobercové ctverce DESSO



Palatino

2929
L 43,72/ LRV 13,64

3841
L 18,19/ LRV 2,56

4020
L 22,53/ LRV 3,66

4218
L 26,59 / LRV 4,95

5206
L4598 /LRV 15,25

6017
L 53,84/ LRV 21,82

7018
L 54,48 / LRV 22,43

8111
L31,22/LRV 6,75

146 The Foundation

3500
L 60,82/ LRV 29,04

3911
L1992/LRV 297

L 64,66 /LRV 33,61

7121
L 34,61/LRV 830

8412
L3121/LRV 6,74

3502
L 51,16/ LRV 19,41

4000
L 56,94 / LRV 24,86

L 44,67/LRV 14,27

4406
L 33,09/LRV 7,58

6502

L 39,87 /LRV11,17

8073
L 44,59 / LRV 14,25

8500
L 29,20/ LRV 5,92




8505 8512
L 22,55/ LRV 3,67 L 24,51 /LRV 4,26

8814 8823
L 5547/ LRV 23,38 L 44,25/LRV 14,01

9081 9104
L1527 /LRV 1,96 L 34,84 /LRV 8,42

8803
L 36,30/ LRV 9,16

9022
L 33,21 /LRV 7,63

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad
Slozeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost
Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpichl

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

Qualty-and Environmental
Management System Cerifcation
150900 &10 14001

+[*[+[*] [*P[*[>
2+ [x[x| PP
+[+2]2]2] [2[2[2]>
+[2[2]2] [Ple]2]+
Vsivany 1/8

Stfizeny vlas

Povrchové barvené

50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68”
(16 ctvercl v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase

80% vlna - 20% polyamid

10.0mm 0.4inch
5.2mm 0.201inch
4800 g/m? 141.7 oz/yd?
1470 g/m? 43.4 0z/yd?
790 g/m? 23.3 0z/yd?
0.152 g/cm? 0.00551b/in®
1110 /dm? 92807 /yd?

C,, - s1 (testovan volné polozeny)
Viz prava strana stranky podle
barvy

Viz prava strana stranky podle
barvy

Vyrobeno
Tarkett BV
e 10 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL'524Q AD
Waalwijk

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424
ISO 2424
ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

8901
L 16,56/ LRV 2,21

9990
L 21,55/LRV 3,39

9021
L 2318/LRV 385

2922
L 3231/LRV7,22

Kobercové Ctverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

Slozeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+[+[+]+] [+[2[+]>

[+[+]+]] [P[+[2]+

L] [fplap

FLT BBl
V&ivany 1/10“

Smyckovy

Celoprobarvené vlakno
50x50/19,68"x19,68"

(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -
Polyscan®

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.0 mm 0.2inch
3.5mm 0.14 inch
4150 g/m? 122.50z/yd?
670 g/m? 19.8 0z/yd?
540 g/m? 15.9 oz/yd?
0.154 g/cm? 0.0056 Ib/in®
1540 /dm? 128759 /yd?
<2,0kv

=1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

25dB

020a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
ProBase™

s podlozkou
EcoBase™

i g

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradletocradle

e Colle oo ol
e ol 0 Gode .

% ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
I1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

__ % @ % @ w m

e R
7 | é- -‘z}__\_}
f i [£ BREEAM [1
\ L i

et G &

Management System Certfication
1309001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

9114
L 56,16/ LRV 24,07

9094

LL31,05/LRV 6,67

9516
L 52,93/LRV 20,98

9945
158,13/ LRV 26,10

8902
L3224 /LRV719

2931

L4571/ LRV 15,05

9105
L 31,73 /LRV 6,96

9950
L42,30/LRV 12,69

9935
L47,52 / LRV 16,427

9501
L18,02/LRV 2,52

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

T [FPED]
FIl] pleple
AT [eplal
R BB
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.3inch
3.0mm 0.12inch
4050 g/m? 119.5 0z/yd?
600 g/m? 17.7 oz/yd?
350 g/m? 10.3 oz/yd?
0.117 g/cm?® 0.0042 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

24.dB

015a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)
Viz prava strana stranky podle
barvy

Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

CONYL

__ % @ % @ w m

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

1701
L 53,86/ LRV 21,84

Resonance

8932
L 24,78/ LRV 4,35

9056
L 43,60/ LRV 13,56

9503
L 36,91/ LRV 9,49

9523
L 40,84 /LRV 11,77

9527
L 58,39/ LRV 26,37

Kobercové ctverce DESSO 153
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Zatézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

V&ivany 1/10“

Tip-sheared

Celoprobarvené vlakno
100cmx25¢cm/39,36"x 9,84"
(20 Lamely v balent)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.3inch
3.7mm 0.15inch
4100 g/m? 121.0 oz/yd?
710 g/m? 21.0 oz/yd?
520 g/m? 15.3 oz/yd?
0.141 g/cm? 0.0057/ Ib/in®
2170 /dm? 181434 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

25dB

0.20aq,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com
“ ECONYL® je prize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % lze nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Ee /j\ i Ea éia En J nR 2 ﬁ.‘.\

Management System Cerfficati
1509001 & 150 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

4218
L29,70/LRV 6,12

8431
L 29,17 /LRV 590

9093
L 3323/LRV 7,64

9502
L 23,18/LRV 3,85

L 59,26/ LRV 27,31

9970
L 30,20/ LRV 6,32

7183
L 48,08/ LRV 16,86

8811
L1630/LRV216

9097

9526
L 5796 /LRV 2591

9950
L 44,33/ LRV 14,07

9990
L 19,33/ LRV 2,82

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

TPER FRER s
bl [l
blab] [rrar
PIble] [P
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.3inch
3.5mm 0.14inch
4300 g/m? 126.9 oz/yd?
745 g/m? 22.0 oz/yd?
585 g/m? 17.3 oz/yd?
0.167 g/cm? 0.0060/ Ib/in®
2130 /dm? 178089 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

23dB

015a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

Yy
ergic peot

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

otable
ECONYL

Y ENDLESS POSSIBILITIES

__ % @ % @ w m

)

: ] ‘-..;: lgﬂ"ﬁ%“f-:\
(AP o]
LY ] iy

CUDT A U 4

Qualty- and Environmental
Management System Certication
1509001 & 150 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

L
1711
L 57,92/ LRV 25,88

4112
L 43,60/ LRV 13,56

7116
L 51,36/LRV 19,58

8915
L 44,60 / LRV 14,26

9106
L 52,52 /LRV 20,61

9505
L 38,77 /LRV 10,52

9970
L 38,97 /LRV 10,64

9930
L 60,50/ LRV 28,68

9990
L 1498/LRV 1,90

Kobercové ctverce DESSO
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+[+[+[+] [+]P[+]>
[+[+[+]] [plr]o]+
+[+[+[%| [ [«]>
[+[+]*] »[+[> ]+
Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® - ISO 2424
Polyscan®
Slozeni vlakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 7.0 mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.6 mm 0.14 inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4200 g/m? 124.0 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 685 g/m? 20.2 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 420 g/m? 12.4 0z/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.117 g/cm? 0.0042/ Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 950 /dm? 79430 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz ~ EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 25dB ISO 10140
Snizeni hluku 0.20q, ISO 354
Horlavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

s podlozkou
ProBase™ EcoBase

s podlozkou

™

CERTIFIED CERTIFIED

ENDLESS POSSIBILITIES

cradletocradle

o

cradlefocradle

e Colle oo
e ol 0 Gode

__ % @ % @ w m

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL-5240 AD Fﬁq

Waalwijk —\—

Rock

2035 2913
L 37,47 /LRV 9,79

L40,31/LRV 11,44

- I.f..
4311 6102
L 27,46/LRV 526 L 54,29/ LRV 22,24
7065 8113

L 49,05/LRV 17,63

9104 9511 L
L27,81/LRV 539 L 26,92 / LRV 507

9512 9514
L 21,86/LRV 348 L 32,70/ LRV 7,40

=1

L 39,52/ LRV 10,96

9524 9960

L 42,07 /LRV 12,54 L 40,56/ LRV 11,59

Kobercoveé ¢tverce DESSO 159
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+[+[+[+] [+]P[+]>

[+[+[+]] [plr]o]+
LY [plal
[+[+]*] »[+[> ]+

Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50x50/19,68"x19,68" ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® - ISO 2424
Polyscan®
Slozeni vlakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™
Celkova vyska 7.0 mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 39 mm 0.15inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4100 g/m? 121.0 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 680 g/m? 20.1 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 435 g/m? 12.8 oz/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.112 g/cm? 0.0040/ Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1540 /dm? 128759 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmivysoka zatéz ~ EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 28 dB ISO 10140
Snizeni hluku 015q, IS0 354
Horlavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

s podlozkou s podlozkou
ProBase™ EcoBase™
cenTiFiED cenmiFiED
% ®
-4 ECONYL
cradlefocradle cradlefocradle > ‘.'
< ENDLESS POSSIBILITIES

BRONZE SILVER
o [ ———) L

BEGEO@E

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno !
C E Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
oasaceropsy L5240 AD fﬁq

Waalwijk —\—

4312
L 26,70/ LRV 4,99

6112
L 39,34/LRV 10,86

7061
L 34,14 /LRV 8,07

8102
L 36,64/ LRV 9,34

9521
L 19,53/LRV 2,87

9975
L 26,56/LRV 4,94

Salt
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horflavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)

Hloubka barvy (L)

s podlozkou
ProBase™

s podlozkou
EcoBase™

i g

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradletocradle

e Colle oo
e ol 0 Gode

+[2[+]>]| [+[*]*]*
>[4 ]+ [+[+]+]
nonolioooc
S[+[1e] [T*TeT*
V&ivany 1/10“
Smyckovy

Celoprobarvené vlakno
50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68”
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -

Polyscan®

BCF Polyamide 6

6.5mm 0.3inch

31 mm 0.12inch
4200 g/m? 124.0 oz/yd?
740 g/m? 21.8 0z/yd?
505 g/m? 14.9 oz/yd?
0.163 g/cm?® 0.0059/ Ib/in®
2130 /dm? 178089 /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

24.dB

015a,

B, - s1 (testovan volné polozeny)
Viz prava strana stranky podle
barvy

Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
IS0 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
IS0 10965
EN 1307
EN 986
ISO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

f i Management System Certfcaton
bt B IS0 8150 1401
Vyrobeno "
c € Tarkett BV .
PO Box 169
EN 14041 5
0493-CPR-0002 NL'524Q AD Fﬁq
Waalwijk ——

3010 4208 5118
L 56,07 / LRV 23,98

L37,85/LRV 10,01

8803
L 26,50 / LRV 4,92

8902 9092

L 21,27/LRV 332

9097
L 40,70/ LRV 11,68

9523
L 31,42 /LRV 6,83

9515
L 51,89/ LRV 20,04

9970
L 38,14/LRV 10,16

L 58,48 / LRV 26,47

9981
L20,61/LRV314

Kobercoveé ¢tverce DESSO 163

Scape






Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled

Zpusob barveni
Rozméry

Priméarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

APRp] [P m—

SPblx] [T

P[] AT+

ST [T
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyc¢kovy
Celoprobarvené vlakno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® * - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.3inch

31 mm 0.12inch
3950 g/m? 116.6 oz/yd?
590 g/m? 17.4 0z/yd?
395 g/m? 11.7 oz/yd?
0.127 g/cm? 0.0046/ Ib/in®
2167 /dm? 181183 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

25dB

015a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

BEGEoE s

= 5T
A, oo

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1309001 &10 14001

i e
Vyrobeno
c E Tarkett BV
N 14081 PO Box 169
0493-CPR-0002 NL'SZ@ AD
Waalwijk

5103
L 30,88/ LRV 6,60

5107
L 47,27 / LRV 16,22

7151
L 31.54/LRV 6.88

8204
L 4595/LRV 15,23

L 57,66/ LRV 25,60

5106

7152
L 46.14/LRV 15.37

8206
L 62,72/ LRV 31,25

8208
L 3192/LRV7,05

Kobercové ctverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307 ;

Zpusob vyroby VSivany 1/10 " 1ISO 2424 2916 2921 3421
Vzhled Smyckovy 1SO 2424 L5545/ LRV 23,38 26,82/ LRV 5,03 120,49/ LRV 3,11
ZpUsob barvenf Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424

nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného

4301 4432 5102
obsahu 129,76 / LRV 6,14 141,89/ LRV 12,43 139,84 /LRV 11,15
SloZeni vlakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424 ]

(ECONYL® je vyroben ze 100%

regenerovaného obsahu) ™

Celkova vyska 55mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 2.5mm 0.10inch ISO 1766
Celkova hmotnost 3900 g/m? 116.6 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 550 g/m? 16.2 oz/yd? ISO 2424 i
Hmotnost vlasu nad povrchem 340 g/m? 10.0 oz/yd? ISO 8543 L 5543 / LRV 23.35 L4677 / LRV 1585 383%,233 JLRV7.70
Hustota vlasu 0.136 g/cm® 0.0049/ Ib/in® ISO 8543 _ _
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763 £ : gl
Vnitini napéti <20KkV IS0 6356 P Ao
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz ~ EN 1307 shbed ’
Rozmérova stélost <02% EN 986 e . :
Utlum kro¢ejového hluku AL, 24 dB ISO 10140 T ; S i :
Snizeni hiuku 015a, IS0 354 AR, :
8213 8433 8501

Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1 L 40,62 / LRV 11,63 L 43,60/ LRV 13,58 29,82 /LRV 6,17
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493 oy L
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

8835 8901 9031
L 5091/LRV 19,19 L22,32/LRV 3,60 L1792/LRV 2,46

9093 9096 9097

EPOd‘Oiﬁo“ L 37,66 / LRV 9,90 L3817 /LRV 10,18 L 46,22 / LRV 1545
coBase

CERTIFIED

% ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

z z z z 5 N = e
< 7 et . J ; St :
9503 9930 9955

L 37,60/ LRV 9,87 L 54,13 / LRV 22,09 L 44,97 / LRV 14,52

"H"} . Qualty-and Envitonmental -~
i Management System Certicaon QB ‘ UPEC
3 1909001 &150 14001 —
Vyrobeno !
c € Tarkett BV

cradletocradle

PO Box 169 = 9975 9986 9990
EN 14041 B n L 33,05/ LRV 6,27 L 28,23 /LRV 555 L2342 /LRV 392
osoacrroooz N 5249 AD ﬁ
Waalwijk —\—

o
~

Kobercoveé ¢tverce DESSO 1
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Z&atézova trida

Rozmérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

«P[+[¥] [*[P[2]2] [*[*]*]*
23 [»[e] []e]>[+] [T2I22]
+[v]el|¥] [2[2[2]> +[+]+ [+
S22+ [P [+]+[+]
V&ivany 1/10“
Smyckovy

Celoprobarvené vlakno
50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68”
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

5.5mm 0.2inch
2.5mm 0.10inch
3900 g/m? 115.1 oz/yd?
550 g/m? 16.2 oz/yd?
340g/m? 10.0 oz/yd?
0.136 g/cm? 0.0049/ Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

24 dB

015a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
EN 1307
EN 986
EN 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

i
‘ CERTIFIED '

cradletocradle

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

] (o 1\
N ittt
Qualty- and Environmental _
Management System Certicaon QB ‘ UPEC
1909001 &150 14001 —

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

2922
L 34,97 /LRV 892

7021
L 40,75/LRV 11,92

8813
L 42,60/ LRV 13,22

9107
L 43,87/ LRV 14,05

9945
L4517 /LRV 1519

9980
L 22,55/LRV 3,80

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

N ol I DAYl Y el

e e B

M NMENN

T AR
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyckovy
Celoprobarvené vlakno
100cmx 50cm/39,36" x 19,68"
(10 lamel v balen)

Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejmeéné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamide 6

6.5mm 0.3inch

2.9 mm 0.17inch
4150 g/m? 122.5 0z/yd?
635 g/m? 18.7 oz/yd?
360 g/m? 10.6 0z/yd?
0.124 g/cm? 0.0045/ Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

24 dB

0154,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
IS0 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
1SO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bazi polyolefinl. Pozitivné definované znamend, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

BEGEO@E

e m
r s Qualty- and Environmental
‘%.-.IT}‘ < a Management System Certfication
\,““_I ﬂ__-.'\-' 1309001 150 14001
Vyrobeno !
c € Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 o
osozcprRo002 N L'524,0 AD Fﬁq
Waalwijk =

3306
L 38,43/LRV 10,33

6217
L41,02/LRV 11,88

7386

8208
L 29,35/LRV 5,98

8517
L 33,13 /LRV 7,60

9512
L 29,20/LRV 592

9975
L2991 /LRV 6,20

9990
L1795/LRV 251

Kobercoveé ¢tverce DESSO

Street Tracks
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€[> [2]¥] [2[r[2][2] [2[2][2]> ElgEdry +[+[+][+
ol i K Il el el el I ) e R o R el g o [+[+]#]
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[+ [¥] [2[r][2]2] [PIr[2]r] [*H+H [I2[*]*]
Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby V$ivany 1/10 "

Vzhled Strukturovany smyckovy

Zpusob barveni
Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z3tézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

Celoprobarvené vldkno
50cmx50cm/ 19,68"x 19,68"
(20 &tverct v balent)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamide 6

6.5mm 0.3inch

31 mm 0.12inch
4150 g/m? 122.5 0z/yd?
645 g/m? 19.0 oz/yd?
385g/m? 11.4 0z/yd?
0.124 g/cm? 0.0045/ Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kV

<1x10°0hm

33 Komeréni - velmi vysoka zatéz
<02%

24 dB

020a,

B, - s1 (testovén volné polozeny)
Viz prava strana stranky podle
barvy

Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
ISO 10140
ISO 354
EN 13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

BEGEoE s

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 8 150 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N 14081 PO Box 169
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

3302
L 36,30/LRV9,17

6204
L47,62/LRV 16,50

7890
L 4588/LRV 15,18

8202
L 3521/LRV 8,60

8508
L 41,83/LRV 12,39

9106
L 48,57 /LRV 17,24

9940
L 49,59/ LRV 18,08

9970
L 40,51 /LRV 11,56

Kobercové ctverce DESSO
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Smyckovy ISO 2424
ZpUsob barvenf Povrchové barvené
Rozméry 50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68” ENISO 24342

(20 ¢tverct v balent)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® ISO 2424
Slozeni vlakna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 5.0mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 2.2mm 0.09 inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4000 g/m? 118.1 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 580 g/m? 171 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 360 g/m? 10.6 oz/yd? IS0 8543
Hustota vlasu 0.164 g/cm? 0.0059/ Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1620 /dm? 135448/yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Zatézova trida 33 Komer¢ni - velmivysoka zatéz ~ EN 1307
Rozmeérova stélost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 20dB ISO 10140
Snizeni hluku 015q, 1ISO 354
Horlavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB
barvy
s podlozkou s podlozkou
ProBase™ EcoBase™
cradletocradle cradletocradle
-
m

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
C E Tarkett BV
N1 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL'SQ@ AD
Waalwijk

3831 3007
L1874 /LRV 2,69 L 22,31 /LRV 3,60
3841 8801
L1994 /LRV 297 L 26,05/LRV 476
3021 9022
L2596/LRV 473 L 32,01/LRV7,09

8524 3013
L 40,64/ LRV 11,64 L 31,24/LRV 6,75

8502 8412
L27,64/LRV 532 L 31,87 /LRV7,03

8225 8831
L 48,94 /LRV 17,54 L 31,37 /LRV 6,81
8822 8212
L 32,28 /LRV 721 L 2502/ LRV 4,42
8213 8111
L 3206/LRV 7,11 L 2553/ LRV 4,59

More colours >>>

Tempra

§
§



3011
L 42,52/ LRV 12,84

6112
L 46,14/ LRV 15,37

1710
L 44,52 / LRV 14,20

2045
L40,85/LRV 11,77

5411
L 3736/LRV9,73

5011
L 26,78 / LRV 5,02

2127
L 22,39/LRV 3,62

The Foundation 2

7331
L 28,33 /LRV 5,58

6211
L 37,89/LRV 10,02

6018
L 46,95/LRV 15,98

9095
L 44,67/LRV 14,26

L 24,50/ LRV 4,26

7261
L 36,43/ LRV 9,23

6203

L 51,06/ LRV 19,32

2036
L 47,04/ LRV 16,05

9093
L 3899/LRV 10,65

2063
L 3326/LRV 7,66

4331
L 30,94/ LRV 6,62

4101
L 24,79 / LRV 4,35

2088
L 16,66 /LRV 2,23




3421 2081 2031
L18,31/LRV 259 L1894 /LRV 273 L 2549/ LRV 4,57

2051 2041 9533
L 26,19/ LRV 4,81 L3290/LRV 7,49 L 43,59/ LRV 13,55

9531
L 51,59 /LRV 19,78 L 21,55/LRV 3,39 L 20,36 /LRV 3,08

9532 9091 9501 L
L2542 / LRV 4,55 L 21,60/ LRV 341 L2837 / LRV 560

9502 9513 9021 =
L 3530/ LRV 8,65 L 31,46/LRV 6,85 L2419/LRV 4,16

92023 8903 8904
L 36,59 / LRV 9,32 L4196 /LRV 12,47 L 50,37 /LRV 18,73

1304
L 46,59/ LRV 15,71 L 55,52/ LRV 23,44

Kobercoveé ¢tverce DESSO 177
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

s podlozkou
ProBase™

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradlefocradle

V&ivany 1/10“

Stfizeny vlas

Povrchové barvené

50cmx 50cm/ 19,68"x 19,68”
(20 ¢tverct v balent)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -
Polyscan®

BCF Polyamide 6.6

7.0mm 0.3inch
4.0mm 0.16 inch
4200 g/m? 124.0 oz/yd?
850 g/m? 25.1 oz/yd?
650 g/m? 19.2 oz/yd?
0.163 g/cm? 0.0059 Ib/in®
1890 /dm? 158023 /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

23dB

015a,

B, - s1 (testovan volné polozeny)
Viz prava strana stranky podle
barvy

Viz prava strana stranky podle
barvy

SRR
SRR

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
IS0 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
I1SO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

BEGEO@E

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno
C E Tarkett BV
N1 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL'SQ@ AD
Waalwijk

9012
L18,88/LRV 272

o
(3]
N
pry

L22,10/LRV 3,54

w
pey
a
=y

L2423 /LRV 417

8422
L 26,43/ LRV 4,89

L 29,75/ LRV 6,13

8517 8411
L 36,49/LRV 927 L 37,02/ LRV 9,55

8412 8903
L3737 /LRV9,74 L 26,60/ LRV 4,95

9024 8803
L 38325/LRV 7,65 L32,12/LRV714

8311 8433
L27,30/LRV 595 L 38,84 /LRV 10,56

More colours >>>

Kobercove



8823 8161 7922
L 43,79 / LRV 13,69 L2421 /LRV 417 L 29,36/LRV 598

7811 7412 7322
L 2598 /LRV 4,74 L 33,56/LRV 7,80 L 36,33/LRVS,18

7261 7082 7863
L 45,06 / LRV 14,59 L48,15/LRV 16,91 L 39,02/LRV 10,67

7290

2914 2915
L 37,07/ LRV 9,57 L3257 /LRV 734 L 4543/ LRV 14,85

9094 9104
L 4821/LRV 16,96 L 51,74 /LRV 19,92 L40,71/LRV 11,68

2931 2922 2921

L 34,40/ LRV 8,20 L 26,33/ LRV 4,86 L 22,56/ LRV 3,67

3901

9193 2952
L 24,93 /LRV 439 L 23,01/LRV 3,80 L 18,03/LRV 2,52

2053

2042 2047
L 24,04/ LRV 4,11 L31,30/LRV6,78 L33,75/LRV 789

The Foundation 2




Torso

5421 6102 5213

L 48,34/ LRV 17,06 L 57,89/ LRV 2584 L 43,80/ LRV 13,70
4323 5103 5021
L37,81/LRV9,98 L 37,76 /LRV9,95 L 29,39/LRV 599
4202 2087 2117

L 26,24/ LRV 4,83 L 26,57/ LRV 4,94 L 24,56/ LRV 4,27

2102 4021 9092 L
L 22,06/ LRV 3,53 L 17,00/ LRV 2,30 L 19,69/ LRV 2,91
9061 9502 9113 =
L 17,98/ LRV 2,51 L 2588/ LRV 4,71 L 21,86/ LRV 3,48

7942 3922 9533
L 30,55/ LRV 6,46 L3238 /LRV7,25 L 38510/LRV 8,55

9975 9025
L 38,67 /LRV 10,47 L 53,34/ LRV 21,36

Kobercoveé ¢tverce DESSO 18
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Compactuft Smyckovy ISO 2424

ZpUsob barvenf Povrchové barvené +

Celoprobarvené vlakno

Rozméry 50cmx 50 cm/ 19,68"x 19,68" ENISO 24342
(20 &tverct v balent)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad DESSO ProBase Polyver® - ISO 2424
Polyscan®
SloZeni viakna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*
Celkova vyska 6.0 mm 0.2inch ISO 1765
Vyska vlasu 1.0mm 0.04 inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4150 g/m? 122.5 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 600 g/m? 17.7 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 200 g/m? 59 oz/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0174 g/cm? 0.00683 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1770 /dm? 147990 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <20 ISO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965

Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz ~ EN 1307

Rozmeérova stalost <02% EN 986
Utlum krocejového hluku AL, 19dB 1ISO 10140
Snizeni hluku 015q, 1ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovan volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz pravad strana stranky podle CIELAB
barvy

* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
ProBase™ EcoBase

s podlozkou

™

CERTIFIED CERTIFIED

cradletocradle cradlefocradle

ENDLESS POSSIBILITIES

BRONZE

SILVER
b b s con ok
o Gl Prodocs vttt

BEGEO@E

Management System Certf

cation

heine” 4 150 900140 1401
Vyrobeno !
C E Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 Q
0493-CPR-0002 NL"524Q AD fﬁq
Waalwijk ——

L 53,60/ LRV 21,60

9521
L 28,98/LRV 583

9111
L 2532/LRV 4,52

L 53,61/LRV 21,60

9032
L 29,52 /LRV 6,04

9990
L 23,65/LRV 3,99

ve Ctverce DESSO 83
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&atézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsédno v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

V&ivany 1/10“

Strukturovany smyc¢kovy
Celoprobarvené vlakno

100 cm x 25cm / 39,36" x 9,84"
(16 Lamely v balenf)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

7.0mm 0.3inch

4.6 mm 0.18 inch
4200 g/m? 124.0 oz/yd?
6759/m? 19.9 oz/yd?
565 g/m? 16.7 oz/yd?
0.123 g/cm? 0.0044 Ib/in®
2130 /dm? 178089 /yd?
<2,0kv

<1x170°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

25dB

020aq,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

o7

ECONYL

< ENDLESS POSSIBILITIES

D)
-
L
Q0]
-
ISO 2424 4207 4405
1SO 2424 L2918/ LRV 591 L40,21/LRV 11,38
ENISO 24342 ;
1SO 2424 e
ISO 2424 i
4437 6214
L4343/ LRV 1345 L 56,37/ LRV 24,29
1SO 2424
ISO 1765
1SO 1766
ISO 8543
1SO 2424 :
ISO 8543 n7s
L5154/ LRV 19,74 138,53/ LRV 10,39
ISO 8543
1SO 1763
IS0 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
ISO 10140
8423
ISO 354 L3239 / LRV 7,26 L21,61/LRV 341
EN13501-1
BS 8493
CIELAB

9032
L21,69/LRV 343

L4567 /LRV 14,98

9096

L 50,22/ LRV 18,60 L 29,49/ LRV 6,03

Zhalpel=imn

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

9517
L 54,49/ LRV 22,43

L 39,93/LRV 11,21

9532
L 29,07 /LRV 586

a1

Kobercoveé ¢tverce DESSO 18
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Predbézna specifikace dle EN 1307
ZpUsob vyroby Vsivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Strukturovany smyckovy ISO 2424
Zpusob barveni Celoprobarvené vldkno
Rozméry 50x50/19,68"x 19,68 ENISO 24342
(20 ¢tverct v baleni)
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Desso EcoBase® " - obsahuje ISO 2424
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu
Slozeni vidkna BCF Polyamid 6 a ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)
Celkova vyska 7.0mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 3.5mm 0.14inch ISO 1766
Celkova hmotnost 4400 g/m? 129.9 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 900 g/m? 26.6 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 635 g/m? 18.7 oz/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.181 g/cm?® 0.0065 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpichl 1580 /dm? 132104 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV SO 6356
Vertikalni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢éni - velmivysoka zatéz  EN 1307
Rozmeérova stalost <02% EN 986
Utlum krogejového hluku AL, 24dB ISO 10140
Snizeni hluku 020aq, 1ISO 354
Hoflavost B, - s1 (testovén volné polozeny) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB

barvy

EcoBase

DESSO EcoBase® je podlozka na bézi polyolefinl. Pozitivné definované znamena, ze
véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelna) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM
Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu
a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

“ ECONYL® je prize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % lIze nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

s podlozkou

e

CERTIFIED

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

cradletocradle

BEGEO@E

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno !
C E Tarkett BV
PO Box 169
EN 14041 2
0493-CPR-0002 NL'524Q AD fﬁq
Waalwijk ==

6218 2924
L 4548/ LRV 14,89 L42,09/LRV 12,56

ok
9533
L 38,31/LRV 10,26

6021
L41,94/LRV 12,46

9501 7841
L2599/LRV 474 L 26,33/ LRV 4,86

9026 4321
L 44,12 /LRV 1392 L 27,74/ LRV 536

8823 2922
L 30,59/LRV 6,48 L 3281/LRV 745

3831 2921
L 21,73 /LRV 3,44 L 31,53 /LRV 6,88

9526
L 47,58 /LRV 16,46

ooU o/
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stalost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

V&ivany 1/10“
Compactuft Smyckovy
Celoprobarvené vlakno
50x50/19,68"x19,68"
(20 ¢tverct v baleni)
Polyesterova plst

DESSO ProBase Polyver® -
Polyscan®

BCF Polyamide 6.6

5.5mm 0.2inch
1.0mm 0.04inch
4050 g/m? 119.5 oz/yd?
500 g/m? 14.8 oz/yd?
185 g/m? 5.5 0z/yd?
0.185 g/cm?® 0.0067 Ib/in®
1380 /dm? 115382 /yd?
<2,0kv

<1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

20dB

0150,

B, - s1 (testovan volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ENISO 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
IS0 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
IS0 1763
ISO 6356
I1SO 10965
EN 1307
EN 986
IS0 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

Zhalpel=im

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

\Verso

9094 9965
L 43,89/LRV 13,76 L 45,54/ LRV 14,93

2038 2912

L 49,57/ LRV 18,06 L 3394/LRV 7,98
2051 9093
L29,65/LRV 6,10 L3127 /LRV 6,77

9945 3922

L 52,00/LRV 20,15 L 36,92/ LRV 9,49

9975 9501
L3514 /LRV 8,57 L 28,00/ LRV 546

9111 9532
L 22,67 /LRV 370 L 28,04/ LRV 547

§
§
§

Kobercoveé ¢tverce DESSO 189
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled
Zpusob barveni

Rozméry

Primarni podklad
Sekundarni podklad

SloZeni vldkna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpicht

Vnitfni napéti

Vertikalni odpor

Z&tézova trida

Rozmeérova stélost

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

+PAP] [
bl [l
blab] [rrar
PIble] [P
V&ivany 1/10“

Strukturovany smyc¢kovy
Povrchové barvené +
Celoprobarvené vlakno
50cmx 50 cm/ 19,68"x 19,68"
(20 &tverct v balent)
Polyesterova plst

Desso EcoBase® " - obsahuje
nejméné 75% C2C pozitivné
definovaného recyklovaného
obsahu

BCF Polyamid 6 a ECONYL®
(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu) ™

6.5mm 0.3inch
3.2mm 0.13inch
4250 g/m? 125.4 0z/yd?
740 g/m? 21.8 0z/yd?
445 g/m? 13.1 oz/yd?
0.139 g/cm?® 0.0050 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kv

=1x10°0hm

33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz
<02%

23dB

0154,

B, - s1 (testovén volné polozeny)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

EN IS0 24342

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424

ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
ISO 10965
EN 1307
EN 986
I1SO 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

DESSO EcoBase® je podlozka na bazi polyolefint. Pozitivné definované znamend, ze

véechny slozky byly posouzeny jako Zelend (optimalni) nebo Zluté (tolerovatelnd) podle
kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM

Product Standard verze 3.0. Celkovy obsah recyklovaného obsahu se lisi podle produktu

a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com
* ECONYL® je pfize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

s podlozkou
EcoBase™

CERTIFIED

cradletocradle

o &7

ENDLESS POSSIBILITIES

ECONYL

__ % @ % @ w m

Management System Cerification
1309001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 PO Box 169
14041
0493-CPR-0002 NL-5240 AD
Waalwijk

L 3508/ LRV 8,54

L4211 /LRV 12,57

L18,76/LRV 2,69

8935
L49,65/LRV 18,13

9502
L3321 /LRV 7,63

9945
L 56,76 / LRV 24,68

Kobercoveé ¢tverce DESSO
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Asteranne
Denim Regular
Denim Stonewash
Denim Twill
Denim Worn
DESSO &Ex
Essence
Palatino
Patterns
Shades

Torso

Sense of Marble
Vintage

194
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220

ch & Kusove

/

Koperce v ro

Desso Kobercové role

193
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby

Vzhled

Zpusob barveni

Site

Primarni podklad

Sekundarni podklad

SloZeni vldkna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkovd hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpichl

Vnitfni napétf

Zatézova trida

Utlum krocejového hluku AL,
SniZeni hluku

Horlavost

CERTIFIED

cradletocradle

BRONZE

V&ivany 1/10“
Stfizeny vlas
Povrchové barvené
400cm/13'1,5"

Tkany polypropylen + plst
Tkany polypropylen

BCF Polyamide 6.6

9.5mm 0.4inch
72mm 0.28inch
2290 g/m? 67.6 0z/yd?
1170 g/m? 34.5 0z/yd?
910 g/m? 26.9 oz/yd?
0.126 g/cm? 0.0046 Ib/in®
1850 /dm? 154679 /yd?
<2,0kV

32 Komeréni - stredni

27 dB

0.25aq,

B, - s1 (testovén volné poloZeny)

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
ISO 2424
ISO 2424
ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
EN 1307
ISO 10140
ISO 354
EN 13501-1

samisy
i e
i" H
\ 1
Par US

r il Ee j\ l Ea i fn..‘\

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 Parallelweg 14
14041
0493-CPR-0003 NLf5051 HG
Goirle

u

7N

More colours >>>

a1
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Asteranne

9504 9512 2015
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Predbézna specifikace dle EN 14215

Zpisob vyroby Vsivany 1/10 " 1SO 2424 22_13 Reular
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424

ZpUsob barvenf Povrchové barvené

Rozméry Rdzné délky, max. Sife 4m

Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424

Sekundarni podklad Filcova podlozka 2509 ISO 2424

Slozeni vidkna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424

(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*

Celkova vyska 9mm 0.4inch ISO 1765
Celkova hmotnost 2430 g/m? 71.7 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 960 g/m? 28.3 0z/yd? ISO 2424

ECONYL® je prize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1509001 & 150 14001

Vyrobeno:
c € Tarkett BV
Taxandriaweg 15

NL - 5142 PA
Waalwijk

EN 14041

Desso Kobercoveé role 199

Denim Regular






Predbézna specifikace dle EN 14215

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424

Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424

ZpUsob barvenf Povrchové barvené

Rozméry Rdzné délky, max. Sife 4m

Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424

Sekundarni podklad Filcova podlozka 2509 ISO 2424

Slozeni vidkna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424
(ECONYL® je vyroben ze 100% e SR
regenerovaneho obsahu)” 242-133 Stonewash Dar

Celkova vyska 8.9 mm 0.4inch ISO 1765

Celkova hmotnost 2510 g/m? 74.1 oz/yd? ISO 8543

Celkova hmotnost vlasu 850 g/m? 251 oz/yd? ISO 2424

ECONYL® je prize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1509001 & 150 14001

Vyrobeno:
c € Tarkett BV
Taxandriaweg 15

NL - 5142 PA
Waalwijk

EN 14041
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Denim Stonewash






Predbézna specifikace dle EN 14215

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424
Zpusob barveni Povrchové barvené

Rozméry Different Rozmérys in

length x max. 400 cm in Site

Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Filcové podlozka 250g ISO 2424
Slozeni vldkna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424

(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*

Celkova vyska 9.3mm 0.4inch ISO 1765
Celkova hmotnost 2505 g/m? 73.9 oz/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 870 g/m? 25.7 oz/yd? ISO 2424

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah

regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1509001 &150 14001

Vyrobeno:
c € Tarkett BV
Taxandriaweg 15

NL - 5142 PA
Waalwijk

EN 14041

242-131 TwillDark

Desso Kobercoveé role
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Denim Twill






Predbézna specifikace dle EN 14215

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Strukturovany smyc¢kovy ISO 2424
Zpusob barveni Povrchové barvené

Rozméry Razné délky, max. Sife 4m

Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Filcové podlozka 250g ISO 2424
Slozeni vldkna BCF Polyamid 6 ECONYL® ISO 2424

(ECONYL® je vyroben ze 100%
regenerovaného obsahu)*

Celkové vyska 8 mm 0.3 inch ISO 1765
Celkova hmotnost 2465 g/m? 72,8 0z/yd? ISO 8543
Celkovd hmotnost vlasu 815g/m? 24.1 oz/yd? ISO 2424

ECONYL® je prize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankdch: www.tarkett.com

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1509001 &150 14001

Vyrobeno:
c E Tarkett BV
Taxandriaweg 15

NL - 5142 PA
Waalwijk

EN 14041
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Predbézna specifikace dle EN 14215

ZpUsob vyroby VSivany 1/10 " ISO 2424 4311-618 4311-620

Vzhled Strizeny vlas ISO 2424
Zpusob barveni Potisk

Rozméry Razné délky, max. Sife 4m

Primarni podklad Polyesterova - polyamide plst ISO 2424
Sekundarni podklad Tkany polypropylen ISO 2424
Slozeni vlakna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Celkova hmotnost 1930 g/m? 57,0 0z/yd? ISO 8543
Celkova hmotnost vlasu 980 g/m? 28,9 oz/yd? ISO 2424

6208-644 7322-614 7322-617

7322-621 7322-643 8811-612

N AN
8811-617 8811-619 8811-641

e &
9512-610 9512-611 9512-613

9512-628 9512-630 9512-631

Qualty- and Environmental
Management System i
1509001 & IS0 14001

Vyrobeno:
c E Tarkett BV
Taxandriaweg 15 9512-642

NL - 5142 PA
Waalwijk

EN 14041
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled

Zpusob barveni
Site

Primarni podklad
Sekundarni podklad

Slozeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpichl

Vnitfni napéti

Z&tézova trida

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

CERTIFIED

cradletocradle

BRONZE

V&ivany 1/10“

Smyckovy
Celoprobarvené vlakno
400cm/13'1"

Tkany polypropylen + plst

Tkany polypropylen - sendvi¢ova
podlozka

BCF Polyamide 6

6.1 mm 0.2inch
3.2mm 0.13inch
2140 g/m? 63.2 oz/yd?
550 g/m? 16.2 oz/yd?
310 g/m? 9.1 oz/yd?

0.097 g/cm?®  0.0035 Ib/in®
1580 /dm? 132104 /yd?
<2,0kV

33 Komeréni - velmi vysoka zatéz

28dB
020a,
B, - s1 (glued tested)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424

1SO 2424 L 28,96 /LRV 582

ISO 2424
ISO 2424

1SO 2424
IS0 1765
IS0 1766
1SO 8543
1SO 2424
1SO 8543
1SO 8543
IS0 1763
1SO 6356
EN 1307 9990
ISO 10140
1SO 354

EN 13501-1
BS 8493

L17,01/LRV 231

CIELAB

9503

L 38,32/LRV 10,27

L 38,03/LRV 10,10

A EGaS e

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
c € Tarkett BV
Parallelweg 14

NL-5051 HG
Goirle

EN 14041
0493-CPR-0003

2924

L 2498/LRV 441

L 34,10/ LRV 8,06

L 49,59/ LRV 18,08

Desso Kobercoveé role
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby
Vzhled

Zpusob barveni
Site

Primarni podklad
Sekundarni podklad

Slozeni vlakna

Celkova vyska

Vyska vlasu

Celkova hmotnost

Celkova hmotnost vlasu
Hmotnost vlasu nad povrchem
Hustota vlasu

Pocet vpichl

Vnitfni napéti

Z&tézova trida

Utlum krocejového hluku AL,
Snizeni hluku

Horlavost

Hodnota svételné odrazivosti
(LRV)
Hloubka barvy (L)

CERTIFIED

cradletocradle

BRONZE

o

V&ivany 1/10“

Stfizeny vlas

Povrchové barvené
400cm/13'1"

Polyesterova - polyamide plst

Tkany polypropylen - sendvi¢ova
podlozka
BCF Polyamide 6.6

7.5mm 0.3inch
5.0mm 0.201inch
2250 g/m? 66.4 0z/yd?
1100 g/m? 32.50z/yd?
845 g/m? 24.9 oz/yd?
0.169 g/cm? 0.0061 Ib/in®
1500 /dm? 125415 /yd?
<2,0kV

33 Komeréni - velmi vysoka zatéz
27dB

020aq,

B, - s1 (glued tested)

Viz prava strana stranky podle
barvy
Viz prava strana stranky podle
barvy

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
ISO 1765
ISO 1766
ISO 8543
ISO 2424
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1763
ISO 6356
EN 1307
ISO 10140
ISO 354
EN13501-1
BS 8493

CIELAB

000

il

Qualty- and Environmental
Management System Cerifcation
1509001 & 150 14001

ia i l ie j\ l fq...\

Vyrobeno
c € Tarkett BV
N0 Parallelweg 14
14041
0493-CPR-0003 NLf5051 HG
Goirle

ot
1101
L 62,06/ LRV 30,47

3841
L16,53/LRV 2,21

L
6116
L 64,48 / LRV 33,40

8431
L 26,18 / LRV 4,81

9092
L 2558/ LRV 4,61

9970
L 30,52 / LRV 6,63

1957
L 56,46 / LRV 24,37

4031
L 21,50/LRV 3,38

L 29,49/ LRV 6,03

2923
L 49,08/ LRV 17,66

L 49,63/LRV 18,11

Desso Kobercoveé role
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Predbézna specifikace dle EN 14215

ZpUsob vyroby Vsivany 1/10 "

Vzhled Strukturovany smyckovy
Zpusob barveni Celoprobarvené vlakno
Rozméry Razné délky, max. Sife 4m
Primarni podklad Polyesterova plst
Sekundarni podklad Filcové podlozka 250g
SloZeni vldkna BCF Polyamide 6

Celkova vyska 8.2mm 0.3inch
Celkova hmotnost 1890 g/m? 55.8 0z/yd?
Celkova hmotnost vlasu 560 g/m? 16.5 0z/yd?

presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Qualty- and Environmental
Management System i
1509001 & IS0 14001

Vyrobeno:
c E Tarkett BV
Taxandriaweg 15

NL - 5142 PA
Waalwijk

EN 14041

ISO 2424
ISO 2424

ISO 2424
ISO 2424
ISO 2424
ISO 1765
ISO 8543
ISO 2424

ECONYL® je prize vyrobena ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji

|y el

1857 161110-5116

4435 161110-5086

8311 161110-5080

8853 161110-5074

9511 161110-5078

9526 161110-5095

9513 161110-5082

9536 161110-5090

Desso Kobercové role 213
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Predbézna specifikace dle EN 14215

Zptisob vyroby V&ivany 1/10 IS0 2424 1857 161110-5092

4435161110-5112
Vzhled Strukturovany smyckovy ISO 2424
Zpusob barveni Celoprobarvené vlakno
Rozméry Razné délky, max. Sife 4m
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Filcové podlozka 250g ISO 2424
Slozeni vldkna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 71 mm 0.3inch IS0 1765
Celkova hmotnost 2015 g/m? 59.5 0z/yd? ISO 8543 8311 161110-5099 8853 161110-5120
Celkovd hmotnost vlasu 520 g/m? 15.3 0z/yd? ISO 2424

ECONYL® je pfize vyrobend ze 100% regenerovaného obsahu. Celkovy obsah
regenerované slozky se méni podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a jeji
presné % Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

9511 161110-5102 9513 161110-5097

9526 161110-5104 9536 161110-5108

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Qualty- and Environmental
Management System Cerification
1509001 &150 14001

Vyrobeno:
c E Tarkett BV
Taxandriaweg 15

NL - 5142 PA
Waalwijk

EN 14041

Desso Kobercové role 215
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Stfizeny vlas ISO 2424
ZpUsob barvenf Povrchové barvené
Site 400cm /131"
Primarni podklad Tkany polypropylen + plst ISO 2424
Sekundarni podklad Tkany polypropylen - sendvi¢ova ISO 2424
podlozka
Slozeni vlakna BCF Polyamide 6.6 ISO 2424
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch ISO 1765
Vyska vlasu 4.0 mm 0.16 inch ISO 1766
Celkova hmotnost 2070 g/m? 61.1 oz/yd? ISO 8543
Celkovd hmotnost vlasu 850 g/m? 25.1 oz/yd? ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem 650 g/m? 19.2 oz/yd? ISO 8543
Hustota vlasu 0.163 g/cm? 0.0059 Ib/in® ISO 8543
Pocet vpicht 1930 /dm? 161367 /yd? ISO 1763
Vnitfni napéti <2,0kV ISO 6356
Vertikdlni odpor <1x10°0hm ISO 10965
Zatézova tfida 33 Komer¢ni - velmi vysoka zatéz ~ EN 1307
Utlum krocejového hluku AL, 25dB ISO 10140
Snizeni hluku 0.20q, 1ISO 354
Horlavost B, - s1 (glued tested) EN 13501-1
Hodnota svételné odrazivosti  Viz prava strana stranky podle BS 8493
(LRV) barvy
Hloubka barvy (L) Viz prava strana stranky podle CIELAB
barvy
cradletocradle
m

Qualty- and Environmental

Management System Certfication
1509001 &10 14001

Vyrobeno
C € Tarkett BV
N0 Parallelweg 14
14041
0493-CPR-0003 NLf5051 HG
Goirle

“

2921 4301
L 22,56/ LRV 3,67

L27,35/LRV 5,22

6204 8412
L 57,00/ LRV 24,92 L3737 /LRV 9,74
8813 9012
L19,45/LRV 2,85 L1888 /LRV 272

9104
L 40,71 /LRV 11,68

9533
L 3510/ LRV 8,55

L 38,67 /LRV 10,47

N
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Sense of Marble Rug 1269




Predbézna specifikace dle EN 14215

Sense of Marble

L { ik -
4 ¥
Zpusob vyroby VSivany 1/10 " ISO 2424 1103 Carrara 1269 Crema
Vzhled Stfizeny vlas ISO 2424
Zpusob barveni Potisk _-'_
Rozméry Rizné délky, max. Sife 4m :
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Tkany polypropylen ISO 2424 i
Slozeni vidkna BCF Polyamide 6 IS0 2424 -4 -
Celkova vyska 6.5mm 0.3inch IS0 1765 =
Celkova hmotnost 1930 g/m? 57,0 oz/yd? ISO 8543 1908 Breccia 2022 Emperador
Celkovd hmotnost vlasu 980 g/m? 289 oz/yd? ISO 2424
2105 Rosa 2118 Vulcano Red
7471 Emerald
9965 Grigo 9990 Nero
Qualty- and Environmental
Management System {
1509001 & 1S0 14001
Vyrobeno:
c € Tarkett BV
Taxandriaweg 15
EN 14047 NL - 5142 PA
Waalwijk

Desso Kobercoveé role 219
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Predbézna specifikace dle EN 14215

ZpUsob vyroby V&ivany 1/10“ ISO 2424
Vzhled Stfizeny vlas ISO 2424
ZpUsob barveni Potisk
Rozméry Rdzné délky, max. Sife 4m
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Protiskluzna podlozka ISO 2424
Slozeni vldkna BCF Polyamide 6 ISO 2424
Celkova vyska 6,0 mm 0.24inch ISO 1765
Celkova hmotnost 1730 g/m? 51.1 oz/yd? ISO 8543
Celkovd hmotnost vlasu 730 g/m? 21.5 0z/yd? ISO 2424
Qualty- and Environmental
Management System {
1509001 & 1S0 14001
Vyrobeno:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
ENoa NL - 5142 PA
Waalwijk

Vintage

118.202 130.203

134.201 173.201

174.203

190.201 191.202

192.203 193.202
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Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby Tkany - Axminster

Vzhled Stfizeny vlas

Pile Fibre Povrchové barvené 80/20 wool/
polyamide

Site 400cm/13'1.5"

Primarni podklad Polypropylen/polyester

Sekundarni podklad Copolymer

Kontaktujte Tarkett pro dalsi informace o Sifce, designu, barvach.

Vyrobeno !
C € Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89

EN 14041 B-2900 .‘ﬁ
Dendermonde —\—

ISO 2424
ISO 2424
ISO 2424

CEN/TS 14159
ISO 2424
ISO 2424

De

sso Na zakazku

o)

)5

Axminster



DESSO Gravure




@
ZpUsob vyroby Vsivany 1/10" ISO 2424
Vzhled Stfizeny vlas ISO 2424
Pile Fibre Potisk, 100% polyamide nebo 80/20 1SO 2424
vina/polyamid
Site 400cm/13'1.5" CEN/TS 14159
Primarni podklad Polyesterova plst ISO 2424
Sekundarni podklad Filcova podlozka 550g ISO 2424

Kontaktujte Tarkett pro dalsi informace o Sifce, designu, barvach.

Ce€

EN 14041

Vyrobeno !
Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89

B-2900 ﬁ
Dendermonde —\—

Desso Na zakazku

97

Gravure
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ZpUsob vyroby Tkany - smycka, stfizeny vlas nebo  1SO 2424
stfizeny/smycka/Smyckovy

Pile Fibre Povrchové barvené 100% ISO 2424
polyamide,
80/20 vina/polyamid nebo
100%vIna

Site 400cm/13'1.5" CEN/TS 14159

Primarni podklad Polypropylene / Polyesterova - ISO 2424
viscose

Sekundarni podklad Copolymer ISO 2424

Kontaktujte Tarkett pro dalsi informace o Sifce, designu, barvach.

Vyrobeno !
C € Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89

EN 14041 B-2900 .‘ﬁ
Dendermonde —\—

Desso Na zakazku 229
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Prehled produktd
lkony

Instalace a udrzba
Odmitnuti
odpovédnosti

232
244
247

248

Dodatek

=0

Dodatek 231



Prehled produktd

Cislo Materidlovd Nazev Produktové Barva Rozméry Sekundarni Cislo Materidlovd Nazev Produktové Barva Rozméry Sekundarni
produktu skupina produktu skupina podklad produktu skupina produktu skupina podklad
710163010 710163 Airmaster® A886 1958 5050 cm EcoBase® 711740005 711740 ég\ga“e@ Nazea  pps7  gu11 50x50cm FcoBase®
710163011 710163 Airmaster® A886 2914 50x50cm EcoBase® 711739002 711739 ég?gaster@ Salina AB4E 9501 50%50¢m EcoBase®
710163012 710163 Airmaster® A886 3118 50x50cm EcoBase® i ®
: 73003 71173y AIMESErtSANaumgggsp;  s0xsoom  EcoBase®
710163013 710163 Airmaster® A886 321 50x50cm EcoBase® : ®
7004 7173y APMGSErtSANaugggosi4 soxsoom EcoBase®
710163014 710163 Airmaster® A886 3923 50x50cm EcoBase® . Y
TI7I0005 711739 VeSS apss 9533 soxSOom  EcoBase®
710163004 710163 Airmaster® AB86 4208 50x50cm EcoBase®
) - 710486008 710486  Airmaster®Sphere  B750 4301 50x50cm EcoBase®
710163008 710163 Airmaster® AB86 4307 50x50cm EcoBase®
710486002 710486  Airmaster® Sphere  B750 6117 50x 50 cm EcoBase®
710163005 710163 Airmaster® AB86 4406 50x50cm EcoBase®
710486007 710486  Airmaster® Sphere  B750 6422 50x 50 cm EcoBase®
710163015 710163 Airmaster® AB86 4407 50x50cm EcoBase®
710486012 710486  Airmaster® Sphere  B750 8103 50x 50 cm EcoBase®
710163009 710163 Airmaster® AB86 7218 50x50cm EcoBase®
710486009 710486  Airmaster® Sphere  B750 8812 50x50cm EcoBase®
710163001 710163 Airmaster® AB86 7311 50x50cm EcoBase®
710486010 710486  Airmaster® Sphere  B750 9031 50x 50 cm EcoBase®
710163007 710163 Airmaster® A886 8208 50x50cm EcoBase®
710486005 710486  Airmaster® Sphere  B750 9032 50x 50 cm EcoBase®
710163016 710163 Airmaster® A886 8412 50x50cm EcoBase®
710486011 710486  Airmaster® Sphere  B750 9092 50x 50 cm EcoBase®
710163017 710163 Airmaster® A886 8501 50x50cm EcoBase®
710486004 710486  Airmaster® Sphere  B750 9096 50x50cm EcoBase®
710163006 710163 Airmaster® A886 8508 50x50cm EcoBase®
710486003 710486  Airmaster® Sphere  B750 9107 50x50cm EcoBase®
710163018 710163 Airmaster® A886 8811 50x50cm EcoBase®
710486006 710486  Airmaster® Sphere  B750 9505 50x50cm EcoBase®
710163019 710163 Airmaster® A886 8902 50x50cm EcoBase®
710486001 710486  Airmaster® Sphere  B750 9523 50x50cm EcoBase®
710163002 710163 Airmaster® AB86 9084 50x50cm EcoBase®
o 71741002 71741 AMester®Tema upue g0 50x50cm EcoBase®
710163020 710163 Airmaster® AB86 9091 50x50cm EcoBase® Gold
AirMaster® Tierra ®
710163021 710163 Airmaster® 7886 9104  50x50cm  EcoBase® 7174003 71T g ABAS 4432 S0x50cm  EcoBase
710163003 710163 Airmaster® 788 9502  50x50cm  EcoBase® 711741004 711741 égmaﬁer Terra  pag 7163 50x500m  EcoBase®
710163022 710163 Airmaster® A886 9504  50x50cm  EcoBase® 711741005 711741 émaﬁe@ Tiema  apag 8301 50x500m  EcoBase®
710163023 710163 Airmaster® A886 9511 50x50cm EcoBase® 1741006 711741 éig:\gaster@ Tierra  ypss 9505 50%50cm FcoBase®
710163024 710163 Airmaster® A886 9522 50x 50 cm EcoBase®
TIA007 v VAT apsg9gp4  soxSOem  EcoBase®
710468007 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 3841 50x 50 cm EcoBase® ®
008 T4 AMESETRT apsgogs)  soxSOom  EcoBase®
710468008 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 4301 50x50cm EcoBase® - o]
TI4I009 741 AnESECTRT apsg 9975 s0xS0em  EcoBase®

710468009 710468  Airmaster® Atmos  B747 6117 50x 50 cm EcoBase®

711237002 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 1321 50x 50 cm EcoBase®
710468010 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 6422 50x50cm EcoBase®

711237003 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 2106 50x50cm EcoBase®
710468011 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 8814 50x50cm EcoBase®

711237004 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 2121 50x50cm EcoBase®
710468002 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 9031 50x50cm EcoBase®

711237005 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 4312 50x50cm EcoBase®
710468001 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 9032 50x50cm EcoBase®

711237006 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 7083 50x50cm EcoBase®
710468006 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 9092 50x50cm EcoBase®

711287007 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 8421 50x50cm EcoBase®
710468003 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 9096 50x50cm EcoBase®

711237008 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 8903 50x50cm EcoBase®
710468012 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 9107 50x50cm EcoBase®

711237009 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 9023 50x50cm EcoBase®
710468004 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 9505 50x50cm EcoBase®

711237010 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 9501 50x50cm EcoBase®
710468005 710468  Airmaster® Atmos ~ B747 9523 50x50cm EcoBase®

711237011 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 9526 50x50cm EcoBase®
711238003 711238 Airmaster®Earth ~ AA71 1051 50x50cm EcoBase®

711237012 711237 Airmaster® Tones ~ AA70 9533 50x50cm EcoBase®
711238008 711238 Airmaster®Earth  AA71 2913 50x50cm EcoBase®

) 711237013 711237 Airmaster®Tones ~ AA70 9950 50x50cm EcoBase®
711238004 711238 Airmaster®Earth ~ AA71 6202 50x50cm EcoBase®

711342002 711342 Arable AA86 2915 50x50cm EcoBase®

711238002 711238 Airmaster®Earth ~ AA71 8900 50x50cm EcoBase®
711342003 711342 Arable AAB6 2922 50x50cm EcoBase®

711238005 711238 Airmaster®Earth ~ AA71 9056 50x 50 cm EcoBase®
711342004 711342 Arable AAB6 5031 50x50cm EcoBase®

711238009 711238 Airmaster®Earth  AA71 9535 50x50cm EcoBase®
711342005 711342 Arable AAB6 8333 50x50cm EcoBase®

711238010 711238 Airmaster®Earth  AA71 9970 50x50cm EcoBase®
. © 711342006 711342 Arable AAB6 8904 50x50cm EcoBase®

0002 71740 ARSEENGZCE apg g5 soxsoom  EcoBased
, . 711342007 711342 Arable AAB6 9021 50x50cm EcoBase®

70003 7140 nVESECNEZE apgzgyip soxSOem  EcoBase®
711342008 711342 Arable AA86 9106 50x 50 cm EcoBase®

AirMaster® Nazca ®

711740004 711740 AB47 9318 50x 50 EcoBase®
Gold xobem - Feovase 711342000 711342 Arable AAB6 O3 50x50cm  EcoBase®
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711342010 711342 Arable AAB6 9503 50x50cm EcoBase® 710079041 710079  Asteranne BL A4 3842 Rolls 4m Action backing
711342011 711342 Arable AABE 9920 50x50cm EcoBase® 710079050 710079  Asteranne BL A4 4001 Rolls 4m Action backing
710226004 710226  Arcade B023 1710 50x50cm ProBase® 710079006 710079  Asteranne BL A4 4201 Rolls 4m Action backing
710226005 710226  Arcade B023 2014 50x50cm ProBase® 710079047 710079  Asteranne BL A4 4218 Rolls 4m Action backing
710226006 710226  Arcade B023 2017 50x 50 cm ProBase® 710079025 710079  Asteranne BL AN 5101 Rolls 4m Action backing
710226007 710226  Arcade B023 2051 50x 50 cm ProBase® 710079051 710079  Asteranne BL A411 6024 Rolls 4m Action backing
710226008 710226  Arcade B023 2121 50x 50 cm ProBase® 710079042 710079  Asteranne BL A411 6112 Rolls 4m Action backing
710226009 710226  Arcade B023 2128 50x 50 cm ProBase® 710079027 710079  Asteranne BL A4 6116 Rolls 4m Action backing
710226010 710226  Arcade B023 2922 50x 50 cm ProBase® 710079024 710079  Asteranne BL A4 6122 Rolls 4m Action backing
710226011 710226  Arcade B023 2931 50x 50 cm ProBase® 710079020 710079  Asteranne BL A4 7063 Rolls 4m Action backing
710226012 710226  Arcade B023 3901 50x 50 cm ProBase® 710079029 710079  Asteranne BL A4 7853 Rolls 4m Action backing
710226013 710226  Arcade B023 6102 50x 50 cm ProBase® 710079030 710079  Asteranne BL A4 7861 Rolls 4m Action backing
710226014 710226  Arcade B023 8222 50x 50 cm ProBase® 710079044 710079  Asteranne BL A4 7922 Rolls 4m Action backing
710226015 710226  Arcade B023 8802 50x 50 cm ProBase® 710079038 710079  Asteranne BL A4 7945 Rolls 4m Action backing
710226016 710226  Arcade B023 8811 50x 50 cm ProBase® 710079019 710079  Asteranne BL A4 8211 Rolls 4m Action backing
710226003 710226  Arcade B023 9013 50x 50 cm ProBase® 710079031 710079  Asteranne BL A4 8812 Rolls 4m Action backing
710226017 710226 Arcade B023 9022 50x50cm ProBase® 710079028 710079  Asteranne BL A4 8906 Rolls 4m Action backing
710226018 710226 Arcade B023 9092 50x50cm ProBase® 710079035 710079  Asteranne BL A4 9003 Rolls 4m Action backing
710226019 710226  Arcade B023 9095 50x50cm ProBase® 710079026 710079  Asteranne BL A4 9012 Rolls 4m Action backing
710228018 710228  Arcade B023 9107 50x50cm EcoBase® 710079005 710079  Asteranne BL A4 9021 Rolls 4m Action backing
710226021 710226 Arcade B023 91M1 50x50cm ProBase® 710079034 710079  Asteranne BL A411 9086 Rolls 4m Action backing
710226002 710226  Arcade B023 9501 50x 50 cm ProBase® 710079076 710079  Asteranne BL Adn 9113 Rolls 4m Action backing
710226022 710226  Arcade B023 9502 50x50cm ProBase® 710079015 710079  Asteranne BL A411 9114 Rolls 4m Action backing
710226023 710226 Arcade B023 9517 50x 50 cm ProBase® 710079002 710079  Asteranne BL A411 9501 Rolls 4m Action backing
710226024 710226 Arcade B023 9531 50x50cm ProBase® 710079049 710079  Asteranne BL A411 9504 Rolls 4m Action backing
710226025 710226  Arcade B023 9533 50x 50 cm ProBase® 710079011 710079  Asteranne BL A1 9512 Rolls 4m Action backing
710079033 710079  Asteranne BL Adn 1002 Rolls 4m Action backing 710079040 710079  Asteranne BL Adn 9536 Rolls 4m Action backing
710079070 710079  Asteranne BL Adn 1101 Rolls 4m Action backing 710079037 710079  Asteranne BL Adn 9538 Rolls 4m Action backing
710079032 710079  Asteranne BL A41T 1320 Rolls 4m Action backing 710079004 710079  Asteranne BL A1 9990 Rolls 4m Action backing
710079036 710079  Asteranne BL AN 1709 Rolls 4m Action backing 711499002 711499 Breccia ABO1 2914 50x50cm EcoBase®
710079012 710079  Asteranne BL A411 2015 Rolls 4m Action backing 711499003 711499  Breccia ABO1 8913 50x 50 cm EcoBase®
710079023 710079  Asteranne BL A41T 2022 Rolls 4m Action backing 711499004 711499  Breccia ABO1 8915 50x 50 cm EcoBase®
710079021 710079  Asteranne BL A41T 2044 Rolls 4m Action backing 711499005 711499  Breccia ABO1 9066 50x 50 cm EcoBase®
710079007 710079  Asteranne BL AN 2045 Rolls 4m Action backing 711499006 711499  Breccia ABO1 9097 50x 50 cm EcoBase®
710079013 710079  Asteranne BL AN 2047 Rolls 4m Action backing 711499007 711499  Breccia ABO1 9517 50x 50 cm EcoBase®
710079003 710079  Asteranne BL AN 2058 Rolls 4m Action backing 711499008 711499  Breccia ABO1 9523 50x 50 cm EcoBase®
710079074 710079  Asteranne BL A4 2092 Rolls 4m Action backing 710785002 710785  Carved AA45 2033 50x 50 cm EcoBase®
710079046 710079  Asteranne BL A4 2098 Rolls 4m Action backing 710785003 710785  Carved AA45 2915 50x 50 cm EcoBase®
710079018 710079  Asteranne BL A4 2122 Rolls 4m Action backing 710785004 710785  Carved AA45 8902 50x 50 cm EcoBase®
710079045 710079  Asteranne BL A4 2123 Rolls 4m Action backing 710785005 710785  Carved AA45 8914 50x 50 cm EcoBase®
710079008 710079  Asteranne BL A41T 2918 Rolls 4m Action backing 710785006 710785  Carved AA45 9508 50x 50 cm EcoBase®
710079009 710079  Asteranne BL A4TT 2927 Rolls 4m Action backing 710785007 710785  Carved AA4S5 9515 50x50cm EcoBase®
710079022 710079  Asteranne BL A411 2934 Rolls 4m Action backing 710785008 710785  Carved AA4S 9524 50x50cm EcoBase®
710079039 710079  Asteranne BL A411 2941 Rolls 4m Action backing 710785009 710785  Carved AA4S 9526 50x 50 cm EcoBase®
710079017 710079  Asteranne BL A411 2951 Rolls 4m Action backing 710785010 710785  Carved AA4S 9975 50x 50 cm EcoBase®
710079043 710079  Asteranne BL A411 3111 Rolls 4m Action backing 710785011 710785  Carved AA4S 9980 50x50cm EcoBase®
710079048 710079  Asteranne BL Adn 3112 Rolls 4m Action backing 710768001 710768  DenimBL AA4T 141131 Rolls 4m Felt backing
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710768002 710768  Denim BL AA4T 141132 Rolls 4m Felt backing 710733005 710733 Desso & EX AA08  8811-612 Rolls4m Action backing
710768003 710768  Denim BL AA4T 141133 Rolls 4m Felt backing 710733022 710733 Desso & EX AA08  8811-617 Rolls4m Action backing
7107690017 710769  Denim BL AA42 242130  Rolls4m Felt backing 710733006 710733 Desso & EX AAD8  8811-619 Rolls4m Action backing
710769002 710769  Denim BL AA42 2421131  Rolls4m Felt backing 710733007 710733 Desso & EX AAD8  8811-641 Rolls4m Action backing
710769003 710769  Denim BL AA42 242132  Rolls4m Felt backing 710733008 710733 Desso & EX AAO8  9512-610 Rolls 4m Action backing
710769004 710769 Denim BL AA42 242133 Rolls4m Felt backing 710733009 710733 Desso & EX AA08  9512-611 Rolls4m Action backing
710561031 710561 Desert B882 1659 50x 50 cm ProBase® 710733023 710733 Desso & EX AA08  9512-613 Rolls4m Action backing
710561007 710561 Desert B882 2915 50x 50 cm ProBase® 710733070 710733 Desso & EX AAO8  9512-628 Rolls 4m Action backing
710561006 710561 Desert B882 2917 50x 50 cm ProBase® 710733011 710733 Desso & EX AAD8  9512-630 Rolls4m Action backing
710561034 710561 Desert B882 3822 50x 50 cm ProBase® 710733012 710733 Desso & EX AAD8  9512-631 Rolls4m Action backing
710561037 710561 Desert B882 4118 50x50cm ProBase® 710733013 710733 Desso & EX AA08 9512-642 Rolls 4m Action backing
710561036 710561  Desert BS82 5011  50x50cm  ProBase® 710779002 710779 ggsnscfe%e“ AA24 1053 100x50cm  EcoBase®
710561029 710561  Desert B882 6103 50x50cm ProBase® 710779003 710779 Desso & EX A4 0534 100x50cm  EcoBase®
Concrete
710561033 710561 Desert B882 7184 50x 50 ProBase®
eser xevem - Frosase 70779004 710779 QeSS0 REX AM24 9539 100x50cm  EcoBase®
710561032 710561 Desert B882 7954 50x50cm ProBase® Desso & EX
710779007 710779 Concrete AA24 9930 100x 50 cm EcoBase®
710561028 710561 Desert B882 8213 50x50cm ProBase® 0 Ex
710779005 710779 cgfmi?e%e AA24 9945  100x50cm  EcoBase®
710561035 710561 Desert B882 8811 50x50cm ProBase®
710779006 710779 ~ DESSOGEX A4 0975 100x50cm  EcoBase®
710561001 710561 Desert B882 8905 50x50cm ProBase® Concrete
710561008 710561 Desert 8882 9094 5050 cm ProBase® 710709002 710709  Edges Large B964 2915 50x 50 cm EcoBase®
710561005 710561 Desert 8882 9502 5050 cm ProBase® 710709003 710709  Edges Large B964 6005 50x50cm EcoBase®
710561003 710561 Desert 8882 9505 5050 cm ProBase® 710709004 710709  Edges Large B964 6201 50x 50 cm EcoBase®
710561002 710561 Desert 8882 9510 5050 cm ProBase® 710709005 710709  Edges Large B964 8500 50x 50 cm EcoBase®
710561004 710561 Desert 8882 9517 5050 cm ProBase® 710709006 710709  Edges Large B964 8811 50x 50 cm EcoBase®
®
710561009 710561 Desert 8882 9532 5050 cm ProBase® 710709007 710709  Edges Large B964 9950 50x50cm EcoBase
710765017 710765  DesertAiMaster  AA36 5227  50x50cm  EcoBase® 710710002 710710 Edges Smal B965 2026 S0xS0em - EcoBase®
®
710765011 710765  DesertAiMaster  AA36 7082  50x50cm  EcoBase® 710710003 710710 Edges Small B965 2914 50x50em  EcoBase
710765002 710765  DesertAiMaster  AA36 8834  50x50cm  EcoBase® 710710004 710710 Edges Small B965 3010 50x50em  EcoBase
®
710765016 710765  DesertAiMaster  AA36 8901  50x50cm  EcoBase® 710710005 710710 Edges Small B965 3502 50x50em  EcoBase
®
710765013 710765  DesertAiMaster  AA36 9033  50x50cm  EcoBase® 710710006 710710 Edges Small B65 4500 50x50em  EcoBase
®
710765005 710765  DesertAiMaster  AA36 9092  50x50cm  EcoBase® 710710007 710710 Edges Smal B965 5005 S0xS0em - EcoBase
®
710765008 710765  DesertAiMaster  AA36 9097  50x50cm  EcoBase® 710710008 710710 Edges Small B965 6202 50x50em  EcoBase
®
710765015 710765  DesertAiMaster  AA36 9501  50x50cm  EcoBase® 710710009 710710 Edges Small B965 8010 50x50em  EcoBase
®
710765006 710765  DesertAirMaster  AA36 9525  50x50cm  EcoBase® 71071000 710710 Edges Small Bo5 8812 50x50em  EcoBase
®
710765007 710765  DesertAirMaster  AA36 9940  50x50cm  EcoBase® 71071001 710710 Edges Smal Bo65 9024 50x50em  EcoBase
710765008 710765  DesertAirMaster  AA36 9970  50x50cm  EcoBase® 710710012 710710 Edges Small B965 9524 S0x50cm - FEcoBase
®
710765009 710765  DesertAiMaster  AA3S 9990  50x50cm  EcoBase® 710710013 710710 Edges Small BI65 9980 S0xS0em - EcoBase
710733001 710733 Desso&EX A8 4311618 Rolls4m Action backing 711446002 771446 Essence AROD 2015 50x50cm - ProBase
710733018 710733 Desso&EX A8 4311620 Rollsdm Action backing 711446003 771446 Essence AASD 2023 S0xS0em - ProBase
®
710733019 710733 Desso&EX A0 4311621 Rollsdm Action backing 711446004 771446 Essence AAOD 2025 S0xS0em - ProBase
®
710733002 710733 Desso&EX A0S 4311640 Rolls4m Action backing 711446005 771446 Essence AASD 3820 S0xS0cm - ProBase
®
710733024 710733 Desso&EX MO8 6208-619 Rolls 4m Action backing 711446006 71446 Essence AAD 3842 50x50cm - ProBase
®
710733025 710733 Desso&EX MO8 6208-627 Rolls 4m Action backing 711446007 71446 Essence AAD 4218 50x50cm - ProBase
6208- ) ) 711506002 711506 Essence ABOS 4413 50x50cm ProBase®
710733026 710733 Desso &EX AA08 644 Rolls 4m Action backing
711506005 711506 Essence ABOS 5012 50x50cm ProBase®
710733021 710733 Desso &EX AAO8  7322-614 Rolls4m Action backing
711506003 711506  Essence ABOS 5420 50x 50 cm ProBase®
710733003 710733 Desso &EX AA08  7322-617 Rolls4m Action backing
711446011 711446 Essence AA90 6408 50x 50 cm ProBase®
710733004 710733 Desso &EX AA08  7322-621 Rolls4m Action backing
7309- 711446012 711446 Essence AA9D 7075 50x 50 cm ProBase®
710733020 710733 Desso &EX AA08 643 Rolls 4m Action backing

234 The Foundation 2020



Cislo Materidlovd Nazev Produktové Barva Rozméry Sekundarni Cislo Materidlovd Nazev Produktové Barva Rozméry Sekundarni
produktu skupina produktu skupina podklad produktu skupina produktu skupina podklad
711446013 711446 Essence AA90 7123 50x50cm ProBase® 711458010 711458  Essence Stripe AA9T 9093 50x50cm ProBase®
711446014 711446 Essence AA90 8012 50x50cm ProBase® 711458011 711458 Essence Stripe AA9T 9502 50x50cm ProBase®
711446015 711446 Essence AA90 8413 50x50cm ProBase® 711458012 711458 Essence Stripe AA91 9514 50x50cm ProBase®
711446016 711446 Essence AA90 8803 50x50cm ProBase® 711458013 711458 Essence Stripe AA91 9982 50x50cm ProBase®
711446017 711446 Essence AA90 8904 50x50cm ProBase® 711464002 711464 Essence Structure ~ AA92 1660 50x 50cm ProBase®
711446018 711446 Essence AA90 9005 50x50cm ProBase® 711533002 711633 Essence Structure  AA92 1660 100x25¢cm ProBase®
711446019 711446 Essence AA90 9031 50x50cm ProBase® 711464003 711464 Essence Structure ~ AA92 5012 50x50cm ProBase®
711446020 711446 Essence AA90 9036 50x50cm ProBase® 711533003 711633 Essence Structure  AA92 5012 100x25¢cm ProBase®
711446021 711446 Essence AA90 9092 50x50cm ProBase® 711464004 711464  EssenceStructure  AA92 6017 50x50cm ProBase®
711446024 711446 Essence AA90 9095 50x50cm ProBase® 711533004 711533 EssenceStructure  AA92 6017 100x25¢cm ProBase®
711446022 711446 Essence AA90 9096 50x50cm ProBase® 711464005 711464  EssenceStructure  AA92 7017 50x 50cm ProBase®
711446023 711446 Essence AA90 9502 50x50cm ProBase® 711533005 711633 EssenceStructure  AA92 7017 100x25¢cm ProBase®
711446025 711446 Essence AA90 9504 50x50cm ProBase® 711464006 711464  EssenceStructure  AA92 7511 50x50cm ProBase®
711446026 711446 Essence AA90 9507 50x50cm ProBase® 711533006 711533 EssenceStructure  AA92 7511 100x25¢cm ProBase®
711446027 711446 Essence AA9D 9515 50x50cm ProBase® 711464007 711464  EssenceStructure  AA92 9502 50x50cm ProBase®
711446028 711446 Essence AA9D 9523 50x50cm ProBase® 711533007 711533 EssenceStructure  AA92 9502 100x25¢cm ProBase®
711446029 711446 Essence AA9D 9926 50x50cm ProBase® 711464009 711464  EssenceStructure  AA92 9504 50x50cm ProBase®
711446030 711446 Essence AA90 9975 50x50cm ProBase® 711533009 711533 Essence Structure  AA92 9504 100x25¢cm ProBase®
711446031 711446 Essence AA9Q 9981 50x50cm ProBase® 711464008 711464  Essence Structure  AA92 9505 50x50cm ProBase®
711446032 711446 Essence AA9Q 9991 50x50cm ProBase® 711533008 711533 Essence Structure  AA92 9505 100x25¢cm ProBase®
710160004 710160  EssenceBL A879 2051 Rolls 4m Action backing 711464010 711464  EssenceStructure  AA92 9507 50x 50 cm ProBase®
710160005 710160  EssenceBL A879 2924 Rolls 4m Action backing 711533010 711533 EssenceStructure  AA92 9507 100x25¢cm ProBase®
710160006 710160  EssenceBL A879 8802 Rolls 4m Action backing 711533011 711533 EssenceStructure  AA92 9511 100x25¢cm ProBase®
710160001 710160  EssenceBL A879 9094 Rolls 4m Action backing 711464011 711464 EssenceStructure  AA92 9521 50x 50 cm ProBase®
710160003 710160  EssenceBL A879 9501 Rolls 4m Action backing 711464012 711464 EssenceStructure  AA92 9930 50x 50 cm ProBase®
710160002 710160  EssenceBL A879 9503 Rolls 4m Action backing 711533012 711533 EssenceStructure  AA92 9930 100x25¢cm ProBase®
710160008 710160  EssenceBL A879 9990 Rolls 4m Action backing 711464013 711464 EssenceStructure  AA92 9965 50x50cm ProBase®
711452002 711452 Essence Maze AA93 2033 50x50cm ProBase® 711533013 711533 EssenceStructure  AA92 9965 100x25¢cm ProBase®
711452003 711452 Essence Maze AA93 3821 50x50cm ProBase® 710495014 710495  Fields B751 1052 50x50cm EcoBase®
711452004 711452 Essence Maze AA93 7071 50x50cm ProBase® 710495029 710495  Fields B751 2912 50x 50cm EcoBase®
711452005 711452 Essence Maze AA93 8431 50x50cm ProBase® 710495013 710495  Fields B751 2915 50x50cm EcoBase®
711452006 711452 Essence Maze AA93 8901 50x50cm ProBase® 710495004 710495  Fields B751 4301 50x50cm EcoBase®
711452007 711452 Essence Maze AA93 8905 50x50cm ProBase® 710495028 710495  Fields B751 5012 50x 50cm EcoBase®
711452008 711452 Essence Maze AA93 9092 50x50cm ProBase® 710495002 710495  Fields B751 6218 50x 50cm EcoBase®
711452009 711452 Essence Maze AA93 9104 50x50cm ProBase® 710495026 710495  Fields B751 7072 50x50cm EcoBase®
711452011 711452 Essence Maze AA93 9107 50x50cm ProBase® 710495009 710495  Fields B751 7231 50x50cm EcoBase®
711452010 711452 Essence Maze AA93 9505 50x 50 cm ProBase® 710495010 710495  Fields B751 7944 50x 50cm EcoBase®
711452012 711452 Essence Maze AA93 9513 50x50cm ProBase® 710495006 710495  Fields B751 8813 50x50cm EcoBase®
711452013 711452 Essence Maze AA93 9991 50x50cm ProBase® 710495024 710495  Fields B751 8822 50x50cm EcoBase®
711458002 711458 Essence Stripe AA9T 2933 50x 50 cm ProBase® 710495027 710495  Fields B751 8834 50x 50 cm EcoBase®
711458003 711458 Essence Stripe AA9T 321 50x 50 cm ProBase® 710495005 710495  Fields B751 8901 50x 50 cm EcoBase®
711458004 711458  Essence Stripe AA9T 4411 50x50cm ProBase® 710495025 710495  Fields B751 8904 50x50cm EcoBase®
711458005 711458  Essence Stripe AA91 5102 50x50cm ProBase® 710495007 710495  Fields B751 9021 50x50cm EcoBase®
711458006 711458 Essence Stripe AA9T 60M 50x50cm ProBase® 710495008 710495  Fields B751 9024 50x50cm EcoBase®
711458007 711458 Essence Stripe AA9T 7003 50x50cm ProBase® 710495016 710495  Fields B751 9095 50x50cm EcoBase®
711458008 711458 Essence Stripe AA9T 8162 50x50cm ProBase® 710495003 710495  Fields B751 9111 50x50cm EcoBase®
711458009 711458  Essence Stripe AA9T 8522 50x 50 cm ProBase® 710495012 710495  Fields B751 9515 50x 50 cm EcoBase®
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710495011 710495  Fields B751 9522 50x50cm EcoBase® 710612006 710512 Fuse B755 2952 50x50cm EcoBase®
710495015 710495  Fields B751 9945 50x50cm EcoBase® 710612004 710512 Fuse B755 7842 50x50cm EcoBase®
710495001 710495  Fields B751 9980 50x50cm EcoBase® 710512002 710512 Fuse B755 8902 50x50cm EcoBase®
710427001 710427  Fields Gold B544 4208 50x50cm EcoBase® 710512005 710512 Fuse B755 9023 50x50cm EcoBase®
710427002 710427  Fields Gold B544 9526 50x50cm EcoBase® 710512007 710512 Fuse B755 9094 50x50cm EcoBase®
711489006 711489 Flores AA99 7924 50x50cm EcoBase® 710612003 710512 Fuse B755 9965 50x50cm EcoBase®
711489002 711489 Flores AA99 8112 50x50cm EcoBase® 710734008 710734 Fuse Create B755 2014 100x25¢cm EcoBase®
711489003 711489 Flores AA99 8833 50x50cm EcoBase® 710612011 710512 Fuse Create B755 2913 50x 50cm EcoBase®
711489004 711489 Flores AA99 9093 50x50cm EcoBase® 710734003 710734 Fuse Create B755 2913 100x25¢cm EcoBase®
711489007 711489 Flores AA99 9114 50x50cm EcoBase® 710612010 710512 Fuse Create B755 5102 50x 50cm EcoBase®
711489005 711489 Flores AA99 9965 50x50cm EcoBase® 710734002 710734 Fuse Create B755 5102 100x25¢cm EcoBase®
710680010 710680  Forto G010 2033 50x50cm ProBase® 710612012 710512 Fuse Create B755 7073 50x50cm EcoBase®
710680015 710680  Forto G010 2063 50x50cm ProBase® 710734004 710734 Fuse Create B755 7073 100x25¢cm EcoBase®
710680014 710680  Forto G010 2098 50x50cm ProBase® 710512015 710512 Fuse Create B755 8823 50x50cm EcoBase®
710680007 710680  Forto G010 2108 50x50cm ProBase® 710734007 710734 Fuse Create B755 8823 100x25¢cm EcoBase®
710680013 710680  Forto G010 2913 50x50cm ProBase® 710512009 710512 Fuse Create B755 8836 50x50cm EcoBase®
710680008 710680  Forto G010 2914 50x50cm ProBase® 710734001 710734 Fuse Create B755 8836 100x25¢cm EcoBase®
710680009 710680  Forto G010 2932 50x50cm ProBase® 710512013 710512 Fuse Create B755 8905 50x50cm EcoBase®
710680001 710680  Forto G010 7801 50x50cm ProBase® 710734005 710734 Fuse Create B755 8905 100x25¢cm EcoBase®
710680016 710680  Forto G010 8801 50x50cm ProBase® 710512014 710512 Fuse Create B755 9096 50x50cm EcoBase®
710680005 710680  Forto G010 8812 50x50cm ProBase® 710734006 710734 Fuse Create B755 9096 100x25¢cm EcoBase®
710680003 710680  Forto G010 8852 50x50cm ProBase® 710650001 710550  Grain B867 1908 50x50cm ProBase®
710680006 710680  Forto G010 8902 50x50cm ProBase® 710650002 710550  Grain B867 21 50x50cm ProBase®
710680004 710680  Forto G010 8913 50x50cm ProBase® 710650003 710550  Grain B867 6116 50x50cm ProBase®
710680021 710680  Forto G010 9024 50x50cm ProBase® 710550004 710550  Grain B867 7272 50x50cm ProBase®
710680012 710680  Forto G010 9501 50x50cm ProBase® 710650005 710550  Grain B867 8331 50x50cm ProBase®
710680011 710680  Forto G010 9503 50x50cm ProBase® 710650006 710550  Grain B867 8833 50x50cm ProBase®
710680022 710680  Forto G010 9506 50x50cm ProBase® 710550007 710550 Grain B867 9093 50x50cm ProBase®
710680017 710680  Forto G010 9985 50x50cm ProBase® 710550008 710550 Grain B867 9094 50x50cm ProBase®
710680023 710680  Forto G010 9990 50x50cm ProBase® 710650009 710550  Grain B867 91 50x50cm ProBase®
710432012 710432 Frisk B574 2055 50x50cm ProBase® 710550010 710550 Grain B867 9501 50x50cm ProBase®
710432005 710432 Frisk BS574 2914 50x50cm ProBase® 710550011 710550 Grain B867 9506 50x50cm ProBase®
710432006 710432 Frisk B574 2942 50x50cm ProBase® 710550012 710550 Grain B867 9990 50x50cm ProBase®
710432014 710432 Frisk B574 4008 50x50cm ProBase® 711341003 711341 Granite AA8B8 2005 50x 50cm EcoBase®
710432013 710432 Frisk B574 4301 50x 50 cm ProBase® 711341018 711341 Granite AAB8 2068 50x 50 cm EcoBase®
710432011 710432 Frisk B574 6102 50x 50 cm ProBase® 711341009 711341 Granite AA88 2103 50x 50 cm EcoBase®
710432015 710432 Frisk B574 7223 50x 50 cm ProBase® 711341004 711341 Granite AAB8 2904 50x50cm EcoBase®
710432016 710432 Frisk B574 7812 50x50cm ProBase® 711341014 711341 Granite AA88 2935 50x50cm EcoBase®
710432017 710432 Frisk B574 8501 50x50cm ProBase® 711341007 711341 Granite AA88 5312 50x50cm EcoBase®
710432004 710432 Frisk B574 8901 50x50cm ProBase® 711341006 711341 Granite AAB8 6112 50x50cm EcoBase®
710432008 710432 Frisk B574 9501 50x50cm ProBase® 711341002 711341 Granite AA88 7021 50x50cm EcoBase®
710432010 710432 Frisk B574 9512 50x50cm ProBase® 711341011 711341 Granite AA88 8222 50x50cm EcoBase®
710432007 710432 Frisk B574 9522 50x50cm ProBase® 711341010 711341 Granite AA88 8801 50x50cm EcoBase®
710432009 710432 Frisk B574 9960 50x50cm ProBase® 711341015 711341 Granite AA88 89M 50x50cm EcoBase®
710432003 710432 Frisk B574 9965 50x50cm ProBase® 711341008 711341 Granite AA88 9004 50x50cm EcoBase®
710432002 710432 Frisk B574 9970 50x50cm ProBase® 711341019 711341 Granite AA88 9023 50x50cm EcoBase®
710512001 710512 Fuse B755 2014 50x50cm EcoBase® 711341005 711341 Granite AA88 9096 50x50cm EcoBase®
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711341012 711341 Granite AAB8 9504 50x50cm EcoBase® 710756016 710756 Iconic AA23 9527 50x50cm EcoBase®
711341013 711341 Granite AAB8 9523 50x50cm EcoBase® 710756024 710756 Iconic AA23 9945 50x50cm EcoBase®
711341017 711341 Granite AAB8 9524 50x50cm EcoBase® 710756017 710756 lconic AA23 9975 50x50cm EcoBase®
711341016 711341 Granite AAB8 9975 50x50cm EcoBase® 710756018 710756 Iconic AA23 9980 50x50cm EcoBase®
710296001 710296  Grids B194 2913 50x50cm EcoBase® 710756019 710756 Iconic AA23 9990 50x50cm EcoBase®
710296002 710296  Grids B194 2915 50x50cm EcoBase® 710761002 710761 Jeans Original AA27 8902 50x50cm EcoBase®
710296003 710296  Grids B194 3923 50x50cm EcoBase® 710761003 710761 Jeans Original AA27 8904 50x50cm EcoBase®
710440001 710440  Grids B630 4301 50x50cm EcoBase® 710761004 710761 Jeans Original AA27 9021 50x 50 cm EcoBase®
710296010 710296  Grids B194 6105 50x50cm EcoBase® 710763002 710763  Jeans Stonewash ~ AA37 8905 50x 50cm EcoBase®
710296011 710296  Grids B194 7005 50x50cm EcoBase® 710760002 710760 Jeans Twill AA26 8812 50x50cm EcoBase®
710296009 710296  Grids B194 8521 50x 50 cm EcoBase® 710760003 710760 Jeans Twill AA26 8903 50x50cm EcoBase®
710296004 710296  Grids B194 9013 50x50cm EcoBase® 710052010 710052 Libra Lines A248 2035 50x50cm ProBase®
710296005 710296  Grids B194 9021 50x50cm EcoBase® 710052011 710052 LibraLines A248 2045 50x50cm ProBase®
710296006 710296  Grids B194 9027 50x50cm EcoBase® 710052013 710052  LibraLines A248 2062 50x50cm ProBase®
710296007 710296  Grids B194 9091 50x50cm EcoBase® 710052015 710052  LibraLines A248 2082 50x50cm ProBase®
710296008 710296  Grids B194 9503 50x50cm EcoBase® 710052014 710052  LibraLines A248 2094 50x50cm ProBase®
711302002 711302 Harvest AAT8 2915 50x50cm ProBase® 710052009 710052  LibraLines A248 2117 50x50cm ProBase®
711302003 711302 Harvest AA78 2923 50x50cm ProBase® 710052005 710052  LibraLines A248 2924 50x50cm ProBase®
711302004 711302 Harvest AAT78 6121 50x50cm ProBase® 710052004 710052 LibraLines A248 2942 50x50cm ProBase®
711302005 711302 Harvest AAT78 7184 50x50cm ProBase® 710052007 710052 LibraLines A248 3922 50x50cm ProBase®
711302006 711302 Harvest AAT78 8811 50x50cm ProBase® 710052022 710052 LibraLines A248 7812 50x50cm ProBase®
711302007 711302 Harvest AAT8 9031 50x50cm ProBase® 710052021 710052 LibraLines A248 7912 50x50cm ProBase®
711302008 711302 Harvest AAT8 9094 50x50cm ProBase® 710052020 710052  LibraLines A248 7952 50x50cm ProBase®
711302009 711302 Harvest AAT8 9522 50x50cm ProBase® 710052017 710052 LibraLines A248 8431 50x50cm ProBase®
711302010 711302 Harvest AAT8 9960 50x50cm ProBase® 710052016 710052 LibraLines A248 8801 50x50cm ProBase®
711302011 711302 Harvest AAT8 9970 50x50cm ProBase® 710052018 710052  LibraLines A248 8812 50x50cm ProBase®
711302012 711302 Harvest AAT8 9975 50x50cm ProBase® 710052023 710052 LibraLines A248 8841 50x50cm ProBase®
711302013 711302 Harvest AAT8 9980 50x50cm ProBase® 710052008 710052 LibraLines A248 9001 50x50cm ProBase®
710756022 710756 lconic AA23 2101 50x50cm EcoBase® 710052024 710052 LibraLines A248 9021 50x50cm ProBase®
710756002 710756 lconic AA23 2906 50x50cm EcoBase® 710052006 710052 LibraLines A248 9022 50x50cm ProBase®
710756003 710756 Iconic AA23 2913 50x50cm EcoBase® 710052019 710052 LibraLines A248 9072 50x 50cm ProBase®
710756004 710756 lconic AA23 4208 50x50cm EcoBase® 710052012 710052 LibraLines A248 9104 50x50cm ProBase®
710756025 710756 lconic AA23 4212 50x 50cm EcoBase® 710052003 710052 LibraLines A248 9501 50x50cm ProBase®
710756005 710756 lconic AA23 5103 50x 50cm EcoBase® 710052001 710052 LibraLines A248 9950 50x 50cm ProBase®
710756006 710756 Iconic AA23 6401 50x50cm EcoBase® 710052002 710052 LibraLines A248 9975 50x50cm ProBase®
710756007 710756 Iconic AA23 7164 50x 50 cm EcoBase® 711298002 711298 Linon AA83 2015 50x50cm EcoBase®
710756008 710756 Iconic AA23 8107 50x 50 cm EcoBase® 711298003 711298 Linon AA83 2023 50x 50cm EcoBase®
710756021 710756 Iconic AA23 8802 50x50cm EcoBase® 711298004 711298 Linon AA83 2102 50x50cm EcoBase®
710756009 710756 Iconic AA23 89T 50x 50 cm EcoBase® 711298005 711298 Linon AAB3 2927 50x50cm EcoBase®
710756010 710756 Iconic AA23 9093 50x 50 cm EcoBase® 711298006 711298 Linon AA83 3913 50x50cm EcoBase®
710756011 710756 Iconic AA23 9096 50x50cm EcoBase® 711298007 711298 Linon AA83 5038 50x50cm EcoBase®
710756020 710756 Iconic AA23 9097 50x50cm EcoBase® 711298008 711298  Linon AAB3 6022 50x50cm EcoBase®
710756012 710756 Iconic AA23 9512 50x50cm EcoBase® 711298009 711298 Linon AA83 7942 50x50cm EcoBase®
710756013 710756 Iconic AA23 9517 50x50cm EcoBase® 711298010 711298 Linon AA83 8832 50x50cm EcoBase®
710756023 710756 Iconic AA23 9523 50x50cm EcoBase® 711298011 711298 Linon AA83 9005 50x50cm EcoBase®
710756014 710756 Iconic AA23 9524 50x50cm EcoBase® 711298012 711298 Linon AA83 9055 50x50cm EcoBase®
710756015 710756 Iconic AA23 9525 50x50cm EcoBase® 711298013 711298 Linon AA83 9093 50x50cm EcoBase®
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711298014 711298 Linon AA83 9097 50x50cm EcoBase® 710072032 710012 Mila A069 9990 50x50cm ProBase®
711298015 711298 Linon AAB3 9504 50x50cm EcoBase® 710742002 710742 NaturalNuances — AAT5 9020 50x50cm ProBase®
711298016 711298 Linon AAB3 9508 50x50cm EcoBase® 710742003 710742 NaturalNuances  AAT5 9030 50x50cm ProBase®
711298017 711298 Linon AAB3 9526 50x50cm EcoBase® 710742004 710742 NaturalNuances — AAT5 9040 50x50cm ProBase®
711298018 711298 Linon AAB3 9950 50x50cm EcoBase® 710742005 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9050 50x 50cm ProBase®
711298019 711298 Linon AAB3 9965 50x50cm EcoBase® 710742006 710742 NaturalNuances — AAT5 9060 50x50cm ProBase®
710688010 710688  Lita GOT 1708 50x50cm ProBase® 710742007 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9120 50x50cm ProBase®
710688013 710688  Lita GOT 1908 50x50cm ProBase® 710742008 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9150 50x 50cm ProBase®
710688022 710688  Lita GOT 2042 50x50cm ProBase® 710742009 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9160 50x 50cm ProBase®
710688018 710688  Lita GOT 2081 50x50cm ProBase® 710742010~ 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9220 50x50cm ProBase®
710688012 710688  Lita GOT 2111 50x50cm ProBase® 710742017 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9240 50x50cm ProBase®
710688011 710688  Lita GOT 2116 50x50cm ProBase® 710742012 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9250 50x 50cm ProBase®
710688019 710688  Lita GOM 2951 50x50cm ProBase® 710742013 710742 NaturalNuances ~ AA15 9260 50x50cm ProBase®
710688023 710688  Lita GOM 3821 50x50cm ProBase® 710742014 710742 NaturalNuances ~ AA15 9320 50x50cm ProBase®
710688009 710688  Lita GoM 4201 50x50cm ProBase® 710742015 710742 NaturalNuances ~ AA15 9330 50x50cm ProBase®
710688051 710688  Lita GoM 44 50x50cm ProBase® 710742016 710742 NaturalNuances ~ AA15 9340 50x50cm ProBase®
710688021 710688  Lita GoM 6108 50x50cm ProBase® 710742017 710742 NaturalNuances ~ AA15 9360 50x50cm ProBase®
710688003 710688  Lita GoM al 50x50cm ProBase® 710742018 710742 Natural Nuances AATS 9420 50x50cm ProBase®
710688001 710688  Lita GoM m8 50x50cm ProBase® 710742019 710742 Natural Nuances AATS 9430 50x50cm ProBase®
710688002 710688  Lita GOM 7281 50x50cm ProBase® 710742020 710742 Natural Nuances AATS 9440 50x50cm ProBase®
710688050 710688  Lita GOmM 7371 50x50cm ProBase® 710742021 710742 Natural Nuances AATS 9460 50x50cm ProBase®
710688004 710688  Lita GOT 7901 50x50cm ProBase® 710742022 710742 NaturalNuances ~ AA15 9530 50x50cm ProBase®
710688005 710688  Lita GOT 8222 50x50cm ProBase® 710742023 710742 NaturalNuances — AA15 9540 50x50cm ProBase®
710688006 710688  Lita GOT 8402 50x50cm ProBase® 710742024 710742 NaturalNuances ~ AA15 9550 50x50cm ProBase®
710688008 710688  Lita GOT 8424 50x50cm ProBase® 710742025 710742 NaturalNuances — AA15 9560 50x50cm ProBase®
710688007 710688  Lita GOT 8501 50x50cm ProBase® 710742026 710742 NaturalNuances ~ AA15 9630 50x50cm ProBase®
710688024 710688  Lita GOT 8801 50x50cm ProBase® 710742027 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9640 50x50cm ProBase®
710688020 710688  Lita GOT 9012 50x50cm ProBase® 710742028 710742 NaturalNuances  AAT5 9660 50x50cm ProBase®
710688015 710688  Lita GOT 9502 50x50cm ProBase® 710742029 710742 NaturalNuances — AAT5 9720 50x50cm ProBase®
710688014 710688  Lita GOT 9505 50x50cm ProBase® 710742030 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9730 50x50cm ProBase®
710688017 710688  Lita GOT 9524 50x50cm ProBase® 710742031 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9740 50x 50cm ProBase®
710688016 710688  Lita GOT 9990 50x50cm ProBase® 710742032 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9820 50x50cm ProBase®
711226001 711226 Metallic Shades AA68 2017 50x50cm EcoBase® 710742033 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9830 50x50cm ProBase®
711226002 711226 Metallic Shades AA68 2031 50x50cm EcoBase® 710742034 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9850 50x50cm ProBase®
711184002 711184 Metallic Shades AA57 2083 50x50cm EcoBase® 710742035 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9860 50x50cm ProBase®
711184003 711184 Metallic Shades AA57 2913 50x50cm EcoBase® 710742036 710742 NaturalNuances  AAT5 9920 50x50cm ProBase®
711184004 711184 Metallic Shades AA57 2915 50x50cm EcoBase® 710742037 710742 NaturalNuances ~ AAT5 9930 50x50cm ProBase®
711184005 711184 Metallic Shades AAS7 2942 50x50cm EcoBase® 710742038 710742 NaturalNuances ~ AA15 9940 50x50cm ProBase®
711184006 711184 Metallic Shades AAS57 9031 50x50cm EcoBase® 710742039 710742 NaturalNuances ~ AA15 9950 50x50cm ProBase®
711184008 711184 Metallic Shades AAS7 9505 50x50cm EcoBase® 710742040 710742 NaturalNuances  AA15 9960 50x50cm ProBase®
711184010 711184 Metallic Shades AA57 9950 50x50cm EcoBase® 711577002 711577 Orchard AB21 1708 50x50cm EcoBase®
711184011 711184 Metallic Shades AAS7 9975 50x50cm EcoBase® 711577003 711577 Orchard AB21 2086 50x50cm EcoBase®
710012028 710012 Mila A069 8823 50x50cm ProBase® 711577004 711577 Orchard AB21 7854 50x50cm EcoBase®
710012029 710012 Mila A069 9022 50x50cm ProBase® 711577005 711577 Orchard AB21 9023 50x50cm EcoBase®
710012013 710012 Mila A069 9503 50x50cm ProBase® 711577006 711577 Orchard AB21 9032 50x50cm EcoBase®
710012014 710012 Mila A069 9965 50x50cm ProBase® 71577007 711577 Orchard AB21 9034 50x50cm EcoBase®
710012015 710012 Mila A069 9980 50x50cm ProBase® 711577008 711577 Orchard AB21 9093 50x50cm EcoBase®
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711577009 711577 Orchard AB21 9096 50x50cm EcoBase® 710221016 710221 Palatino BL A996 4301 Rolls 4m Action backing
711577010 711577 Orchard AB21 9097 50x50cm EcoBase® 710221020 710221 Palatino BL A996 6116 Rolls 4m Action backing
711577011 711577 Orchard AB21 9950 50x50cm EcoBase® 710221023 710221 Palatino BL A996 7831 Rolls 4m Action backing
711577012 711577 Orchard AB21 9970 50x50cm EcoBase® 710221024 710221  Palatino BL A996 8152 Rolls 4m Action backing
711577013 711577 Orchard AB21 9990 50x 50 cm EcoBase® 710221025 710221  Palatino BL A996 8431 Rolls 4m Action backing
710078046 710018  Palatino A072 1318 50x 50 cm ProBase® 710221007 710221 Palatino BL A996 9031 Rolls 4m Action backing
710018047 710018  Palatino A072 1510 50x 50 cm ProBase® 710221008 710221  Palatino BL A996 9091 Rolls 4m Action backing
710018048 710018  Palatino A072 2036 50x 50 cm ProBase® 710221009 710221  Palatino BL A996 9092 Rolls 4m Action backing
710018054 710018  Palatino A072 2121 50x 50 cm ProBase® 710221026 710221  Palatino BL A996 9502 Rolls 4m Action backing
710018004 710018  Palatino A072 2923 50x 50 cm ProBase® 710221018 710221  Palatino BL A996 9525 Rolls 4m Action backing
710078055 710018  Palatino A072 2929 50x 50 cm ProBase® 710221012 710221 Palatino BL A996 9970 Rolls 4m Action backing
710018049 710018  Palatino A072 3500 50x 50 cm ProBase® 710770002 710770  Patterns BL AAT7 1857 Rolls 4m Felt backing
710078050 710018  Palatino A072 3502 50x 50 cm ProBase® 710770003 710770  Patterns BL AAT7 4435 Rolls 4m Felt backing
710018019 710018  Palatino A072 3841 50x 50 cm ProBase® 710770004 710770  Patterns BL AAT7 8311 Rolls 4m Felt backing
710078056 710018  Palatino A072 3911 50x 50 cm ProBase® 710770005 710770  Patterns BL AAT7 8853 Rolls 4m Felt backing
710018051 710018  Palatino A072 4000 50x 50 cm ProBase® 710770009 710770  Patterns BL AAT7 9511 Rolls 4m Felt backing
710018075 710018  Palatino A072 4020 50x50cm ProBase® 710770006 710770  Patterns BL AAT7 9513 Rolls 4m Felt backing
710018057 710018  Palatino A072 4107 50x50cm ProBase® 710770007 710770  Patterns BL AAT7 9526 Rolls 4m Felt backing
710018058 710018 Palatino A072 4212 50x50cm ProBase® 710770008 710770  Patterns BL AAT7 9536 Rolls 4m Felt backing
710018026 710018 Palatino A072 4218 50x50cm ProBase® 710026009 710026  Protect A076 2922 50x50cm ProBase®
710018027 710018 Palatino AQ72 4301 50x50cm ProBase® 710026008 710026  Protect A076 8901 50x50cm ProBase®
710018059 710018  Palatino A072 4406 50x50cm ProBase® 710026007 710026  Protect A076 9021 50x50cm ProBase®
710018060 710018  Palatino A072 5206 50x50cm ProBase® 710026006 710026  Protect A076 9990 50x50cm ProBase®
710018061 710018  Palatino A072 5502 50x50cm ProBase® 710129021 710129 Reclaim Ribs A819 2931 50x50cm ProBase®
710018076 710018  Palatino A072 6016 50x50cm ProBase® 710129012 710129 Reclaim Ribs A819 8902 50x50cm ProBase®
710018038 710018  Palatino A072 6017 50x50cm ProBase® 710129016 710129 Reclaim Ribs A819 9094 50x50cm ProBase®
710018052 710018  Palatino A072 6208 50x50cm ProBase® 710129025 710129 Reclaim Ribs A819 9105 50x50cm ProBase®
710018062 710018  Palatino A072 6502 50x50cm ProBase® 710129022 710129 Reclaim Ribs A819 9114 50x50cm ProBase®
710018053 710018  Palatino A072 7018 50x50cm ProBase® 7101290017 710729 Reclaim Ribs A819 9501 50x50cm ProBase®
710018063 710018  Palatino A072 N 50x50cm ProBase® 710129026 710129 Reclaim Ribs A819 9516 50x50cm ProBase®
710018064 710018  Palatino A072 8073 50x50cm ProBase® 710129023 710129 Reclaim Ribs A819 9935 50x50cm ProBase®
710018065 710018  Palatino A072 8111 50x 50cm ProBase® 710129024 710129 Reclaim Ribs A819 9945 50x50cm ProBase®
710018045 710018  Palatino A072 8412 50x50cm ProBase® 710129013 710129 Reclaim Ribs A819 9950 50x50cm ProBase®
710018066 710018  Palatino A072 8500 50x50cm ProBase® 710429001 710429  ReclaimRibs Gold ~ B546 4202 50x50cm EcoBase®
710018067 710018  Palatino A072 8505 50x50cm ProBase® 710429002 710429  ReclaimRibs Gold ~ B546 9106 50x50cm EcoBase®
710018068 710018  Palatino A072 8512 50x50cm ProBase® 711293002 711293 Resonance AA82 1701 50x50cm EcoBase®
710018069 710018  Palatino A072 8803 50x 50 cm ProBase® 711293003 711293 Resonance AA82 8932 50x 50cm EcoBase®
710018070 710018  Palatino A072 8814 50x50cm ProBase® 711293004 711293 Resonance AA82 9056 50x50cm EcoBase®
710018071 710018  Palatino A072 8823 50x50cm ProBase® 711293005 711293 Resonance AA82 9503 50x50cm EcoBase®
710018072 710018  Palatino A072 9022 50x50cm ProBase® 711293006 711293 Resonance AA82 9523 50x50cm EcoBase®
710018073 710018  Palatino A072 9081 50x50cm ProBase® 711293007 711293 Resonance AAB2 9527 50x50cm EcoBase®
710018074 710018 Palatino A072 9104 50x50cm ProBase® 710744010 710744 Reveal AA12 4218 100x25¢cm EcoBase®
710221019 710221 Palatino BL A996 1101 Rolls 4m Action backing 710744011 710744 Reveal AA12 7183 100x25¢cm EcoBase®
710221001 710221  Palatino BL A996 1957 Rolls 4m Action backing 710744012 710744 Reveal AA12 8431 100x25¢cm EcoBase®
710221002 710221 Palatino BL A996 2923 Rolls 4m Action backing 710744013 710744 Reveal AA12 8811 100x25¢cm EcoBase®
710221003 710221 Palatino BL A996 3841 Rolls 4m Action backing 710744009 710744 Reveal AA12 9093 100x25¢cm EcoBase®
710221021 710221 Palatino BL A996 4031 Rolls 4m Action backing 710744008 710744 Reveal AA12 9097 100x25¢cm EcoBase®
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710744007 710744 Reveal AAT2 9502 100x25¢cm EcoBase® 710558007 710558  Scape B879 9092 50x50cm ProBase®
710744006 710744 Reveal AAT2 9526 100x25¢cm EcoBase® 710558008 710558  Scape B879 9097 50x50cm ProBase®
710744002 710744 Reveal AAT2 9930 100x25¢cm EcoBase® 710558009 710558  Scape B879 9514 50x50cm ProBase®
710744004 710744 Reveal AAT2 9950 100x25¢cm EcoBase® 710558003 710558  Scape B879 9515 50x50cm ProBase®
710744003 710744 Reveal AAT12 9970 100x25¢cm EcoBase® 710558010 710558  Scape B879 9523 50x50cm ProBase®
710744005 710744 Reveal AA12 9990 100x25¢cm EcoBase® 710560002 710560  Scape B881 9525 50x50cm ProBase®
710754002 710754 Ridge AA25 17N 50x50cm EcoBase® 710558002 710558  Scape B879 9970 50x50cm ProBase®
710754014 710754 Ridge AA25 2034 50x50cm EcoBase® 710558011 710558 Scape B879 9981 50x50cm ProBase®
710754003 710754 Ridge AA25 4112 50x 50 cm EcoBase® 711274002 711274 Senseof Marble BL  AA81 1103 Rolls 4m Action backing
710754004 710754 Ridge AA25 4307 50x 50 cm EcoBase® 711274003 711274 Senseof Marble BL  AA81 1269 Rolls 4m Action backing
710754005 710754 Ridge AA25 7116 50x 50 cm EcoBase® 711274004 711274 Senseof Marble BL  AA81 1908 Rolls 4m Action backing
710754006 710754 Ridge AA25 8202 50x 50 cm EcoBase® 711274005 711274 Senseof Marble BL  AA81 2022 Rolls 4m Action backing
710754007 710754 Ridge AA25 8915 50x50cm EcoBase® 711274006 711274 Senseof Marble BL  AA81 2105 Rolls 4m Action backing
710754008 710754  Ridge AA25 9022 50x50cm EcoBase® 711274007 711274 Senseof Marble BL  AA81 2118 Rolls 4m Action backing
710754009 710754 Ridge AA25 9106 50x50cm EcoBase® 711274008 711274 Senseof Marble BL  AA81 7135 Rolls 4m Action backing
710754010 710754 Ridge AA25 9502 50x50cm EcoBase® 711274009 711274 Senseof Marble BL  AA81 7471 Rolls 4m Action backing
710754011 710754 Ridge AA25 9505 50x50cm EcoBase® 711274010 711274 Senseof Marble BL  AA81 9965 Rolls 4m Action backing
710754015 710754 Ridge AA25 9930 50x50cm EcoBase® 711274011 711274 Senseof Marble BL  AA81 9990 Rolls 4m Action backing
710754012 710754  Ridge AA25 9970 50x50cm EcoBase® 710895002 710895  Shades BL AA28 1857 Rolls 4m Felt backing
710754013 710754  Ridge AA25 9990 50x50cm EcoBase® 710895003 710895  Shades BL AA28 4435 Rolls 4m Felt backing
710557011 710557 Rock B878 2035 50x50cm ProBase® 710895004 710895  Shades BL AA28 831 Rolls 4m Felt backing
710557012 710557  Rock Bg78 2913 50x 50 cm ProBase® 710895005 710895  ShadesBL AA28 8853 Rolls 4m Felt backing
710557001 710557  Rock B878 431 50x 50 cm ProBase® 710895009 710895  ShadesBL AA28 95M Rolls 4m Felt backing
710557010 710557  Rock B878 6102 50x 50 cm ProBase® 710895006 710895  ShadesBL AA28 9513 Rolls 4m Felt backing
710557003 710557  Rock B878 7065 50x 50 cm ProBase® 710895007 710895  ShadesBL AA28 9526 Rolls 4m Felt backing
710557008 710557  Rock B878 8113 50x 50 cm ProBase® 710895008 710895  ShadesBL AA28 9536 Rolls 4m Felt backing
710557002 710557  Rock B878 9104 50x50cm ProBase® 710786005 710786  Stitch AA46 5103 50x50cm EcoBase®
710557007 710557  Rock B878 9511 50x50cm ProBase® 710786002 710786  Stitch AA46 5106 50x50cm EcoBase®
710557006 710557  Rock B878 9512 50x50cm ProBase® 710786004 710786  Stitch AAd6 5107 50x50cm EcoBase®
710557004 710557 Rock B878 9514 50x50cm ProBase® 710786003 710786  Stitch AA46 5108 50x50cm EcoBase®
710557009 710557 Rock B878 9524 50x50cm ProBase® 710786006 710786  Stitch AAd6 7151 50x50cm EcoBase®
710557005 710557  Rock B878 9960 50x50cm ProBase® 710786007 710786  Stitch AAd6 7152 50x50cm EcoBase®
710552001 710552 Salt B871 4312 50x50cm ProBase® 710786008 710786  Stitch AA46 7153 50x50cm EcoBase®
710552005 710552 Salt B871 6112 50x50cm ProBase® 710786009 710786  Stitch AA46 7158 50x50cm EcoBase®
710552002 710552 Salt B871 7061 50x50cm ProBase® 710786010 710786  Stitch AAd6 8204 50x50cm EcoBase®
710552004 710552 Salt B871 8102 50x50cm ProBase® 710786011 710786  Stitch AA46 8206 50x50cm EcoBase®
710552003 710552 Salt B871 9521 50x50cm ProBase® 710786012 710786  Stitch AA46 8207 50x50cm EcoBase®
710552006 710552  Salt B871 9975 50x 50 cm ProBase® 710786013 710786  Stitch AA46 8208 50x50cm EcoBase®
710539001 710539 Sand Gold B843 2934 50x50cm EcoBase® 710034025 710034 Stratos A138 2916 50x50cm EcoBase®
710560001 710560  Scape B881 3010 50x50cm ProBase® 711628002 711628  Stratos AB31 2916 50x50cm EcoBase®
710560004 710560  Scape B881 4208 50x50cm ProBase® 710034026 710034  Stratos A138 2921 50x50cm EcoBase®
710560005 710560  Scape B881 5118 50x50cm ProBase® 710034027 710034  Stratos A138 3421 50x50cm EcoBase®
710560003 710560  Scape B881 6112 50x50cm ProBase® 710034028 710034  Stratos A138 4301 50x50cm EcoBase®
710558001 710558  Scape B879 7222 50x50cm ProBase® 711628003 711628  Stratos AB31 4301 50x50cm EcoBase®
710558004 710558  Scape B879 8803 50x50cm ProBase® 710034029 710034  Stratos A138 4432 50x50cm EcoBase®
710558005 710558  Scape B879 8902 50x50cm ProBase® 711628004 711628 Stratos AB31 4432 50x50cm EcoBase®
710558006 710558  Scape B879 9024 50x50cm ProBase® 710034030 710034  Stratos A138 5102 50x50cm EcoBase®

240 The Foundation 2020



Cislo Materidlovd Nazev Produktové Barva Rozméry Sekundarni Cislo Materidlovd Nazev Produktové Barva Rozméry Sekundarni
produktu skupina produktu skupina podklad produktu skupina produktu skupina podklad
711628005 711628  Stratos AB31 5102 50x50cm EcoBase® 710048034 710048  Tempra A235 2045 50x50cm ProBase®
710034031 710034  Stratos A138 6102 50x50cm EcoBase® 710048062 710048  Tempra A235 2051 50x50cm ProBase®
710034032 710034  Stratos A138 7063 50x50cm EcoBase® 710048030 710048  Tempra A235 2063 50x50cm ProBase®
710034033 710034  Stratos A138 7802 50x50cm EcoBase® 710048033 710048  Tempra A235 2081 50x50cm ProBase®
710034034 710034  Stratos A138 8213 50x50cm EcoBase® 710048032 710048  Tempra A235 2088 50x50cm ProBase®
710034035 710034  Stratos A138 8433 50x50cm EcoBase® 710048061 710048  Tempra A235 2108 50x50cm ProBase®
710034036 710034  Stratos A138 8501 50x50cm EcoBase® 710048028 710048  Tempra A235 2127 50x50cm ProBase®
710034037 710034  Stratos A138 8835 50x50cm EcoBase® 710048055 710048  Tempra A235 3007 50x50cm ProBase®
710034009 710034  Stratos A138 8901 50x50cm EcoBase® 710048043 710048  Tempra A235 30Mm 50x50cm ProBase®
710034016 710034  Stratos A138 9031 50x50cm EcoBase® 710048054 710048  Tempra A235 3013 50x50cm ProBase®
710034024 710034  Stratos A138 9093 50x50cm EcoBase® 710048053 710048  Tempra A235 3021 50x50cm ProBase®
710034038 710034  Stratos A138 9096 50x50cm EcoBase® 710048029 710048  Tempra A235 3421 50x50cm ProBase®
710034039 710034  Stratos A138 9097 50x50cm EcoBase® 710048056 710048  Tempra A235 3831 50x50cm ProBase®
710034040 710034  Stratos A138 9503 50x50cm EcoBase® 710048019 710048  Tempra A235 3841 50x50cm ProBase®
710034015 710034  Stratos A138 9930 50x50cm EcoBase® 710048027 710048  Tempra A235 4101 50x50cm ProBase®
710034008 710034  Stratos A138 9955 50x50cm EcoBase® 710048010 710048  Tempra A235 431 50x50cm ProBase®
710034005 710034  Stratos A138 9975 50x50cm EcoBase® 710048026 710048  Tempra A235 4331 50x50cm ProBase®
710034041 710034  Stratos A138 9986 50x50cm EcoBase® 710048036 710048  Tempra A235 5011 50x50cm ProBase®
710034014 710034  Stratos A138 9990 50x50cm EcoBase® 710048060 710048  Tempra A235 5128 50x50cm ProBase®
710379001 710379 Stratos Blocks B365 2922 50x50cm EcoBase® 710048031 710048  Tempra A235 5202 50x50cm ProBase®
710379004 710379  Stratos Blocks B365 7021 50x50cm EcoBase® 710048035 710048  Tempra A235 5411 50x50cm ProBase®
710379005 710379  Stratos Blocks B365 8813 50x50cm EcoBase® 710048063 710048  Tempra A235 6018 50x50cm ProBase®
710379006 710379  Stratos Blocks B365 9107 50x50cm EcoBase® 710048040 710048  Tempra A235 6112 50x50cm ProBase®
710379003 710379  Stratos Blocks B365 9945 50x50cm EcoBase® 710048042 710048  Tempra A235 6203 50x50cm ProBase®
710379002 710379  Stratos Blocks B365 9980 50x50cm EcoBase® 710048041 710048  Tempra A235 6211 50x50cm ProBase®
720205005 720205  Street Tracks AA74 3306 100x50cm EcoBase® 710048045 710048  Tempra A235 7261 50x50cm ProBase®
720205002 720205  Street Tracks AA74 6217 100x50cm EcoBase® 710048044 710048  Tempra A235 7274 50x50cm ProBase®
720205006 720205  Street Tracks AA74 7386 100x50cm EcoBase® 710048058 710048  Tempra A235 7331 50x50cm ProBase®
720205008 720205  Street Tracks AA74 8208 100x50cm EcoBase® 710048048 710048  Tempra A235 8111 50x50cm ProBase®
720205009 720205  Street Tracks AA74 8517 100x50cm EcoBase® 710048047 710048  Tempra A235 8212 50x50cm ProBase®
720205004 720205  Street Tracks AA74 9512 100x50cm EcoBase® 710048049 710048  Tempra A235 8213 50x50cm ProBase®
720205003 720205  Street Tracks AAT74 9975 100x 50 cm EcoBase® 710048046 710048  Tempra A235 8225 50x50cm ProBase®
720205007 720205  Street Tracks AAT4 9990 100x50cm EcoBase® 710048051 710048  Tempra A235 8412 50x50cm ProBase®
720206005 720206  Street View AATS 3302 50x50cm EcoBase® 710048052 710048  Tempra A235 8502 50x50cm ProBase®
720206002 720206 Street View AAT75 6204 50x50cm EcoBase® 710048057 710048  Tempra A235 8524 50x50cm ProBase®
720206006 720206 Street View AA75 7890 50x50cm EcoBase® 710048006 710048  Tempra A235 8801 50x50cm ProBase®
720206008 720206 Street View AAT75 8202 50x50cm EcoBase® 710048018 710048  Tempra A235 8822 50x50cm ProBase®
720206009 720206 Street View AAT75 8508 50x50cm EcoBase® 710048050 710048  Tempra A235 8831 50x50cm ProBase®
720206004 720206 Street View AAT75 9106 50x50cm EcoBase® 710048001 710048  Tempra A235 8903 50x50cm ProBase®
720206003 720206 Street View AAT75 9940 50x50cm EcoBase® 710048011 710048  Tempra A235 8904 50x50cm ProBase®
720206007 720206 Street View AAT75 9970 50x50cm EcoBase® 710048014 710048  Tempra A235 9021 50x50cm ProBase®
710048020 710048  Tempra A235 1304 50x50cm ProBase® 710048013 710048  Tempra A235 9022 50x50cm ProBase®
710048059 710048  Tempra A235 1320 50x50cm ProBase® 710048012 710048  Tempra A235 9023 50x50cm ProBase®
710048038 710048  Tempra A235 1710 50x50cm ProBase® 710048016 710048  Tempra A235 9091 50x50cm ProBase®
710048037 710048  Tempra A235 2031 50x50cm ProBase® 710048024 710048  Tempra A235 9093 50x50cm ProBase®
710048039 710048  Tempra A235 2036 50x50cm ProBase® 710048023 710048  Tempra A235 9095 50x50cm ProBase®
710048025 710048  Tempra A235 2041 50x50cm ProBase® 710048002 710048  Tempra A235 9501 50x50cm ProBase®
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710048005 710048  Tempra A235 9502 50x50cm ProBase® 710039043 710039  Torso A147 8501 50x50cm ProBase®
710048003 710048  Tempra A235 9504 50x50cm ProBase® 710039044 710039  Torso A147 8517 50x50cm ProBase®
710048015 710048  Tempra A235 9511 50x50cm ProBase® 710039045 710039  Torso A147 8521 50x50cm ProBase®
710048021 710048  Tempra A235 9513 50x50cm ProBase® 710039046 710039  Torso A147 8803 50x50cm ProBase®
710048017 710048  Tempra A235 9531 50x50cm ProBase® 710039047 710039  Torso A147 8813 50x50cm ProBase®
710048022 710048  Tempra A235 9532 50x50cm ProBase® 710039003 710039  Torso A147 8823 50x50cm ProBase®
710048004 710048  Tempra A235 9533 50x50cm ProBase® 710039048 710039  Torso A147 8903 50x50cm ProBase®
710039006 710039 Torso A147 2042 50x50cm ProBase® 710039049 710039 Torso A147 9012 50x 50cm ProBase®
710039007 710039 Torso A147 2047 50x50cm ProBase® 710039050 710039 Torso A147 9022 50x50cm ProBase®
710039008 710039 Torso A147 2053 50x50cm ProBase® 710039051 710039 Torso A147 9024 50x50cm ProBase®
710039009 710039 Torso A147 2087 50x50cm ProBase® 710039052 710039 Torso A147 9025 50x 50cm ProBase®
710039010 710039 Torso A147 2102 50x50cm ProBase® 710039053 710039 Torso A147 90671 50x 50cm ProBase®
710039011 710039  Torso A147 217 50x50cm ProBase® 710039054 710039  Torso A147 9092 50x50cm ProBase®
710039012 710039  Torso A147 2914 50x50cm ProBase® 710039004 710039  Torso A147 9094 50x50cm ProBase®
710039013 710039  Torso A147 2915 50x50cm ProBase® 710039055 710039  Torso A147 9104 50x50cm ProBase®
710039014 710039  Torso A147 2921 50x50cm ProBase® 710039056 710039  Torso A147 9113 50x50cm ProBase®
710264024 710264  TorsoBL B147 2921 Rolls 4m Action backing 710039057 710039  Torso A147 9193 50x50cm ProBase®
710039015 710039  Torso A147 2922 50x50cm ProBase® 710039001 710039  Torso A147 9502 50x50cm ProBase®
710039016 710039  Torso A147 2931 50x50cm ProBase® 710039058 710039  Torso A147 9505 50x50cm ProBase®
710039017 710039  Torso A147 2952 50x50cm ProBase® 710039005 710039  Torso A147 9533 50x50cm ProBase®
710039018 710039  Torso A147 30m 50x50cm ProBase® 710039002 710039  Torso A147 9975 50x50cm ProBase®
710039059 710039  Torso A147 31 50x 50 cm ProBase® 710264036 710264  TorsoBL B147 4301 Rolls 4m Action backing
710039019 710039  Torso A147 3901 50x 50 cm ProBase® 710264037 710264  TorsoBL B147 6204 Rolls 4m Action backing
710039020 710039  Torso A147 3922 50x 50 cm ProBase® 710264039 710264  TorsoBL B147 8412 Rolls 4m Action backing
710039021 710039  Torso A147 4021 50x50cm ProBase® 710264016 710264  TorsoBL B147 8813 Rolls 4m Action backing
710039022 710039  Torso A147 4202 50x 50 cm ProBase® 710264012 710264  TorsoBL B147 9012 Rolls 4m Action backing
710039023 710039  Torso A147 4323 50x50cm ProBase® 710264013 710264  TorsoBL B147 9022 Rolls 4m Action backing
710039024 710039  Torso A147 5021 50x50cm ProBase® 710264019 710264  TorsoBL B147 9104 Rolls 4m Action backing
710039060 710039  Torso A147 5103 50x50cm ProBase® 710264001 710264  TorsoBL B147 9502 Rolls 4m Action backing
710039025 710039  Torso A147 5213 50x50cm ProBase® 710264038 710264  Torso BL B147 9533 Rolls 4m Action backing
710039026 710039  Torso A147 5421 50x50cm ProBase® 710264004 710264  TorsoBL B147 9975 Rolls 4m Action backing
710039027 710039 Torso A147 6102 50x50cm ProBase® 710409002 710409  Trace B514 9032 50x50cm ProBase®
710039028 710039 Torso A147 7082 50x 50cm ProBase® 710409003 710409  Trace B514 9096 50x50cm ProBase®
710039029 710039 Torso A147 7261 50x50cm ProBase® 710409004 710409  Trace B514 91 50x 50cm ProBase®
710039030 710039 Torso A147 7290 50x50cm ProBase® 710409005 710409  Trace B514 9521 50x 50cm ProBase®
710039031 710039 Torso A147 7322 50x50cm ProBase® 710409006 710409  Trace B514 9945 50x50cm ProBase®
710039032 710039 Torso A147 7412 50x 50cm ProBase® 710409001 710409  Trace B514 9990 50x 50cm ProBase®
710039033 710039 Torso A147 7811 50x 50 cm ProBase® 710712002 710712 Traverse B968 4207 100x25¢cm  EcoBase®
710039034 710039  Torso A147 7863 50x50cm ProBase® 710712003 710712 Traverse B968 4405 100x25¢cm EcoBase®
710039035 710039 Torso A147 7922 50x 50 cm ProBase® 710712004 710712 Traverse B968 4437 100x25cm  EcoBase®
710039036 710039  Torso A147 7942 50x50cm ProBase® 710712005 710712 Traverse B968 6214 100x25¢cm EcoBase®
710039037 710039  Torso A147 8161 50x50cm ProBase® 710712006 710712 Traverse B968 75 100x25¢cm EcoBase®
710039038 710039  Torso A147 831 50x50cm ProBase® 710712007 710712 Traverse B968 7862 100x25¢cm EcoBase®
710039039 710039  Torso A147 841 50x50cm ProBase® 710712008 710712 Traverse B968 8423 100x25¢m EcoBase®
710039040 710039  Torso A147 8412 50x50cm ProBase® 710712009 710712 Traverse B968 8811 100x25¢cm EcoBase®
710039041 710039  Torso A147 8422 50x50cm ProBase® 710712010 710712 Traverse B968 9032 100x25¢cm EcoBase®
710039042 710039  Torso A147 8433 50x50cm ProBase® 710712011 710712 Traverse B968 9035 100x25¢cm EcoBase®
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710712012~ 710712 Traverse B968 9096 100x25¢cm EcoBase® 710508007 710508  Wave B754 9532 50x50cm EcoBase®
710712013 710712 Traverse B968 9502 100x25¢cm EcoBase® 710508008 710508  Wave B754 9945 50x50cm EcoBase®
710712014~ 710712 Traverse B968 9517 100x25¢cm EcoBase® 710508009 710508  Wave B754 9990 50x50cm EcoBase®
710712015 710712 Traverse B968 9524 100x25¢cm EcoBase®

710712016~ 710712 Traverse B968 9532 100x25¢cm EcoBase®

710418001 710418 Tweed B529 2921 50x50cm EcoBase®

710418002 710418 Tweed B529 2922 50x50cm EcoBase®

710418003 710418 Tweed B529 2924 50x50cm EcoBase®

710418004 710418 Tweed B529 3831 50x50cm EcoBase®

710418005 710418 Tweed B529 4321 50x50cm EcoBase®

710418006 710418 Tweed B529 6021 50x50cm EcoBase®

710418007 710418 Tweed B529 6218 50x50cm EcoBase®

710418013 710418 Tweed B529 7841 50x50cm EcoBase®

710418008 710418 Tweed B529 8823 50x50cm EcoBase®

710418009 710418 Tweed B529 9026 50x50cm EcoBase®

710418010 710418 Tweed B529 9501 50x50cm EcoBase®

710418011 710418 Tweed B529 9526 50x50cm EcoBase®

710418012 710418 Tweed B529 9533 50x50cm EcoBase®

710428001 710428  Tweed Gold B545 9093 50x50cm EcoBase®

710138004 710138 Verso A827 2038 50x50cm ProBase®

710138005 710138 Verso A827 2051 50x50cm ProBase®

710138002 710138 Verso A827 2912 50x50cm ProBase®

710138006 710138 Verso A827 3922 50x50cm ProBase®

710138008 710138 Verso A827 9093 50x50cm ProBase®

710138009 710138 Verso A827 9094 50x50cm ProBase®

710138007 710138 Verso A827 9111 50x50cm ProBase®

710138001 710138 Verso A827 9501 50x50cm ProBase®

710138011 710138 Verso A827 9532 50x50cm ProBase®

710138012 710138 Verso A827 9945 50x50cm ProBase®

710138010 710138 Verso A827 9965 50x50cm ProBase®

710138003 710138 Verso A827 9975 50x50cm ProBase®

710531008 710531  Vintage BL B777 118-202  Rolls 4m Action backing

710531009 710531  Vintage BL B777 130-203  Rolls 4m Action backing

710531002 710531  Vintage BL B777 134-201  Rolls 4m Action backing

710531005 710531  Vintage BL B777 1732017 Rolls 4m Action backing

710531011 710531 Vintage BL B777 174-203  Rolls 4m Action backing

710531004 710531  Vintage BL B777 188-201 Rolls 4m Action backing

710531003 710531  Vintage BL B777 190-201  Rolls 4m Action backing

710531006 710531  Vintage BL B777 191-202  Rolls 4m Action backing

710531010 710531  Vintage BL B777 192203  Rolls 4m Action backing

710531007 710531 Vintage BL B777 193-202  Rolls 4m Action backing

710508001 710508  Wave B754 2922 50x 50 cm EcoBase®

710508002 710508  Wave B754 2924 50x50cm EcoBase®

710508003 710508  Wave B754 8822 50x50cm EcoBase®

710508004 710508  Wave B754 8935 50x50cm EcoBase®

710508005 710508  Wave B754 9093 50x50cm EcoBase®

710508006 710508  Wave B754 9502 50x50cm EcoBase®
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Ctverce

Lamely

Koberce v rolich

Kusové koberce

Tkané

Zakdazkoveé koberce

DESSO EcoBase®
volitelné

DESSO SoundMaster®
volitelné

Vhodné pro mistnosti s zidlemi na
koleckach

Vhodné pro mistnosti s ob¢asnym pouziti
koleckovych zidli

Antistatické

Elektrovodivé / antistatické
(<10° Ohm/ <10° Ohm)

Vhodné pro podlahové topeni
Vhodné pro pouziti na frekventovanych

schodech

Vhodné pro pouziti na méné frekvento-
vanych schodech

Rozmeérova stalost

Protiskluznost

Horlavost B,-s1

Horlavost C,-sT
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TFida pohodli LC1

Trida pohodli LC2

Ttida pohodli LC3

Trida pohodli LC4

Trida pohodli LC5

ZatéZzova trida 31 - lehkd komeréni zatéz

Zatézova tfida 32 - stfedni komeréni zatéz

Zatézova trida 33 - vysoka komercni zatéz

Monolitickd instalace
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Instalace na Ctvrtiny
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Instalace metodou Ashlar
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Lamely rybi kost — jednosmeérné

Lamely rybi kost — vicesmérné
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cradletocradle

BRONZE

U
‘ CERTIFIED '

cradletocradle

CERTIFIED

cradletocradle

GOLD

ECONYL

ENDLESS POSSIBILITIES

Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1509001 & 10 14001

q

Bronzovy certifikat Cradle to Cradle®

Stibrny certifikat Cradle to Cradle®

Zlaty certifikat Cradle to Cradle®

Pfize od spole¢nosti Aquafil S. P A
vlakno vyrobené z 100% regenerova-
ného obsahu

logo GUI Gold Plus - certifikat kvality
ovzdusi ve vnitfnich prostorach

Logo GUI Basic — potvrzeni kvality
vzduchu ve vnitfnich prostorach

GUI Basic logo - Allergic

VlIdkno z Aquafil S.PA ; vldkno vyrobené

ze 100% regenerovaného obsahu

GUT — oznaceni ekologického vyrobkut

BRE — oznaceni vyrobku udélené za
pfiznivé ucinky na zivotni prostredi

CRI — Green Label Plus

Certifikace produkttl NF-UPEC

pouzivanych ve Francii (pouze ¢tverce)

Spolecnost splfiuje pozadavky normy
ISO 9001. Systém fizeni jakosti a
systém environmentalniho
managementu ISO 14007oznaceni

CE - v souladu se sou¢asna normou

Cenové rozpéti
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Vyrobé koberct a kobercovych ¢tverct DESSO se vénuje maximalni péce.
MUZete se spolehnout na to, Ze produkty DESSO, které opoustéji nasi
tovarnu, maji presné takové parametry, jaké jsou popsany v prislusné
produktové dokumentaci. Jejich funkéni a estetické vlastnosti se ale
skutec¢né uplatni, az kdyZz se koberce a kobercové ¢tverce nainstaluji. Aby
instalace probéhla Uspésné, je nutné dlsledné dodrzovat nase pokyny k
instalaci. Pouze tak Ize docilit optimalnich vysledk.

Abyste mohli vyuzivat piny potenciadl produktt DESSO, je nezbytna spravna
udrzba.

Pokyny k instalaci a udrzbé vsech produktd DESSO ziskate na webu
www.tarkett.cz nebo od mistniho zastupce.

Na vase pfipadné doplfiujici otazky k instalaci ¢i udrzbé produkti DESSO
ochotné odpovi pracovnici naseho oddéleni technické podpory.
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Odmitnuti odpovednosti

The Foundation 2020

Popisy, barvy a specifikace mohou byt bez pfedchoziho upozornéni
zmeénény. Spolecnost Tarkett nenese odpovédnost za typografické a
fotografické chyby. Skute¢ny vzhled produktl nemusi odpovidat vyobrazeni.

Podlahové krytiny DESSO se musi instalovat pfesné v souladu s pokyny k
instalaci od spolecnosti Tarkett a s uznavanymi oborovymi normami. Pro
zachovani prvotridniho vzhledu je nutné systematicky provadét efektivni,
jako podlahové krytiny.

Poznamka: Spolecnost Tarkett si vyhrazuje pravo tyto specifikace bez
prfedchoziho upozornéni upravit. Nejnovéjsi verze technickych specifikaci
jsou k dispozici na nasem webu: www.tarkett.com.

VSechna prava vyhrazena. Reprodukce tohoto materidlu nebo jeho ¢asti bez
predchoziho pisemného souhlasu vlastnika autorskych prav je zakazana.
Informace uvedené v tomto dokumentu netvori soucast zadné cenové
nabidky ani smlouvy, povazuji se za presné a spolehlivé a mohou byt
zmeénény bez prfedchoziho upozornéni. Spole¢nost Tarkett ani vydavatel
nepfijima zadnou odpovédnost za jakékoli disledky pouZziti téchto
informaci. Publikovani téchto informaci neznamena a nesmi byt vykladano
jako udéleni licence podle patentovych prav ani jinych prav primyslového &i
dusevniho vlastnictvi. V pfipadé jakychkoli pochybnosti &i rozdild v
interpretaci ma ze vSech jazykovych verzi pfednost verze v anglictiné.

Tarkett © 2019.
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