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Homogeniczne podtogi winylowe

Instrukcja

czyszczenia
i konserwacji

Nowoczesne czyszczenie pomieszczen codziennego uzytku zmierza w kierunku ograniczenia stosowania me-
tod czyszczenia na mokro i zastgpienia ich technikami czyszczenia na sucho. Przyktadem moze by¢ uzywanie
zaimpregnowanych mopdw oraz stosowanie odpowiednich maszyn czyszczgcych. Dla personelu sprzatajgce-
go oznacza to bardziej efektywng i tatwiejszg prace. Zmniejsza to rowniez negatywny wptyw na srodowisko,
poniewaz pozwala stosowac¢ mniej chemicznych srodkow i zuzywac¢ mniej wody.

Czyszczenie wstepne

W Zawsze chron papierem, twardg tekturg lub
podobnym materiatem do czasu ukonczenia prac
budowlanych. Usuwanie tasmy: ostroznie pociggnij
tasme do tytu, a nie prosto do goéry od podtogi.

B Przed rozpoczeciem uzytkowania podtogi zaleca
sie przeprowadzenie czyszczenia wstepnego.
Lekko zabrudzone podtogi: Odkurz, zamie¢ lub
przemyj wilgotnym mopem, aby usung¢ luzny brud
i kurz. Do czyszczenia duzych powierzchni zale-
camy uzycie maszyn czyszczgcych z biatym lub
z6ttym padem. Do usuwania pytu z prac budowla-
nych zastosuj detergent o niskim pH (3-5).

Zapobieganie zabrudzeniom

W Uzyj odpowiednio dobranych mat wejsciowych,
aby usunac brud juz w strefie wejsciowej. Oko-
to 80% zanieczyszczen, na ktoére narazona jest
wyktadzina, przynoszone jest z zewnatrz. 90% z
nich mozna usungc, stosujgc mate wejsciowg
odpowiednich rozmiarow. Mniejsza ilos$¢ zanie-
czyszczen dostajgca sie przez wejscie zmniejsza
wymagania w zakresie konserwacji wyktadziny.
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Wejscie powinno sktadaé sie z trzech stref:

B Strefa pierwsza (pod dachem) catkowicie chronio-
na przed warunkami pogodowym) stuzy do wstep-
nego usuwania najwiekszych zabrudzen.

W Druga strefa stuzy do osuszania brédu z wilgoci.

m W strefie trzeciej (za drzwiami) powinna znajdo-
wac sie tekstylna, luzno utozona zmywalna wycie-
raczka do zbierania resztek wilgoci i brudu z butow.
Cata strefa wejsciowa powinna by¢ na tyle duza,
aby mozna w nigj byto wykonac 8 krokow.
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Czyszczenie

B Czyszczenie codzienne: Usuwanie zabrudzen za
pomocg suchego lub mokrego mopa.
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B Czyszczenie maszynowe: Aby 0siggnac najlep-
sze rezultaty nalezy czysci¢ podtoge przy uzyciu
maszyny zyszczacej z czerwonym padem 3M lub
padem Twister Green.

m Srodki czyszczace: Uzywaj neutralnych deter-
gentow do podtog. Pomieszczenia mokre mogg
wymagac okazjonalnego czyszczenia srodkami
czyszczacymi o pH od 3 do 5 w celu usuniecia
pozostatosci mydta.

W Ostrzezenie! Zawsze przestrzegaj dawki wskaza-
nej instrukciji.

Usuwanie plam

Plamy nalezy usung¢ natychmiast. Uzywaj biatych
lub czerwonych nylonowych padéw lub twardej
szczotki. Zwilz je spirytusem metylowym, spirytusem
do czyszczenia lub neutralnym detergentem. Prze-
trzyj dodatkowo czystg woda.

Konserwacja

B W wiekszosci przypadkow polerowanie na sucho
to skuteczniejsza metoda od$wiezenia powierzch-
ni wyktadziny z widocznych oznak zuzycia. Najle-
piej przystapi¢ do polerowania na sucho zaraz po
czyszczeniu maszynowym wyktadziny. Polerowa-
nie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie sie
wyktadziny. Dla osiggniecia najlepszych rezulta-
tow nalezy polerowac wyktadzine z predkoscig
500-1000 obr./min. za pomocg czerwonego pada
3M lub Twister Green. Im wieksza predkosc, tym
wiekszy potysk. Stosowanie polerowania na sucho

powoduje zmniejszenie grubosci warstwy wierzch-
niej. Jezeli powyzsza procedura nie przynosi rezul-
tatéw i nie spetnia oczekiwan w zakresie potysku,
nalezy zastosowac lakier lub polerwanie natrysko-
we. Dobor produktow, ich aplikacje i pdzniejsza
konserwacje nalezy skonsultowac¢ z dostawcg
systemu.

W Silne zuzycie i zanieczyszczenia wymagajg czysz-
czenia maszynowego. Nanies roztwor czyszcza-
cy (dos¢ mocny srodek czyszczacy o pH 10-11
rozpuszczony w wodzie) na podtoge i odczekaj
5-10 minut. Wyczysc¢ podtoge za pomoca ciezkie]
szorowarki jednotarczowej i czerwonego lub nie-
bieskiego pada 3M lub Twister Green. Natychmiast
zebra¢ zabrudzong wode. Sptucz czystg woda.
Odczeka¢ do wyschniecia podtgi. Jezeli wykta-
dzina jest bardzo zuzyta i nie spetnia wymogow
estetycznych, mozna jg pokry¢ ponownie warstwg
polimerow.

Lampy UV

W przypadku stosowania lamp wirusobojczych i bak-
teriobojczych bezposredniego dziatania, emitujgcych
promieniowanie UV (w tym UV-C) nalezy pamietac,
ze dtugotrwate bezposrednie naswietlanie promie-
niowaniem UV-C, moze doprowadzi¢ do odbarwienia
i zdegradowania sie nawierzchni podtogi. Wskazane
jest sprawdzenie instrukcji uzytkowania lub skontak-
towanie sie z dostawca/producentem lampy w celu
uzyskania odpowiednich informacji o wptywie emito-
wanego promieniowania na materiaty.

Porady ogodlne

B Rozpuszczalniki mogg uszkodzi¢ wyktadzine.

B Natychmiast wytrzyj rozlany olej, poniewaz moze
on uszkodzi¢ powierzchnie.

W Kotka krzeset i nozki mebli wykonane z czarnej
gumy moga przebarwia¢ wyktadzine.

B \Wszystkie nozki krzeset powinny by¢ zabezpieczo-
ne podktadkami.

B Pamietaj, ze podtogi w jasnych barwach wymagajg
czestszego czyszczenia.

W razie watpliwosci lub pytari prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett.
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